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I     ИЗМЕРЕНИЯ СОСТАВА 
 

1.1    ГОРНЫЕ ПОРОДЫ,  ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. НЕМЕТАЛЛОРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 707-75 СО СОСТАВА ГРАНИТОИДА-2Б 

ГСО 811-89П, 813-89П, 

3192-89П, 3193-89П 

CO СОСТАВА OCАДOЧНЫX ПОРOД (комплект ГПOC) 

ГСО 2463-82 СО СОСТАВА АПАТИТА (АР) 

ГСО 3131-85 CO СОСТАВА KАРБOНАTНOГO ФOНOBOГO ИЛА (CГX-1) 

ГСО 3132-85 CO СОСТАВА TEРРИГEННOГO ФOНOBOГO ИЛА (CГX-3) 

ГСО 3133-85 CO СОСТАВА АНOMАЛЬНOГO ИЛА (CГX-5) 

ГСО 3191-85 СО СОСТАВА МЕТАМОРФИЧЕСКОГО СЛАНЦА (ССЛ-1) 

ГСО 3192-85 СО СОСТАВА ПОЛЕВОШПАТСОДЕРЖАЩЕГО ДОЛОМИТА (СИ-3) 

ГСО 3193-85 СО СОСТАВА ДОЛОМИТИЗИРОВАННОГО ИЗВЕСТНЯКА (СИ-2) 

ГСО 3333-85 СО СОСТАВА ЩЕЛОЧНОГО АГПАИТОВОГО ГРАНИТА (СГ-3) 

ГСО 3483-86 CO СОСТАВА KАРБOНАTНO-CИЛИKАTНЫX РЫXЛЫX OTЛOЖEНИЙ (CГXM-1) 

ГСО 3484-86 CO СОСТАВА АЛЮMOCИЛИKАTНЫX РЫXЛЫX OTЛOЖEНИЙ (CГXM-2) 

ГСО 3485-86 CO СОСТАВА KАРБOНАTНO-CИЛИKАTНЫX РЫXЛЫX OTЛOЖEНИЙ (CГXM-3) 

ГСО 3486-86 CO СОСТАВА АЛЮMOCИЛИKАTНЫX РЫXЛЫX OTЛOЖEНИЙ (CГXM-4) 

ГСО 3557-86 СО СОСТАВА ДОЛОМИТА МАРКИ ДК-19-0,05 (С-2-Д) 

ГСО 4115-87 СО СОСТАВА ФОСФОРИТА 

ГСО 4119-89П CO СОСТАВА CЛЮДЫ MУCKOBИT MАРKИ CMЭ-315 (COCK-1) 

ГСО 4233-88 CO СОСТАВА ДУНИTА (CДУ-1) 

ГСО 4317-88/4323-88 CO СОСТАВА ДАЛЬНEBOCTOЧНЫX  MАГMАTИЧECKИX  ПOРOД   

(комплект ДB) 

ГСО 4390-88 СО СОСТАВА КАРБОНАТИТА 

ГСО 4394-88 СО СОСТАВА КОНТАКТОВО-МЕТАСОМАТИЧЕСКОЙ ПОРОДЫ 

ГСО 4480-89 СО СОСТАВА ФОСФОРИТА «КАРАТАУ» 

ГСО 5358-90/5367-90 СО СОСТАВА КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

(комплект ООКО) 

ГСО 5368-90/5376-90 СО СОСТАВА ПЕЛАГИЧЕСКИХ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

(комплект ООПЕ) 

ГСО 5409-90 СО СОСТАВА ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ  (НФС-17) 

ГСО 5410-90 СО СОСТАВА ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ  (НФС-18) 

ГСО 6103-91 CO СОСТАВА KBАРЦEBOГO ДИOРИTА (CKД-1) 

ГСО 6104-91 CO СОСТАВА CBЯTOНOCИTА (CCB-1) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 6318-92 СО СОСТАВА ПЕГМАТИТА-2 

ГСО 7126-94 СО СОСТАВА ДОННОГО ИЛА оз. БАЙКАЛ (БИЛ-1) 

ГСО 7176-95 СО СОСТАВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ оз.БАЙКАЛ (БИЛ-2) 

ГСО 7221-96 СО СОСТАВА НЕФЕЛИНОВОЙ ПОРОДЫ (СО-4)  

ГСО 7222-96 СО СОСТАВА ДОЛОМИТА (СО-6) 

ГСО 7223-96 СО СОСТАВА АРГИЛЛИТА (СО-11) 

ГСО 7224-96 СО СОСТАВА ГРАНИТА (СО-12) 

ГСО 8041-94 СО СОСТАВА КИМБЕРЛИТА (КДА) 

ГСО 8042-94 СО СОСТАВА КИМБЕРЛИТА (КМБ) 

ГСО 8549-2004 СО СОСТАВА СЛАНЦА ЧЕРНОГО (СЧС-1) 

ГСО 8550-2004 СО СОСТАВА СЛАНЦА ЧЕРНОГО (СЛг-1) 

ГСО 8670-2005 СО СОСТАВА ГОРНОЙ ПОРОДЫ «ГАББРО ЭССЕКСИТОВОЕ» (СГД-2А) 

ГСО 8671-2005 СО СОСТАВА ГОРНОЙ ПОРОДЫ «ТРАПП» (СТ-2А) 

ГСО 8871-2007  СО СОСТАВА ГОРНОЙ ПОРОДЫ ГРАНАТ-БИОТИТОВЫЙ ПЛАГИОГНЕЙС 

(ГБПг-1)  

ГСО 10135-2012 СО СОСТАВА ГОРНОЙ ПОРОДЫ СУБЩЕЛОЧНОЙ ГРАНИТ (СГ-4) 

ГСО 10171-2012 СО СОСТАВА ГОРНОЙ ПОРОДЫ СЫННЫРИТ (ССн-1) 

ГСО 10847-2016 СО СОСТАВА ЦЕОЛИТА (СО cSmartCal) 



Росстандарт                                                                     УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 

  

 

5 

 

1.2     УГОЛЬ. ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                              

Наименование СО 

ГСО 7177-95 СО СОСТАВА ЗОЛЫ БУРОГО УГЛЯ АЗЕЯ (ЗУА-1) 

ГСО 7460-98 СО СОСТАВА ЗОЛЫ УГЛЯ КАМЕННОГО (СО-1) 

ГСО 8868-2007  СО МАССОВОЙ ДОЛИ ИНЕРТНОЙ ПЫЛИ В ДИСПЕРГИРОВАННОМ  

УГОЛЬНОМ ПОРОШКЕ (комплект МДПИ)  

ГСО 9234-2008 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МАГНИТНЫХ ЦЕНОСФЕР (КМЦ-1) 

ГСО 9235-2008 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МАГНИТНЫХ ЦЕНОСФЕР (КМЦ-2) 

ГСО 9236-2008 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МАГНИТНЫХ МИКРОСФЕР (КММ-1) 

ГСО 9237-2008 СО СОСТАВА ЗОЛЫ УНОСА УГЛЯ КАТЭКА (ЗУК-2) 

ГСО 9428-2009 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ АНТРАЦИТА (АН-ВНИИМ) 

ГСО 10224-2013 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ ПЕКА КАМЕННОУГОЛЬНОГО МАРКИ В 

ГСО 10230-2013 СО СОСТАВА КОКСА КАМЕННОУГОЛЬНОГО (СО-40) 

ГСО 10723-2015 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ ТОЩЕГО УГЛЯ (УТ-ВНИИМ) 

ГСО 10821-2016/  

ГСО 10824-2016 

СО СОСТАВА УГЛЯ (набор УГ-67 СО ЛЕКО) 

 

ГСО 10876-2017/ 

ГСО 10878-2017 

СО СОСТАВА УГЛЯ И КОКСА (набор УГ-68 СО ЛЕКО) 

ГСО 10893-2017 CО СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ ГЖО (СО-41) 

ГСО 10894-2017 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ ОС (СО-42) 

ГСО 10895-2017 СО  СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ Г (СО-43) 

ГСО 10896-2017 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ Т (СО-44) 

ГСО 10930-2017/ 

ГСО 10933-2017 

СО СОСТАВА УГЛЯ БУРОГО ПАВЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

(набор УБ-1 СО МИСиС) 

ГСО 11299-2019 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ Д (СО-46) 

ГСО 11300-2019 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ Ж (СО-47) 

ГСО 11382-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЖЕЛЕЗА В ЗОЛЕ БУРОГО УГЛЯ БЕРЕЗОВСКОГО  

РАЗРЕЗА (ЖЗ-1 СО МИСиС) 

ГСО 11484-2020 

 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ ОБЩЕГО ФТОРА  В УГЛЕ КАМЕННОМ КУЗНЕЦКОГО 

БАССЕЙНА (УК-1 СО МИСиС) 

ГСО 11591-2020 СО СОСТАВА УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ Т (СО-48) 

ГСО 11908-2022  СО СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ Г (СО-50) 

ГСО 11909-2022 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ Д (СО-51) 

ГСО 11910-2022  СО СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ А (СО-52) 

ГСО 11911-2022 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ ОС (СО-53) 

ГСО 12118-2023 СО СОСТАВА УГЛЯ КАМЕННОГО КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА  

(УК-2 СО МИСИС) 
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ГСО 12128-2023 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ФТОРА В КАМЕННОМ УГЛЕ (GBW11121а) 

ГСО 12129-2023 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ФТОРА В КАМЕННОМ УГЛЕ (GBW(E)110109) 
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1.3     НЕФТЬ,  НЕФТЕПРОДУКТЫ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 6460-92 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МП-1) 

ГСО 6461-92 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МП-2) 

ГСО 6462-92 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МП-3) 

ГСО 6463-92 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МП-4) 

ГСО 7117-94 СО СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ 

ГСО 7248-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ (УГЛЕВОДОРОДОВ) 

В ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОМ УГЛЕРОДЕ 

ГСО 7398-97 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(CRM 1310-010-010301) 

ГСО 7424-97 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ (СМЕСЬ ГЕКСАДЕКАНА,  

ИЗООКТАНА И БЕНЗОЛА) В ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОМ УГЛЕРОДЕ (НП-1) 

ГСО 7485-98 СО СОСТАВА НЕФТИ (ССН-1) 

ГСО 7486-98 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТИ (ССН-2) 

ГСО 7822-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ (УГЛЕВОДОРОДОВ) 

В ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОМ УГЛЕРОДЕ (НП-СИБ) 

ГСО 7855-2000 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТАХ (МПН-0,005-ЭК) 

ГСО 7856-2000 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТАХ (МПН-0,015-ЭК) 

ГСО 7857-2000 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТАХ (МПН-0,050-ЭК) 

ГСО 7858-2000 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТАХ (МПН-0,250-ЭК) 

ГСО 7859-2000 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТАХ (МПН-1,000-ЭК) 

ГСО 7897-2001 СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(ХСН-5-ЭК) 

ГСО 7898-2001 СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-10-ЭК)  

ГСО 7899-2001 СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-50-ЭК) 

ГСО 7900-2001 СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-100-ЭК) 

ГСО 7901-2001 СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-300-ЭК) 

ГСО 7902-2001 СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-900-ЭК) 

ГСО 7928-2001 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-0,1-ЭК) 

ГСО 7929-2001 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-0,5-ЭК) 
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ГСО 7930-2001 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-1,0-ЭК) 

ГСО 7931-2001 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-1,5-ЭК) 

ГСО 7932-2001 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-2,0-ЭК) 

ГСО 7933-2001 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-5,0-ЭК) 

ГСО 7950-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ГЕКСАНЕ (СО Люм-НПГ) 

ГСО 7992-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ДЕКАНЕ (ССН-0,00-ЭК) 

ГСО 7993-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ДЕКАНЕ (ССН-0,02-ЭК) 

ГСО 7994-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ДЕКАНЕ (ССН-0,05-ЭК) 

ГСО 7995-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ДЕКАНЕ (ССН-0,1-ЭК) 

ГСО 7996-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ДЕКАНЕ (ССН-0,2-ЭК) 

ГСО 7997-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ДЕКАНЕ (ССН-0,5-ЭК) 

ГСО 8121-2002 СО СВОЙСТВ И СОСТАВА НЕФТЯНОГО КОКСА 

ГСО 8142-2002 СО СОСТАВА БЕНЗИНА (С2) 

ГСО 8143-2002 СО СОСТАВА И ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ БЕНЗИНА (С4) 

ГСО 8170-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,000-ЭК) 

ГСО 8171-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,005-ЭК) 

ГСО 8172-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,010-ЭК) 

ГСО 8173-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,030-ЭК) 

ГСО 8174-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,060-ЭК) 

ГСО 8175-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,100-ЭК) 

ГСО 8176-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,500-ЭК) 

ГСО 8177-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-1,000-ЭК) 

ГСО 8178-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-2,500-ЭК) 

ГСО 8179-2002 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-5,000-ЭК) 

ГСО 8183-2002 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ (ХС-1) 

ГСО 8184-2002 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ (ХС-2) 

ГСО 8185-2002 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ (ХС-3) 

ГСО 8186-2002 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ (ХС-4) 

ГСО 8385-2003 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-1) 

ГСО 8386-2003 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-2) 

ГСО 8406-2003 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (К-0,5-ЭК) 

ГСО 8407-2003 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (К-1,0-ЭК) 

ГСО 8408-2003 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (К-3,0-ЭК) 
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ГСО 8409-2003 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (К-5,0-ЭК) 

ГСО 8415-2003 СО СОДЕРЖАНИЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(СМ-0,001-ЭК) 

ГСО 8416-2003 СО СОДЕРЖАНИЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(СМ-0,003-ЭК) 

ГСО 8417-2003 СО СОДЕРЖАНИЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(СМ-0,005-ЭК) 

ГСО 8418-2003 СО СОДЕРЖАНИЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(СМ-0,01-ЭК) 

ГСО 8419-2003 СО СОДЕРЖАНИЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(СМ-0,03-ЭК) 

ГСО 8420-2003 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (К-0,3-ЭК) 

ГСО 8428-2003 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (К-1) 

ГСО 8494-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,200-ЭК) 

ГСО 8495-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-1,500-ЭК) 

ГСО 8496-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-2,000-ЭК) 

ГСО 8497-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-3,000-ЭК) 

ГСО 8498-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-4,000-ЭК) 

ГСО 8499-2003 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-0,02-ЭК) 

ГСО 8500-2003 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-0,05-ЭК) 

ГСО 8501-2003 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-0,1-ЭК) 

ГСО 8502-2003 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-0,3-ЭК) 

ГСО 8503-2003 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-0,5-ЭК) 

ГСО 8504-2003 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-1,0-ЭК) 

ГСО 8546-2004 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ (ФС-ТЦСМ) 

ГСО 8547-2004 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ПАРАФИНА В НЕФТИ (МДПН-ТЦСМ) 

ГСО 8610-2004 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (комплект SMO10) 

ГСО 8611-2004 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ  

(комплект SMO10 (HL) 

ГСО 8637-2004 СО ЙОДНОГО ЧИСЛА СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ИЧ-1) 

ГСО 8640-2004 СО ОБЩЕГО ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ЩЧ-1-ЭК) 

ГСО 8641-2004 СО ОБЩЕГО ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ  (ЩЧ-5-ЭК) 

ГСО 8642-2004 СО ОБЩЕГО ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ЩЧ-10-ЭК) 

ГСО 8643-2004 СО ОБЩЕГО ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ЩЧ-20-ЭК) 

ГСО 8644-2005 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ В БЕНЗИНАХ  

И АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВАХ (КФСА) 

ГСО 8645-2005 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ В МОТОРНЫХ 

ТОПЛИВАХ (КФСБ) 
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ГСО 8646-2005 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ  

МАТРИЦЕ НВМ-1-ЭК 

ГСО 8647-2005 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ  

МАТРИЦЕ НВМ-2-ЭК 

ГСО 8648-2005 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ  

МАТРИЦЕ НВМ-3-ЭК 

ГСО 8649-2005 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ  

МАТРИЦЕ НВМ-4-ЭК 

ГСО 8650-2005 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ  

МАТРИЦЕ НВМ-5-ЭК 

ГСО 8651-2005 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ  

МАТРИЦЕ НВМ-6-ЭК 

ГСО 8652-2005 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ  

МАТРИЦЕ НВМ-7-ЭК 

ГСО 8653-2005 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ  

МАТРИЦЕ НВМ-8-ЭК 

ГСО 8654-2005 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ  

МАТРИЦЕ НВМ-9-ЭК 

ГСО 8689-2005  СО МАССОВОЙ ДОЛИ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СЗН) 

ГСО 8700-2005 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ (ФС ТН-1) 

ГСО 8750-2006 СО МАССОВОЙ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ БЕНЗОЛА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  

БЕНЗИНАХ (МОДБ-1) 

ГСО 8751-2006 СО МАССОВОЙ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ БЕНЗОЛА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  

БЕНЗИНАХ (МОДБ-2) 

ГСО 8752-2006 СО МАССОВОЙ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ БЕНЗОЛА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  

БЕНЗИНАХ (МОДБ-3) 

ГСО 8753-2006 СО МАССОВОЙ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ БЕНЗОЛА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  

БЕНЗИНАХ (МОДБ-4) 

ГСО 8785-2006 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ФС-Б-ЭК) 

ГСО 8786-2006 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ФС-ДТ-ЭК) 

ГСО 8787-2006 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ФС-РТ-ЭК) 

ГСО 8823-2006  СО СОСТАВА РАСТВОРА МАСЛА ТУРБИННОГО В ГЕКСАНЕ  

ГСО 8824-2006  СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В УГЛЕРОДЕ ЧЕТЫРЕХХЛО-

РИСТОМ (комплект 33НП)  

ГСО 8825-2006  СО СОСТАВА РАСТВОРА МАСЛА ТУРБИННОГО В УГЛЕРОДЕ ЧЕТЫРЕХ-

ХЛОРИСТОМ (комплект 34НП)  

ГСО 8826-2006  СО СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ 

(комплект 35НП)  

ГСО 8827-2006  СО СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ 

(комплект 36НП)  

ГСО 8828-2006  СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В УГЛЕРОДЕ ЧЕТЫРЕХХЛО-

РИСТОМ (комплект 60 АН-2)  
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ГСО 8852-2007  СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТИ  

(ХОН-2-ЭК)  

ГСО 8860-2007  СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НАФТЕ  

(ХО-0.4-ЭК)  

ГСО 8861-2007  СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НАФТЕ 

(ХО-13-ЭК)  

ГСО 8862-2007  СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НАФТЕ  

(ХО-130-ЭК)  

ГСО 8863-2007  СО ЙОДНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ИЧ-0.1-ЭК)  

ГСО 8864-2007  СО ЙОДНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ИЧ-0.5-ЭК)  

ГСО 8865-2007  СО ЙОДНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ИЧ-1-ЭК)  

ГСО 8866-2007  СО ЙОДНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ИЧ-3-ЭК)  

ГСО 8867-2007  СО ЙОДНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ИЧ-6-ЭК)  

ГСО 8877-2007  СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ (МВ-ТЦСМ)  

ГСО 8878-2007  СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ  

(МП-ТЦСМ)  

ГСО 8879-2007  СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  

(ХС-ТЦСМ)  

ГСО 8880-2007  СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ (С-ТЦСМ)  

ГСО 8884-2007  СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТИ  

(ХОС-ТЦСМ)  

ГСО 8913-2007  СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ (нефтепродукты) (ВМКТ-1)  

ГСО 8944-2008 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (ГК-ФС) 

ГСО 8945-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ГАЗОВОМ  

КОНДЕНСАТЕ  (ГК-МП) 

ГСО 8946-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ГАЗОВОМ 

КОНДЕНСАТЕ (ГК-ХО) 

ГСО 8947-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ГАЗОВОМ  КОНДЕНСАТЕ (ГК-МВ) 

ГСО 8948-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ГАЗОВОМ КОНДЕНСАТЕ (ГК-С) 

ГСО 8949-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В ГАЗОВОМ  

КОНДЕНСАТЕ (ГК-ХС) 

ГСО 8950-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-ВНИИМ-5) 

ГСО 8951-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-ВНИИМ-10) 

ГСО 8952-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-ВНИИМ-50) 

ГСО 8953-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-ВНИИМ-100) 
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ГСО 8954-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-ВНИИМ-300) 

ГСО 8955-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХСН-ВНИИМ-900) 

ГСО 8991-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МПН-ВНИИМ-0,005) 

ГСО 8992-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МПН-ВНИИМ-0,01) 

ГСО 8993-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МПН-ВНИИМ-0,05) 

ГСО 8994-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МПН-ВНИИМ-0,1) 

ГСО 8995-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МПН-ВНИИМ-0,25) 

ГСО 8996-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МПН-ВНИИМ-0,5) 

ГСО 8997-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МПН-ВНИИМ-1) 

ГСО 8998-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (МПН-ВНИИМ-2) 

ГСО 8999-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ВН-ВНИИМ-0,1) 

ГСО 9000-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ВН-ВНИИМ-0,3) 

ГСО 9001-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ВН-ВНИИМ-0,5) 

ГСО 9002-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(ВН-ВНИИМ-0,7) 

ГСО 9003-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ 

 (ВН-ВНИИМ-1) 

ГСО 9004-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ВН-ВНИИМ-2) 

ГСО 9005-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ВН-ВНИИМ-3) 

ГСО 9006-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ВН-ВНИИМ-4) 

ГСО 9007-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(ВН-ВНИИМ-5) 

ГСО 9008-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ВН-ВНИИМ-6) 

ГСО 9009-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(МСН-ВНИИМ-0,001) 

ГСО 9010-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(МСН-ВНИИМ-0,002) 

ГСО 9011-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(МСН-ВНИИМ-0,003) 

ГСО 9012-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(МСН-ВНИИМ-0,004) 
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ГСО 9013-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(МСН-ВНИИМ-0,005) 

ГСО 9014-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

 (МСН-ВНИИМ-0,006) 

ГСО 9015-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(МСН-ВНИИМ-0,008) 

ГСО 9016-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(МСН-ВНИИМ-0,01) 

ГСО 9017-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(МСН-ВНИИМ-0,02) 

ГСО 9018-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(МСН-ВНИИМ-0,03) 

ГСО 9031-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-0,005) 

ГСО 9032-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-0,01) 

ГСО 9033-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-0,03) 

ГСО 9034-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-0,06) 

ГСО 9035-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-0,1) 

ГСО 9036-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-0,5) 

ГСО 9037-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-0,6) 

ГСО 9038-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-1) 

ГСО 9039-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-1,8) 

ГСО 9040-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-2,5) 

ГСО 9041-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-3,5) 

ГСО 9042-2008 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-5) 

ГСО 9088-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ  

(ВФ-ВНИИМ-0,01) 

ГСО 9233-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДЫ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 

(МТ-НWS-1.0) 

ГСО 9238-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-0.2) 

ГСО 9239-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-4) 

ГСО 9260-2008 СО МАССOВОЙ ДОЛИ  ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-0,1-НС) 

ГСО 9261-2008 СО МАССOВОЙ ДОЛИ  ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-0,5-НС) 

ГСО 9262-2008 СО МАССOВОЙ ДОЛИ  ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-1,0-НС) 

ГСО 9263-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТИ 

(СТ-Н-ХО) 

ГСО 9264-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  

(СТ-Н-ХС) 

ГСО 9265-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ (СТ-Н-С) 

ГСО 9266-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ (СТ-Н-В) 
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ГСО 9268-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ (СТ-Н-МП) 

ГСО 9270-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ПАРАФИНА В НЕФТИ (СТ-Н-П) 

ГСО 9271-2008 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ (СТ-Н-ФС) 

ГСО 9272-2008 СО  СОСТАВА НЕФТИ (СТ-Н-ВХМ) 

ГСО 9273-2008 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТИ (СТ-Н-ПВС) 

ГСО 9291-2009 СО МАССOВОЙ ДОЛИ  МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(МПН-0,005-НС) 

ГСО 9292-2009 СО МАССOВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(МПН-0,015-НС) 

ГСО 9293-2009 СО МАССOВОЙ ДОЛИ  МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(МПН-0,050-НС) 

ГСО 9294-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (ХСН-5-НС) 

ГСО 9295-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (ХСН-10-НС) 

ГСО 9296-2009 СО  МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (ХСН-50-НС) 

ГСО 9297-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТЕ-

ПРОДУКТАХ (ХСН-100-НС) 

ГСО 9311-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СВИНЦА В БЕНЗИНАХ (КСБ-1) 

ГСО 9321-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ (комплект ULSD) 

ГСО 9322-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТЕПРОДУК-

ТАХ (СТ-НП-ХС) 

ГСО 9323-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СТ-НП-С) 

ГСО 9324-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СТ-НП-В) 

ГСО 9326-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(СТ-НП-МП) 

ГСО 9336-2009 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-0,02-НС) 

ГСО 9337-2009 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-0,05-НС) 

ГСО 9338-2009 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-0,1-НС) 

ГСО 9339-2009 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-0,5-НС) 

ГСО 9340-2009 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (К-0,3-НС) 

ГСО 9341-2009 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (К-0,5-НС) 

ГСО 9342-2009 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (К-1,0-НС) 

ГСО 9391-2009 СО СОДЕРЖАНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ССН-ВНИИМ-5) 

ГСО 9392-2009 СО СОДЕРЖАНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ССН-ВНИИМ-10) 

ГСО 9393-2009 СО СОДЕРЖАНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ССН-ВНИИМ-20) 
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ГСО 9394-2009 СО СОДЕРЖАНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ССН-ВНИИМ-30) 

ГСО 9395-2009 СО СОДЕРЖАНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ССН-ВНИИМ-40) 

ГСО 9396-2009 СО СОДЕРЖАНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ССН-ВНИИМ-50) 

ГСО 9402-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,000-НС) 

ГСО 9403-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,005-НС) 

ГСО 9404-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,010-НС) 

ГСО 9405-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,030-НС) 

ГСО 9406-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,060-НС) 

ГСО 9407-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,100-НС) 

ГСО 9408-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,200-НС) 

ГСО 9409-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,500-НС) 

ГСО 9410-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-1,000-НС) 

ГСО 9411-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-1,500-НС) 

ГСО 9412-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-2,000-НС) 

ГСО 9413-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-2,500-НС) 

ГСО 9414-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-3,000-НС) 

ГСО 9415-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-4,000-НС) 

ГСО 9416-2009 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  СЕРЫ  В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-5,000-НС) 

ГСО 9449-2009 СО СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ В ТРАНСФОРМАТОР-

НОМ МАСЛЕ (ВРК-Тр-Эл) 

ГСО 9465-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-1,5-НС) 

ГСО 9466-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-2,0-НС) 

ГСО 9467-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-5,0-НС) 

ГСО 9468-2009 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ФС-Б-НС) 

ГСО 9469-2009 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ФС-ДТ-НС) 

ГСО 9470-2009 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ФС-РТ-НС) 

ГСО 9471-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(МПН-0,250-НС) 

ГСО 9472-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(МПН-1,000-НС) 

ГСО 9473-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТЕПРОДУК-

ТАХ (ХСН-300-НС) 

ГСО 9474-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТЕПРОДУК-

ТАХ (ХСН-900-НС) 

ГСО 9475-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖЕЛЕЗА В АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИ-

НАХ (МКЖ-1) 
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ГСО 9476-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖЕЛЕЗА В АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИ-

НАХ (МКЖ-2) 

ГСО 9477-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖЕЛЕЗА В АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИ-

НАХ (МКЖ-3) 

ГСО 9478-2009 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖЕЛЕЗА В АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИ-

НАХ (МКЖ-4) 

ГСО 9487-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СН-ВНИИМ-1.5) 

ГСО 9493-2009 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО (СТ-ДТ)  

ГСО 9494-2009 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ МАСЛА МОТОРНОГО (СТ-ММ) 

ГСО 9495-2009 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ БЕНЗИНА АВТОМОБИЛЬНОГО (СТ-Б) 

ГСО 9496-2009 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ МАСЛА ТУРБИННОГО (СТ-МТ) 

ГСО 9513-2010 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,0003-НС) 

ГСО 9514-2010 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,0005-НС) 

ГСО 9515-2010 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,0010-НС) 

ГСО 9516-2010 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,0025-НС) 

ГСО 9520-2010 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ (СТ-НП-ФС1) 

ГСО 9562-2010 СО СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТИ  

(ХОН-2-НС) 

ГСО 9732-2010 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-0,3-НС) 

ГСО 9733-2010 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-1,0-НС) 

ГСО 9816-2011 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ТОВАРНОЙ НЕФТИ (ФС-ТН-НС) 

ГСО 9819-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СО СН-ПА-1) 

ГСО 9820-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СО СН-ПА-2) 

ГСО 9825-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(СО МПН-ПА-1) 

ГСО 9826-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(СО МПН-ПА-2) 

ГСО 9829-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СО ВН-ПА) 

ГСО 9834-2011 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ (СТ-НП-ФС2) 

ГСО 9867-2011 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТЕПРОДУК-

ТАХ (СО ХСН-ПА-1) 

ГСО 9868-2011 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТЕПРОДУК-

ТАХ (СО ХСН-ПА-2) 

ГСО 9893-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ (СО СУ-ПА) 

ГСО 9922-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 

(СО ВФ-ПА-2) 

ГСО 9923-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ИЗООКТАНЕ) (ССН-0,02-НС) 

ГСО 9924-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ИЗООКТАНЕ) (ССН-0,05-НС) 

ГСО 9925-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(ИЗООКТАНЕ) (ССН-0,10-НС) 

ГСО 9926-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(ИЗООКТАНЕ) (ССН-0,20-НС) 

ГСО 9927-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ  
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(ИЗООКТАНЕ) (ССН-0,50-НС) 

ГСО 10056-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ  

(СО ВФ-ПА-1) 

ГСО 10066-2012 СО СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СО СМН-ПА) 

ГСО 10107-2012 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЧВЕ (СО НПП) 

ГСО 10112-2012 СО ОБЩЕГО ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (СО ЩЧ-ПА) 

ГСО 10113-2012 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В КВАРЦЕВОМ ПЕСКЕ  

(СО МДНП-ПА) 

ГСО 10130-2012 СО МАССОВОЙ ДОЛИ  МОНОАРОМАТИЧЕСКИХ И  ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХ  

УГЛЕВОДОРОДОВ  В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ПАУ-ДТ-ЭК) 

ГСО 10149-2012 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ПАРАФИНОВ В НЕФТИ (ИМИТАТОР) (СО МДПН-ПА) 

ГСО 10150-2012 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТИ 

(ИМИТАТОР) (СО ХОН-ПА) 

ГСО 10182-2013 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ N –МЕТИЛАНИЛИНА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  БЕНЗИНАХ 

(ОД ММА-1) 

ГСО 10183-2013 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ N –МЕТИЛАНИЛИНА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  БЕНЗИНАХ 

(ОД ММА-2) 

ГСО 10184-2013 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ N –МЕТИЛАНИЛИНА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  БЕНЗИНАХ  

(ОД ММА-3) 

ГСО 10185-2013 СО МАССОВОЙ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ БЕНЗОЛА В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(СО МОДБ-ПА) 

ГСО 10186-2013 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИМИТАТОР)  

(СО СН-ПА-3) 

ГСО 10187-2013 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ В НЕФТЕПРО-

ДУКТАХ (ИМИТАТОР) (СО КФСН-ПА) 

ГСО 10201-2013 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА И МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ  

В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ (ФС-В-ДТ-ЭК) 

ГСО 10202-2013 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИМИТАТОР)  

(СО ССН-ПА) 

ГСО 10203-2013 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  ИОНОЛА  (АГИДОЛА-1) В ТРАНСФОРМАТОРНОМ 

МАСЛЕ (комплект И-Тр- КН) 

ГСО 10219-2013 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ (СО ФС-ТН-ПА) 

ГСО 10220-2013 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ФУРАНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  

В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ (комплект Ф-Тр-КН) 

ГСО 10221-2013 СО МАССОВОЙ  ДОЛИ  ИОНОЛА  (АГИДОЛА-1) В ТУРБИННОМ МАСЛЕ 

(комплект И-Турб-КН) 

ГСО 10302-2013 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ИМИТАТОР) (СО КН-ПА) 

ГСО 10303-2013 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КОКСОВОГО ОСТАТКА НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(СО КК-ПА) 

ГСО 10317-2013 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИ-

МОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ (СО НВМ-ПА) 

ГСО 10318-2013 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АЗОТА В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИМИТАТОР)  

(СО МДАН-ПА) 

ГСО 10319-2013 СО ЗОЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СО ЗЛ-ПА) 

ГСО 10399-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

(СО МСН-ПА) 

ГСО 10403-2014 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ АТМОСФЕРНОМ 

ДАВЛЕНИИ (ФС-1) 
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ГСО 10404-2014 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ АТМОСФЕРНОМ 

ДАВЛЕНИИ (ФС-2) 

ГСО 10405-2014 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ АТМОСФЕРНОМ 

ДАВЛЕНИИ (ФС-3) 

ГСО 10425-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СРФ-1) 

ГСО 10426-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СРФ-2) 

ГСО 10427-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СРФ-3) 

ГСО 10428-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СРФ-4) 

ГСО 10429-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СРФ-5) 

ГСО 10430-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СРФ-6) 

ГСО 10431-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СРФ-7) 

ГСО 10432-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СРФ-8) 

ГСО 10433-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СРФ-9) 

ГСО 10443-2014 СО ЙОДНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ИМИТАТОР) (СО ИЧ-ПА) 

ГСО 10444-2014 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ  

В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ (АРГ-Тр-КН) 

ГСО 10452-2014 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ АРОМАТИЧЕСКИХ И ОЛЕФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРО-

ДОВ В АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНАХ (ОДА ОУ) 

ГСО 10453-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СУ-1) 

ГСО 10454-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СУ-2) 

ГСО 10455-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СУ-3) 

ГСО 10456-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (СУ-4) 

ГСО 10457-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИМИТАТОР) 

(В-1) 

ГСО 10458-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИМИТАТОР) 

(В-2) 

ГСО 10459-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИМИТАТОР) 

(В-3) 

ГСО 10460-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИМИТАТОР) 

(В-4) 

ГСО 10461-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В КВАРЦЕВОМ ПЕСКЕ (ПЗН-01) 

ГСО 10482-2014 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ МАЗУТА ТОПОЧНОГО (СТ-М) 

ГСО 10483-2014 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

(СТ-РТ) 

ГСО 10484-2014 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНОГО (СТ-МИ) 

ГСО 10485-2014 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ МАСЛА ТРАНСФОРМАТОРНОГО (СТ-МТФ) 

ГСО 10486-2014 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ МАСЛА КОМПРЕССОРНОГО (СТ-МК) 

ГСО 10561-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЭФИРА В БЕНЗИНЕ 

(ИМИТАТОР) (СО МТБЭ-ПА) 

ГСО 10613-2015 СО МАССОВЫХ ДОЛЕЙ ПРИМЕСЕЙ В КОКСЕ НЕФТЯНОМ ПРОКАЛЕННОМ 

(РУСАЛ КНП) 

ГСО 10677-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-1) 

ГСО 10678-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  (ИНТЕГРСО СРФА-2) 

ГСО 10679-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-3) 
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ГСО 10680-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-4) 

ГСО 10681-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-5) 

ГСО 10682-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-6) 

ГСО 10683-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-7) 

ГСО 10684-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-8) 

ГСО 10685-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-9) 

ГСО 10686-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-10) 

ГСО 10687-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-11) 

ГСО 10688-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-12) 

ГСО 10689-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-13) 

ГСО 10690-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-14) 

ГСО 10691-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИНТЕГРСО СРФА-15) 

ГСО 10692-2015 СО ОБЪЕМНОЙ (МАССОВОЙ) ДОЛИ ОКСИГЕНАТОВ В БЕНЗИНАХ  

(ИНТЕГРСО ОМД ОКГ-1) 

ГСО 10693-2015 СО ОБЪЕМНОЙ (МАССОВОЙ) ДОЛИ ОКСИГЕНАТОВ В БЕНЗИНАХ  

(ИНТЕГРСО ОМД ОКГ-2) 

ГСО 10694-2015 СО ОБЪЕМНОЙ (МАССОВОЙ) ДОЛИ ОКСИГЕНАТОВ В БЕНЗИНАХ  

(ИНТЕГРСО ОМД ОКГ-3) 

ГСО 10695-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ В НЕФТЕПРОДУКТЕ   

(МДЭН 21 СО УНИИМ) 

ГСО 10741-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НАФТЕ 

(имитатор) (СО ХН-ПА) 

ГСО 10745-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ФОСФОРА В НЕФТЕПРОДУКТАХ (СО ФН-ПА) 

ГСО 10750-2016 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА БЕНЗИНА (СО ФС-Б-ПА) 

ГСО 10751-2016 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА РЕАКТИВНОГО ТОПЛИВА (СО ФС-РТ-ПА) 

ГСО 10752-2016 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (СО ФС-ДТ-ПА) 

ГСО 10759-2016 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (СО КЧ-ПА) 

ГСО 10778-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВО-

ДОРОДОВ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ (ИНТЕГРСО МД ПОЛИ АУ -1) 

ГСО 10779-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВО-

ДОРОДОВ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ (ИНТЕГРСО МД ПОЛИ АУ-2) 

ГСО 10791-2016 1 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(ИНТЕГРСО МДМС-1) 

ГСО 10792-2016 2 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(ИНТЕГРСО МДМС-2) 

ГСО 10793-2016 3 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(ИНТЕГРСО МДМС-3) 

ГСО 10794-2016 4 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(ИНТЕГРСО МДМС-4) 

ГСО 10795-2016 5 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МИКРОПРИМЕСЕЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(ИНТЕГРСО МДМС-5) 

ГСО 10796-2016/ 

ГСО 10798-2016 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ  

(набор ВОЖ СО УНИИМ) 

ГСО 10801-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ОБЩЕГО ОСАДКА В ОСТАТОЧНЫХ ТОПЛИВАХ 
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(ИМИТАТОР) (СО ООТ-ПА) 

 

ГСО 10923-2017 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ДИЗЕЛЬ-

НОМ ТОПЛИВЕ (СО АУДТ-ПА) 

ГСО 10935-2017 

 
СО ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ДИСТИЛЛЯТНЫХ ТОПЛИВ  

(СО ОСДТ-ПА) 

ГСО 11028-2018 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СНН01-ЭК) 

ГСО 11029-2018/  

ГСО 11031-2018 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (набор СНН02-ЭК) 

ГСО 11032-2018/ 

ГСО 11034-2018 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (набор СНН03-ЭК) 

ГСО 11066-2018 СО СОСТАВА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (СО ГК-ПА-2) 

ГСО 11067-2018 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (СО ГК-ПА-3) 

ГСО 11232-2018 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НАФТЕ  

(ХОН-ТЦСМ) 

ГСО 11272-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СО СЗН-

ПА) 

ГСО 11290-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 
(СО МПН-ПА-0) 

ГСО 11293-2019 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  
(ИМИТАТОР) (ХС-1) 

ГСО 11294-2019 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  
(ИМИТАТОР) (ХС-2) 

ГСО 11295-2019 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  
(ИМИТАТОР) (ХС-3) 

ГСО 11311-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ (ВН-ТЦСМ) 

ГСО 11315-2019 СО УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА БЕНЗИНА (СО УСБ-ПА) 

ГСО 11361-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРОВОДОРОДА, МЕТИЛМЕРКАПТАНА  

И ЭТИЛМЕРКАПТАНА В НЕФТИ (СО СМЭ-ПА) 

ГСО 11375-2019 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ (ФСН-ТЦСМ) 

ГСО 11379-2019 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ГЕКСАНЕ  

(СО НПГ-ПА) 

ГСО 11380-2019 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТИ (СО СС-ТН-ПА-1) 

ГСО 11381-2019 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТИ (СО СС-ТН-ПА-2) 

ГСО 11439-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СМ-01-СХ) 

ГСО 11440-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СМ-02-СХ) 

ГСО 11441-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СМ-03-СХ) 

ГСО 11442-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СМ-04-СХ) 

ГСО 11443-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СМ-05-СХ) 

ГСО 11534-2020 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ N-МЕТИЛАНИЛИНА В БЕНЗИНЕ (СО ММА-ПА) 

ГСО 11678-2021 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ (ФС-Н-СХ) 

ГСО 11679-2021 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА БЕНЗИНА (ФС-Б-СХ) 

ГСО 11680-2021 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (ФС-ДТ-СХ) 

ГСО 11681-2021 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ  

ДВИГАТЕЛЕЙ (ФС-РТ-СХ) 
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ГСО 11684-2021 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ БЕНЗИНА АВТОМОБИЛЬНОГО (БА-УРАЛТЕСТ) 

ГСО 11685-2021 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (ДТ-УРАЛТЕСТ) 

ГСО 11704-2021 СО ОБЩЕГО ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ЩЧ-СХ) 

ГСО 11705-2021 СО КИСЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (КН-СХ) 

ГСО 11706-2021 СО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (КЧ-СХ) 

ГСО 11715-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-СХ) 

ГСО 11716-2021 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ  

В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ИМИТАТОР) (ХСН-СХ) 

ГСО 11733-2021 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕПОЛЯРНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

В ПОЛЯРНОМ ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ (НПВ) 

ГСО 11735-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ (СНП-СХ) 

ГСО 11753-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

В НЕФТЕПРОДУКТАХ (ХО-НП-СХ) 

ГСО 11754-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ  

В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (МПН-01-СХ) 

ГСО 11755-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ  

В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (МПН-02-СХ) 

ГСО 11756-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ  

В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ (МПН-03-СХ) 

ГСО 11764-2021 СО ЙОДНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (ИЧ-СХ) 

ГСО 11770-2021 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ В НЕФТЕПРО-

ДУКТАХ (КФСН-СХ) 

ГСО 11789-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АСФАЛЬТЕНОВ, СМОЛ И ПАРАФИНА В НЕФТИ  

(СО АСПН-ПА) 

ГСО 11790-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ И МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАЛЛОВ  

(ЖЕЛЕЗО, СВИНЕЦ, МАРГАНЕЦ) В НЕФТЕПРОДУКТАХ (МНП-СХ) 

ГСО 11792-2021 СО ОБЩЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (ОЗ-ДТ-ТНМ) 

ГСО 11794-2021 СО СОСТАВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (СТ-ДТ-ТНМ) 

ГСО 11815-2021 СО МАССОВОЙ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ОКСИГЕНАТОВ И МАССОВОЙ ДОЛИ 

ОРГАНИЧЕСКИ СВЯЗАННОГО КИСЛОРОДА В БЕНЗИНАХ (СО ОКБ-ПА) 

ГСО 11823-2021 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ (СО ФС-АРН-ПА) 

ГСО 11833-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(МСН-СХ) 

ГСО 11835-2021 СО УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА БЕНЗИНОВ (УСБ-СХ) 

ГСО 11873-2022 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРА И СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ  

(комплект ClSMO8) 

ГСО 11874-2022 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРА И СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ  

(ClSMO8-8) 

ГСО 11888-2022 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ДИЗЕЛЬ-

НОМ ТОПЛИВЕ (АУДТ-СХ) 

ГСО 11913-2022 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СВИНЦА В БЕНЗИНАХ (КСБ-2) 

ГСО 11914-2022 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СВИНЦА В БЕНЗИНАХ (КСБ-3) 

ГСО 11915-2022 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СВИНЦА В БЕНЗИНАХ (КСБ-4) 

ГСО 11957-2022 СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ОСТАТОЧНОГО ТОПЛИВА (МАЗУТА)  
(СО ФС-М-ПА) 

ГСО 11965-2022 СО ЦВЕТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СО ЦН-ПА) 



Росстандарт                                                                     УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 

  

 

22 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 11968-2022 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЭФИРА В БЕНЗИНАХ 

(ИМИТАТОР) (МТБЭ-СХ) 

ГСО 12073-2022 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРОВОДОРОДА В НЕФТЕПРОДУКТАХ  
(СО СВН-ПА) 

ГСО 12098-2022 

 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ ИОНОЛА (АГИДОЛА-1) В ТРАНСФОРМАТОРНОМ 

МАСЛЕ (КОМПЛЕКТ И-ТР-ЭЛ) 

ГСО 12120-2023 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АЗОТА В НЕФТЕПРОДУКТАХ (АНП-СХ) 

ГСО 12127-2023 СО МАССОВОЙ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ БЕНЗОЛА В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

(МОДБ-СХ) 

ГСО 12170-2023 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ИОНОЛА (АГИДОЛА-1) В ТУРБИННОМ МАСЛЕ  

(комплект И-Тур-Эл) 

ГСО 12232-2023 
 

СО СОСТАВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ (СО ТМ-ПА-1) 
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ГСО 2498-83/2500-83 СО СОСТАВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ 

(комплект СДПС) 

ГСО 2501-83/2503-83 СО СОСТАВА КРАСНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ (комплект СКР) 

ГСО 2504-83/2506-83 СО СОСТАВА ПОЧВЫ СЕРОЗЕМА КАРБОНАТНОГО (комплект ССК) 

ГСО 2507-83/2509-83 СО СОСТАВА ПОЧВЫ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО (комплект СЧТ) 

ГСО 7083-93 СО СОСТАВА ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОГО 

(НФС-29) 

ГСО 7178-95 СО СОСТАВА ПОЧВЫ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВОЙ (ДГП-03) 

ГСО 7179-95 СО СОСТАВА ПОЧВЫ ЧЕРНОЗЕМНОЙ (ЧП-03) 

ГСО 7180-95 СО СОСТАВА ПОЧВЫ СЕРОЗЕМНОЙ (СП-03) 

ГСО 7181-95 СО СОСТАВА ПОЧВЫ КАШТАНОВОЙ (КП-03) 

ГСО 7182-95 СО СОСТАВА ПОЧВЫ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ (ДПП-03) 

ГСО 7184-95 СО СОСТАВА ПОЧВЫ ТУНДРОВОЙ (ПКП) 

ГСО 7185-95 СО СОСТАВА ПОЧВЫ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ (ПДП) 

ГСО 7186-95 СО СОСТАВА ПОЧВЫ ЛЕССОВОЙ (ПЛТ) 

ГСО 7187-95 СО СОСТАВА ПОЧВЫ ЛЕССОВОЙ СУГЛИНОК (СОЛОНЧАК) (ПСТ) 

ГСО 8043-94 СО СОСТАВА ПОЧВЫ ЧЕРНОЗЕМ ПАХОТНОГО СЛОЯ (ПЧП-1) 

ГСО 8044-94 СО СОСТАВА ПОЧВЫ ЧЕРНОЗЕМ ПОДПАХОТНОГО СЛОЯ (ПЧС-2) 

ГСО 8678-2005 СО СОСТАВА ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

ГСО 9231-2008 СО СОСТАВА ПОЧВЫ (ТЭП К) 

ГСО 9288-2009 СО СОСТАВА ПОЧВЫ (ТЭП В) 

ГСО 10413-2014 СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ (САДПП-10) 

ГСО 10862-2016 СО СОСТАВА ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ТИПИЧНОГО ЧЕРНОЗЕМА (ГКЧТ-К) 

ГСО 10863-2016 СО СОСТАВА ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 

(ГКПД-М) 

ГСО 11369-2019 СО СОСТАВА  (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ  ЧЕРНОЗЕМ 

ЮЖНЫЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТЫЙ (САЧюжП-02) 

ГСО 11571-2020 СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ (САДПП-07/2020) 

ГСО 11572-2020 СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ ЧЕРНОЗЕМ 

ВЫЩЕЛОЧЕННЫЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫЙ (САЧвП-06/2020) 

ГСО 11745-2021 

 

СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ (САДПП– 09/2021) 

ГСО 11746-2021 

 

СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ «ЧЕРНОЗЕМ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫЙ» (САЧобП-01/2021) 

ГСО 11940-2022 

 

СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ ДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ (САДПП-08/2022) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 11941-2022 

 

 

СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЧВЫ «ЧЕРНОЗЕМ 
ТИПИЧНЫЙ КАРБОНАТНЫЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТЫЙ»  
(САЧП-05/2022) 
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1.5     ВОДА (анализ воды) 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 7373-97 СО ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 

ГСО 7425-97 СО БИХРОМАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ВОДЫ (ХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КИСЛОРОДА-ХПК) 

ГСО 7552-99 СО ХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА  

ГСО 7680-99 СО ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 

ГСО 7797-2000 СО ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ВОДЫ 

ГСО 7886-2001 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (СО МСВ А1) 

ГСО 8048-94 СО ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА 

В ВОДЕ 

ГСО 8124-2002 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (СО МСВ К1) 

ГСО 8203-2002 СО ИМИТАТОРА МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОСТАТОЧНОГО АКТИВНОГО 

ХЛОРА В ВОДЕ И ВОДНЫХ СРЕДАХ 

ГСО 8206-2002 СО ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 

ГСО 8938-2008 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (СО МСВ АПАВ) 

ГСО 9101-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ОСТАТКА  ВОДЫ  

(комплект 37СО) 

ГСО 9118-2008 СО ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 

ГСО 9283-2008 СО ОБЩЕЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ 

ГСО 9284-2008 СО ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 

ГСО 9285-2009 СО ОБЩЕЙ ЩЕЛОЧНОСТИ ВОДЫ 

ГСО 9450-2009 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (СО МСВ Ж) 

ГСО 9511-2009 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (СО МСВ ХПК) 

ГСО 9565-2010 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (СО МСВ ПО) 

ГСО 9835-2011 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (МСВ АК) 

ГСО 9895-2011 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ  

ХРОМОМ (МСВ БТ-Cr) 

ГСО 9914-2011 СО ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ (комплект 36Ж) 

ГСО 10120-2012 СО ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ВОДЫ 

ГСО 10138-2012 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВНОГО ХЛОРА В ВОДЕ  

(АХС СО УНИИМ) 

ГСО 10168-2012 СО БИОХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ПРИРОДНОЙ ВОДЕ 

(МСВ БПК) 

ГСО 10448-2014 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (МСВ NH4)  

ГСО 10815-2016 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (МСВ М) 

ГСО 10909-2017 СО ОБЩЕЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ (СО МКСО-ПА) 

ГСО 10912-2017 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (МСВ В) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 10917-2017 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (МСВ AL) 

ГСО 10976-2017 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ (Aquastar™ Water Standard 1 % MERCK) 

ГСО 10977-2017 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ (Aquastar™ Water Standard 0,01 % MERCK)  

ГСО 10978-2017 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ (Aquastar™ Water Standard 0,1 % MERCK)  

ГСО 10979-2017 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ (Aquastar™ Sodium Tartrate Dihydrate MERCK)  

ГСО 10980-2017 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ (Aquastar™ Lactose Standard 5 % MERCK)  

ГСО 10981-2017 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ (Aquastar™ Water Standard Оil  (15-30 ppm) 

MERCK) 

ГСО 10982-2017 СО  МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ (Aquastar™ Water Standard Oven 1 % MERCK) 

ГСО 11064-2018  СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (МСВ Щ) 

ГСО 11273-2019 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (МСВ БТ) 

ГСО 11316-2019 СО ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ВОДЫ (ПО-ЭК) 

ГСО 11432-2019 СО МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ (МСВ Цв) 

ГСО 12291-2023 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ОСТАТКА ВОДЫ ПРИРОДНОЙ 
(СО УНИИМ МСВ С)12290 
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1.6     РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 7969-2001 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭТАНОЛА (комплект ВРЭ-1) 

ГСО 7990-2002 СО СОСТАВА СОЛИ ПОВАРЕННОЙ ПИЩЕВОЙ 

ГСО 8789-2006 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ЭТАНОЛА ВРЭ-2 

ГСО 8921-2007 СО СОСТАВА ЭЛОДЕИ  КАНАДСКОЙ (ЭК-1) 

ГСО 8922-2007 СО СОСТАВА  ТРАВОСМЕСИ  (ТР-1) 

ГСО 8923-2007 СО СОСТАВА ЛИСТА БЕРЕЗЫ (ЛБ-1) 

ГСО 8936-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ТВЕРДЫХ ТРИГЛИЦЕРИДОВ В ЖИРАХ (комплект) 

ГСО 8989-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ ЗЕРНА 1-ГО РАЗРЯДА 

ГСО 8990-2008 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ ЗЕРНА 2-ГО РАЗРЯДА 

ГСО 9437-2009 СО СОСТАВА СМЕСИ ТРИГЛИЦЕРИДОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

ГСО 9563-2010 СО СОСТАВА МОЛОКА СУХОГО (АСМ-1) 

ГСО 9564-2010 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ В ПРОДУКТАХ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА  

ГСО 9734-2010 СО СОСТАВА ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

ГСО 9968-2011 СО СОСТАВА СМЕСИ МОЛОЧНОЙ (СМ СО УНИИМ) 

ГСО 10143-2012 СО СОСТАВА КИСЛОТЫ ЛИМОННОЙ (КЛ СО УНИИМ) 

ГСО 10148-2012 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ В СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ  

ГСО 10235-2013 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ИЗОМЕРОВ ГХЦГ В КАРТОФЕЛЕ (ПП-К) 

ГСО 10300-2013 СО СОСТАВА КИСЛОТЫ ЛИМОННОЙ 

ГСО 10476-2014 СО СОСТАВА КИСЛОТЫ МОЛОЧНОЙ 

ГСО 10670-2015 

 

СО СОСТАВА И СВОЙСТВ РАСТВОРА САХАРОЗЫ (комплект САХАРОЗКА  

10-60) 

ГСО 10887-2017 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЫРОЙ КЛЕЙКОВИНЫ В ЗЕРНЕ 

ГСО 10891-2017 СО СВОЙСТВ И СОСТАВА СУХОГО МОЛОКА (СО СМОЛ-ПА) 

ГСО 10899-2017 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЖИРА (МАСЛИЧНОСТИ) В СЕМЕНАХ  

ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ГСО 11086-2018/  

ГСО 11091-2018 

СО СОСТАВА СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (набор АСМ-2 СО УНИИМ) 

 

ГСО 11106-2018/  

ГСО 11110-2018 

СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ (набор 

ВЭР-1) 

ГСО 11127-2018/ 

ГСО 11130-2018 

СО СОСТАВА КАШИ ЗЕРНОМОЛОЧНОЙ СУХОЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

(НАБОР КСМ-1 СО УНИИМ) 

ГСО 11142-2018 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ  ЭТАНОЛА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ (ВЭР-2) 

ГСО 11144-2018/  

ГСО 11147-2018 

СО СОСТАВА КАШИ ЗЕРНОВОЙ СУХОЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

(набор КС-1 СО УНИИМ) 

ГСО 11168-2018 СО СОСТАВА ВОССТАНОВЛЕННОГО МОЛОКА (ВМ СО УНИИМ) 

ГСО 11268-2019/ 

ГСО 11270-2019 

СО СОСТАВА КОМБИКОРМОВ (набор КК-1 СО УНИИМ) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 11271-2019 СО СОСТАВА ЯИЧНОГО ПОРОШКА (ЯП-1 СО УНИИМ) 

ГСО 11274-2019/ 

ГСО 11276-2019 

СО СОСТАВА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ (набор 

МП-1 СО УНИИМ) 

ГСО 11279-2019/ 

ГСО 11283-2019 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЖИРА, БЕЛКА, ВЛАГИ В ПРОДУКТАХ ПЕРЕРАБОТКИ 
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР (набор ППМК СО УНИИМ) 

ГСО 11284-2019/  

ГСО 11289-2019 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЖИРА, БЕЛКА, ВЛАГИ В СЕМЕНАХ МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР (набор СМК СО  УНИИМ) 

ГСО 11310-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НИТРАТОВ В СОКЕ ИЗ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ 

ГСО 11338-2019/ 

ГСО 11339-2019 

СО  СОСТАВА  КРАХМАЛА  (набор КР-1 СО УНИИМ) 

ГСО 11377-2019 СО СОСТАВА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (АК СО УНИИМ) 

ГСО 11385-2019 СО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ (ЗП-04) 

ГСО 11399-2019 СО СОСТАВА МОЛОКА СУХОГО (АСМ-3 СО УНИИМ) 

ГСО 11464-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ОБЩЕЙ РТУТИ В ПОРОШКАХ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 

(СО Hg-ПОП) 

ГСО 11503-2020 СО СОСТАВА ПОДСОЛНЕЧНЫХ МАСЕЛ (комплект СОПМ) 

ГСО 11504-2020/  

ГСО 11505-2020 

СО СОСТАВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (набор МС-1 СО УНИИМ) 

ГСО 11604-2020 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ЭТАНОЛА (ВНИИМ-ЭС-ВРЭ) 

ГСО 11605-2020 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ЭТАНОЛА (НН-ВРЭ) 

ГСО 11611-2020 СО СОСТАВА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ (К-03) 

ГСО 11612-2020 СО СОСТАВА ШРОТА ПОДСОЛНЕЧНОГО (ШП-02) 

ГСО 11630-2020 СО СОСТАВА РАСТВОРА СМЕСИ ТРИГЛИЦЕРИДОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ  

В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ (СО ТЖВМ-10) 

ГСО 11687-2021 СО СОСТАВА ФИЛЕ МИНТАЯ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ  

(РП-1СО УНИИМ) 

ГСО 11707-2021 СО СОСТАВА МЯСА КУР (МП-2-3 СО Gallus gallus) 

ГСО 11747-2021 

 

СО СОСТАВА КОМБИКОРМА ПОЛНОРАЦИОННОГО ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ПТИЦЫ (БРОЙЛЕРОВ) (КПдБ-02) 

ГСО 11748-2021 

 

СО СОСТАВА ШРОТА СОЕВОГО КОРМОВОГО ТОСТИРОВАННОГО  

(ШСКТ-02) 

ГСО 11820-2021 СО СОСТАВА ЛАКТОЗЫ МОНОГИДРАТА (ЛАКТОЗА СО УНИИМ) 

ГСО 11839-2021/ 

ГСО 11843-2021 

СО СОСТАВА МОНО- И ДИСАХАРИДОВ (набор УГЛЕВОДЫ СО УНИИМ) 

 

ГСО 11872-2022 СО СОСТАВА КОФЕИНА (КФН СО УНИИМ) 

ГСО 11884-2022 СО СОСТАВА АРАБИНОЗЫ (АРАБИНОЗА СО УНИИМ) 

ГСО 11885-2022 СО СОСТАВА МАННОЗЫ (МАННОЗА СО УНИИМ) 

ГСО 11886-2022 СО СОСТАВА САХАРОЗЫ (САХАРОЗА СО УНИИМ) 

ГСО 11912-2022 СО СОСТАВА МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТА (СО-БФ АП-МКФ) 

ГСО 11961-2022 СО СОСТАВА ХВОИ СОСНЫ СИБИРСКОЙ (ХСС-1) 

ГСО 11962-2022 СО СОСТАВА СУХАРЕЙ ПШЕНИЧНЫХ (ХБ-1 СО УНИИМ) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 11995-2022/ 

ГСО 11998-2022 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ ОБЩЕЙ РТУТИ В ПОРОШКАХ ПИЩЕВОЙ ПРОДУК-

ЦИИ (набор) 

ГСО 12134-2023 СО СОСТАВА САХАРОЗЫ (Схр-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 12270-2023 
 

СО СОСТАВА КОМБИКОРМА ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК (КдКН-04) 

ГСО 12271-2023  
 

СО СОСТАВА КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ (М-04) 

ГСО 12274-2023/ 
ГСО 12276-2023 

СО СОСТАВА ШОКОЛАДА (набор ШОК-1 СО УНИИМ) 
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1.7     БИОХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОКСИНЫ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 7934-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА АФЛАТОКСИНА М1 В СМЕСИ БЕНЗОЛА  

И АЦЕТОНИТРИЛА (М1-0,3) 

ГСО 7935-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА АФЛАТОКСИНА М1 В СМЕСИ БЕНЗОЛА  

И АЦЕТОНИТРИЛА (М1-1) 

ГСО 7936-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА АФЛАТОКСИНА В1 В СМЕСИ БЕНЗОЛА  

И АЦЕТОНИТРИЛА (В1-10) 

ГСО 7937-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ПАТУЛИНА В СМЕСИ БЕНЗОЛА  

И АЦЕТОНИТРИЛА (П-10) 

ГСО 7938-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ПАТУЛИНА В СМЕСИ БЕНЗОЛА  

И АЦЕТОНИТРИЛА (П-100) 

ГСО 7939-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛА  

В АЦЕТОНИТРИЛЕ (Д-20) 

ГСО 7940-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛА  

В АЦЕТОНИТРИЛЕ (Д-100) 

ГСО 7941-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ОХРАТОКСИНА А В СМЕСИ БЕНЗОЛА И УКСУСНОЙ 

КИСЛОТЫ (О-50) 

ГСО 7942-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА Т-2 ТОКСИНА В БЕНЗОЛЕ (Т-2-100) 

ГСО 7943-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ЗЕАРАЛЕНОНА В БЕНЗОЛЕ (З-20) 

ГСО 7944-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ЗЕАРАЛЕНОНА В БЕНЗОЛЕ (З-100) 

ГСО 8404-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ТОКСИЧНЫХ МИКРОПРИМЕСЕЙ В ЭТИЛОВОМ 

СПИРТЕ (комплект РС) 

ГСО 8405-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ТОКСИЧНЫХ МИКРОПРИМЕСЕЙ В ВОДНО-

СПИРТОВОЙ СМЕСИ (комплект РВ) 

ГСО 9054-2008 СО СОСТАВА ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА (ДГК-ДИОД) 

ГСО 9104-2008 СО СОСТАВА КРОВИ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВИНЕЦ (СО BL-Pb) 

ГСО 9279-2008 СО СОСТАВА РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ И ЛАКТАТА (РГЛ-1) 

ГСО 9280-2008 СО СОСТАВА РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ И ЛАКТАТА (РГЛ-2) 

ГСО 9281-2008 СО СОСТАВА РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ И ЛАКТАТА (РГЛ-3) 

ГСО 9308-2009 СО СОСТАВА 2R3R- ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА (2R3R ДГК-ДИОД) 

ГСО 9570-2010 СО СОСТАВА ВОЛОСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (NCS ZC 81002B) CRM 

ГСО 9866-2011 СО СОСТАВА ДНК СОИ (комплект ГМ-СОЯ-ВНИИМ) 

ГСО 9875-2011 СО СОСТАВА СУБСТАНЦИИ «ТРИАЗАВИРИН®» 

ГСО 9913-2011 СО МОЛЯРНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ 

ГСО 10023-2011 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ МОЧИ 

ГСО 10163-2012 СО СОСТАВА СУБСТАНЦИИ «СЕЛЕНОКС» 

ГСО 10164-2012 СО СОСТАВА ТЕТРАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИДА 

ГСО 10165-2012 СО СОСТАВА ЛЕВОМИЦЕТИНА 
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ГСО 10167-2012 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА G   

К ВИРУСУ КРАСНУХИ В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА  

(КРАСНУХА-IgG-ЛСЧ) 

ГСО 10236-2013 СО СОСТАВА КРОВИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТАЛЛИЙ (BL-Tl) 

ГСО 10237-2013 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА G  

К БАКТЕРИИ TREPONEMA PALLIDUM В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ КРОВИ  

ЧЕЛОВЕКА (Treponema pallidum-IgG) 

ГСО 10238-2013 СО СОСТАВА РАСТВОРА ГЕМИГЛОБИНЦИАНИДА  

ГСО 10272-2013 СО СОСТАВА ГЛИЦИНА (СГ СО УНИИМ) 

ГСО 10280-2013 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АНТИГЕНА HBsAg  ВИРУСА ГЕПАТИТА В  

В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА (HBsAg ВГВ) 

ГСО 10281-2013 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АНТИГЕНА р24 ВИРУСА ИММУНОДЕФИ-

ЦИТА ЧЕЛОВЕКА ПЕРВОГО ТИПА В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ КРОВИ  

ЧЕЛОВЕКА (р24 ВИЧ-1) 

ГСО 10308-2013 СО СОСТАВА БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА НАТРИЕВОЙ СОЛИ 

ГСО 10309-2013 СО СОСТАВА СТРЕПТОМИЦИНА СУЛЬФАТА 

ГСО 10390-2013 СО МОЛЯРНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЕСТОСТЕРОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

(комплект ТЕСТОСТЕРОН-ВНИИМ) 

ГСО 10402-2014 СО СОСТАВА СУБСТАНЦИИ «ТИОЗОЛОН» 

ГСО 10658-2015 СО СОСТАВА ФУЛЛЕРЕНПОЛИАМИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ   

(СО ФПАК) 

ГСО 10669-2015 СО СОСТАВА ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ – ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ (комплект ГК-ВНИИМ) 

ГСО 10753-2016 СО ФОСФАЗИДА (СО НИКАВИР® «АЗТ ФАРМА К.Б.») 

ГСО 10766-2016 СО СОСТАВА ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА (ГСО-ДКВ-АМЕТИС) 

ГСО 10826-2016 СО СОСТАВА ЦИНКБАЦИТРАЦИНА 

ГСО 10886-2017 СО СОСТАВА ЭНРОФЛОКСАЦИНА 

ГСО 10890-2017 СО СОСТАВА ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИДА 

ГСО 11025-2018 СО СУБСТАНЦИИ ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТА 

ГСО 11063-2018 СО СОСТАВА ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛА (Интринол - МБФ) 

ГСО 11166-2018 СО СОСТАВА  ДИИНДОЛИЛМЕТАНА (DIM-МБФ) 

ГСО 11192-2018 СО СОСТАВА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АЗОТИСТЫХ ВЕЩЕСТВ В КРОВИ 
 

ГСО 11263-2018 СО КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  Α-АМИЛАЗЫ ЧЕЛОВЕКА  

(CRM IRMM-IFCC-456) 

ГСО 11291-2019 СО МОЛЯРНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В КРОВИ 

ГСО 11292-2019 СО СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ, КАЛЬЦИЯ, НАТРИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  
(комплект) 

ГСО 11312-2019 СО СОСТАВА БИОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИТОВ В КРОВИ 

ГСО 11337-2019 СО СОСТАВА ЦИСТИНА 

ГСО 11360-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АМФОТЕРИЦИНА Б 
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ГСО 11368-2019 

 

СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДНК ПЛАЗМИДЫ pUC18 В ВОДНОМ  

РАСТВОРЕ 

ГСО 11386-2019 СО КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ 

ГСО 11387-2019 СО КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ α-АМИЛАЗЫ 

ГСО 11413-2019 СО СОСТАВА НАТАМИЦИНА 

ГСО 11465-2019 СО СОСТАВА ЭФЕДРИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-001) 

ГСО 11466-2019 СО СОСТАВА ДИАЗЕПАМА (МЭЗ-002) 

ГСО 11532-2020 СО СОСТАВА ОЛИВОМИЦИНА А 

ГСО 11542-2020 СО СОСТАВА КЕТАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-003) 

ГСО 11543-2020 СО СОСТАВА ЛОРНОКСИКАМА (МЭЗ-005) 

ГСО 11552-2020 СО СОСТАВА ТЕБАИНА (МЭЗ-004) 

ГСО 11553-2020 СО СОСТАВА КЛОЗАПИНА (МЭЗ-006) 

ГСО 11554-2020 СО СОСТАВА АДРЕНАЛИНА ТАРТРАТА (МЭЗ-007) 

ГСО 11555-2020 СО СОСТАВА ДРОПЕРИДОЛА (МЭЗ-008) 

ГСО 11556-2020 СО СОСТАВА ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ (МЭЗ-010) 

ГСО 11557-2020 СО СОСТАВА ТИМОЛОЛА МАЛЕАТА (МЭЗ-011) 

ГСО 11558-2020 СО СОСТАВА КВЕТИАПИНА ФУМАРАТА (МЭЗ-012) 

ГСО 11559-2020 СО СОСТАВА ИБУПРОФЕНА (ГИЛС ибупрофен) 

ГСО 11569-2020 СО СОСТАВА ФЛУКОНАЗОЛА (ГИЛС-флуконазол) 

ГСО 11570-2020 СО СОСТАВА АЗИТРОМИЦИНА (ГИЛС-азитромицин) 

ГСО 11573-2020 СО СОСТАВА ТРАМАДОЛА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-014) 

ГСО 11574-2020 СО СОСТАВА КОДЕИНА ОСНОВАНИЯ (МЭЗ-019) 

ГСО 11596-2020 СО СОСТАВА АТРОПИНА СУЛЬФАТА (МЭЗ-009) 

ГСО 11597-2020 СО СОСТАВА ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ (МЭЗ-013) 

ГСО 11598-2020 СО СОСТАВА ФЕНОБАРБИТАЛА (МЭЗ-015) 

ГСО 11599-2020 СО СОСТАВА МОРФИНА ГИДРОХЛОРИДА ТРИГИДРАТА (МЭЗ-016) 

ГСО 11600-2020 СО СОСТАВА АМИТРИПТИЛИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-020) 

ГСО 11601-2020 СО СОСТАВА ТРИМЕПЕРИДИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-023) 

ГСО 11602-2020 СО СОСТАВА ОКСИБУТИРАТА НАТРИЯ (МЭЗ-024) 

ГСО 11603-2020 СО СОСТАВА ЗОЛПИДЕМА ТАРТРАТА (МЭЗ-025) 

ГСО 11606-2020 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА АДЕНОЗИНТРИФОСФАТА НАТРИЯ 

ГСО 11607-2020 СО ФРАГМЕНТА МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРЫ  

КЛЕТОК ЛИНИИ HL-60 (участок 5999–7792) 

ГСО 11609-2020 СО СОСТАВА ЛОЗАРТАНА КАЛИЯ (НЦСО-Лозартан калия) 

ГСО 11631-2020 СО СОСТАВА ДОКСИЦИКЛИНА ГИКЛАТА 
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ГСО 11632-2020 СО СОСТАВА ТИЛОЗИНА ТАРТРАТА 

ГСО 11633-2020 СО СОСТАВА МЕТИЛПАРАБЕНА (МЭЗ-017) 

ГСО 11634-2020 СО СОСТАВА ПАРОКСЕТИНА ГИДРОХЛОРИДА ГЕМИГИДРАТА (МЭЗ-018) 

ГСО 11635-2020 СО СОСТАВА ХЛОРОБУТАНОЛА ГЕМИГИДРАТА (МЭЗ-021) 

ГСО 11636-2020 СО СОСТАВА ФЕНТАНИЛА (МЭЗ-022) 

ГСО 11637-2020 СО СОСТАВА КЛОНАЗЕПАМА (МЭЗ-026) 

ГСО 11638-2020 СО СОСТАВА МИДАЗОЛАМА (МЭЗ-027) 

ГСО 11660-2020 СО СОСТАВА КАННАБИДИОЛА (МЭЗ-028) 

ГСО 11661-2020 СО ИНАКТИВИРОВАННОГО ШТАММА «ГК2020/1» КОРОНАВИРУСА  

SARS-CoV-2 

ГСО 11682-2021 СО СОСТАВА ПРОПРАНОЛОЛА ГИДРОХЛОРИДА (НЦСО-ПРОПРАНОЛОЛ) 

ГСО 11683-2021 СО МОЛЯРНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В РАСТВОРЕ (КОМПЛЕКТ РГ) 

ГСО 11691-2021 СО СОСТАВА ЭНАЛАПРИЛА МАЛЕАТА (НЦСО-ЭНАЛАПРИЛ) 

ГСО 11692-2021 СО СОСТАВА БИСОПРОЛОЛА ФУМАРАТА (НЦСО-БИСОПРОЛОЛ) 

ГСО 11693-2021 СО СОСТАВА КЛОПИДОГРЕЛА ГИДРОСУЛЬФАТА (НЦСО-КЛОПИДОГРЕЛ) 

ГСО 11697-2021 СО СОСТАВА КАПТОПРИЛА (НЦСО-КАПТОПРИЛ) 

ГСО 11698-2021 СО СОСТАВА ОМЕПРАЗОЛА (НЦСО-ОМЕПРАЗОЛ) 

ГСО 11708-2021 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ФЛУОРЕСЦЕИНА НАТРИЯ 

ГСО 11714-2021 СО СОСТАВА АЦИКЛОВИРА (НЦСО-АЦИКЛОВИР) 

ГСО 11721-2021 СО МОЛЯРНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

(комплект)  

ГСО 11732-2021 СО СОСТАВА СУБСТАНЦИИ ГРАМИЦИДИНА С ГИДРОХЛОРИДА  

(СОВЕТСКОГО) 

ГСО 11751-2021 СО СОСТАВА АМБРОКСОЛА ГИДРОХЛОРИДА (НЦСО-АМБРОКСОЛ) 

ГСО 11752-2021 СО СОСТАВА ЛИДОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА МОНОГИДРАТА  

(НЦСО-Лидокаин) 

ГСО 11778-2021 СО СОСТАВА ВИТАМИНА А (РЕТИНОЛА ПАЛЬМИТАТА) 

ГСО 11779-2021 СО СОСТАВА ВИТАМИНА D3 (ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛА) 

ГСО 11780-2021 СО СОСТАВА ВИТАМИНА Е (АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТА) 

ГСО 11781-2021 СО СОСТАВА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  

(НЦСО-АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА) 

ГСО 11782-2021 СО СОСТАВА ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ (НЦСО-ДИКЛОФЕНАК) 

ГСО 11783-2021 СО СОСТАВА ИНОЗИНА (НЦСО-ИНОЗИН) 

ГСО 11784-2021 СО СОСТАВА КЕТОПРОФЕНА (НЦСО-КЕТОПРОФЕН) 

ГСО 11785-2021 СО СОСТАВА ЛОРАТАДИНА (НЦСО-ЛОРАТАДИН) 

ГСО 11786-2021 СО СОСТАВА МЕТРОНИДАЗОЛА (НЦСО-МЕТРОНИДАЗОЛ) 

ГСО 11787-2021 СО СОСТАВА ТИАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (НЦСО-ТИАМИН) 
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ГСО 11788-2021 СО СОСТАВА ЦИАНОКОБАЛАМИНА (НЦСО-ЦИАНОКОБАЛАМИН) 

ГСО 11816-2021 СО СОСТАВА ДРОТАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА (НЦСО-ДРОТАВЕРИН) 

ГСО 11817-2021 СО СОСТАВА КЕТОРОЛАКА ТРОМЕТАМОЛА (НЦСО-КЕТОРОЛАК) 

ГСО 11818-2021 СО СОСТАВА МЕТФОРМИНА ГИДРОХЛОРИДА (НЦСО-МЕТФОРМИН) 

ГСО 11819-2021 СО СОСТАВА ЦЕТИРИЗИНА ДИГИДРОХЛОРИДА (НЦСО-ЦЕТИРИЗИН) 

ГСО 11824-2021 СО СОСТАВА ИНДАПАМИДА (НЦСО-ИНДАПАМИД) 

ГСО 11825-2021 СО СОСТАВА ЛЕВОФЛОКСАЦИНА (НЦСО-ЛЕВОФЛОКСАЦИН) 

ГСО 11826-2021 СО СОСТАВА ПАРАЦЕТАМОЛА (НЦСО-ПАРАЦЕТАМОЛ) 

ГСО 11827-2021 СО СОСТАВА ФУРОСЕМИДА (НЦСО-ФУРОСЕМИД) 

ГСО 11828-2021 СО СОСТАВА ЦИПРОФЛОКСАЦИНА ГИДРОХЛОРИДА ГИДРАТА  

(НЦСО-ЦИПРОФЛОКСАЦИН) 

ГСО 11882-2022 СО СОСТАВА ГЛИКЛАЗИДА (НЦСО-ГЛИКЛАЗИД) 

ГСО 11883-2022  СО СОСТАВА ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИДА (НЦСО-ПИРИДОКСИН) 

ГСО 11897-2022 СО СОСТАВА АМЛОДИПИНА БЕЗИЛАТА (НЦСО-АМЛОДИПИН) 

ГСО 11898-2022 СО СОСТАВА АТОРВАСТАТИНА КАЛЬЦИЯ ТРИГИДРАТА  

(НЦСО-АТОРВАСТАТИН) 

ГСО 11899-2022 СО СОСТАВА ЛАМИВУДИНА (НЦСО-ЛАМИВУДИНА) 

ГСО 11900-2022 СО СОСТАВА ПРОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА (НЦСО-ПРОКАИН) 

ГСО 11901-2022 СО СОСТАВА ТРИМЕТАЗИДИНА ДИГИДРОХЛОРИДА  

(НЦСО-ТРИМЕТАЗИДИН) 

ГСО 11902-2022 СО СОСТАВА УМИФЕНОВИРА ГИДРОХЛОРИДА МОНОГИДРАТА  

(НЦСО-УМИФЕНОВИР) 

ГСО 11903-2022 СО СОСТАВА ФАВИПИРАВИРА (НЦСО-ФАВИПИРАВИР) 

ГСО 11917-2022 СО СОСТАВА МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ (МК-ВНИИМ) 

ГСО 11918-2022 СО СОСТАВА МОЧЕВИНЫ (МЧ-ВНИИМ) 

ГСО 11919-2022 СО СОСТАВА ЛИДОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА МОНОГИДРАТА (МЭЗ-038) 

ГСО 11920-2022 СО СОСТАВА ПРЕГАБАЛИНА (МЭЗ-032) 

ГСО 11923-2022 СО СОСТАВА МЕЛЬДОНИЯ ДИГИДРАТА (МЭЗ-035) 

ГСО 11924-2022 СО СОСТАВА МЕТОКЛОПРАМИДА ГИДРОХЛОРИДА МОНОГИДРАТА  
(МЭЗ-039) 

ГСО 11925-2022 СО СОСТАВА МЕЛОКСИКАМА (МЭЗ-040) 

ГСО 11926-2022 СО СОСТАВА МЕТОПРОЛОЛА ТАРТРАТА (МЭЗ-042) 

ГСО 11927-2022 СО СОСТАВА МЕТФОРМИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-043) 
 

ГСО 11935-2022 СО СОСТАВА (RS)-3-(нафталин-1-илокси) пропан-1,2-диола (примесь А пропрано-

лола) (НЦСО - ПРИМЕСЬ А ПРОПРАНОЛОЛА) 

ГСО 11936-2022 СО СОСТАВА ТРИФЕНИЛМЕТАНОЛА (примесь G лозартана калия)  

(НЦСО - ТРИФЕНИЛМЕТАНОЛ) 

ГСО 11938-2022 СО СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ (СЫВОРОТКА КРОВИ  

СО УНИИМ) 
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ГСО 11963-2022 СО СОСТАВА МЕЛОКСИКАМА (НЦСО-Мелоксикам) 

ГСО 11964-2022 СО СОСТАВА ПАРАЦЕТАМОЛА (ацетаминофена) (МЭЗ-030) 

ГСО 11969-2022 СО СОСТАВА АМИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ (МЭЗ-031) 

ГСО 11970-2022 СО СОСТАВА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (МЭЗ-045) 

ГСО 11971-2022 СО СОСТАВА ТРИГЕКСИФЕНИДИЛА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-046) 

ГСО 11972-2022 СО СОСТАВА ЛОПЕРАМИДА (ЛОПЕРАМИДА ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-047) 

ГСО 11973-2022 СО СОСТАВА ПИЛОКАРПИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-048) 

ГСО 11974-2022 СО СОСТАВА ТРОПИКАМИДА (МЭЗ-052) 

ГСО 11975-2022 СО СОСТАВА КСИЛОМЕТАЗОЛИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-053) 

ГСО 11976-2022 СО СОСТАВА ДИФЕНГИДРАМИНА (ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА) 
(МЭЗ-056) 

ГСО 11977-2022 СО СОСТАВА НАЛТРЕКСОНА (НАЛТРЕКСОНА ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-059) 

ГСО 11978-2022 СО СОСТАВА АМАНТАДИНА (АМАНТАДИНА ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-060) 

ГСО 11979-2022 СО СОСТАВА БУПИВАКАИНА (БУПИВАКАИНА ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-061) 

ГСО 11980-2022 СО СОСТАВА МЕБЕНДАЗОЛА (МЭЗ-062) 

ГСО 11981-2022 СО СОСТАВА ДЕКСКЕТОПРОФЕНА (ДЕКСКЕТОПРОФЕНА ТРОМЕТАМОЛА) 
(МЭЗ-063) 

ГСО 11982-2022 СО СОСТАВА ОФЛОКСАЦИНА (МЭЗ-066) 

ГСО 11983-2022 СО СОСТАВА БИСАКОДИЛА (МЭЗ-067) 

ГСО 11984-2022 СО СОСТАВА АТЕНОЛОЛА (МЭЗ-068) 

ГСО 11990-2022 СО СОСТАВА ГАЛОПЕРИДОЛА ДЕКАНОАТА (МЭЗ-033) 

ГСО 11991-2022 СО СОСТАВА БУПРЕНОРФИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-034) 

ГСО 11992-2022 СО СОСТАВА НАЛОКСОНА ГИДРОХЛОРИДА (НАЛОКСОНА ГИДРОХЛОРИ-

ДА ДИГИДРАТА) (МЭЗ-036) 

ГСО 11993-2022 СО СОСТАВА НИТРАЗЕПАМА (МЭЗ-037) 

ГСО 11994-2022 СО СОСТАВА ОКСИБУПРОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-044) 

ГСО 12000-2022 СО СОСТАВА ЛИЗИНОПРИЛА (ЛИЗИНОПРИЛА ДИГИДРАТА)  

(МЭЗ-049) 

ГСО 12001-2022 СО СОСТАВА ОКСИКОДОНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-050) 

ГСО 12002-2022 СО СОСТАВА КЛОНИДИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-051) 

ГСО 12003-2022 СО СОСТАВА ЛОРАЗЕПАМА (МЭЗ-054) 

ГСО 12004-2022 СО СОСТАВА БЕТАГИСТИНА (БЕТАГИСТИНА ДИГИДРОХЛОРИДА) 

(МЭЗ-055)  

ГСО 12009-2022 СО СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ – СЫВОРОТКИ КРОВИ  

(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА, С-МК-ВНИИМ) 

ГСО 12010-2022 СО СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ – СЫВОРОТКИ КРОВИ  

(МОЧЕВИНА, С-МЧ-ВНИИМ) 

ГСО 12012-2022 СО СОСТАВА БЕНЗОКАИНА (НЦСО-БЕНЗОКАИН) 

ГСО 12013-2022 СО СОСТАВА ДОБУТАМИНА (ДОБУТАМИНА ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-082) 
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ГСО 12014-2022 СО СОСТАВА ДОПАМИНА (ДОПАМИНА ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-083) 

ГСО 12015-2022 СО СОСТАВА ДОРЗОЛАМИДА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-029) 

ГСО 12016-2022 СО СОСТАВА ФЕНИЛЭФРИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-041) 

ГСО 12017-2022 СО СОСТАВА КАРВЕДИЛОЛА (МЭЗ-080) 

ГСО 12018-2022 СО СОСТАВА ТРИМЕТОПРИМА (МЭЗ-077) 

ГСО 12019-2022 СО СОСТАВА АМИОДАРОНА (АМИОДАРОНА ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-065) 

ГСО 12020-2022 СО СОСТАВА УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ (МЭЗ-099) 

ГСО 12053-2022 СО СОСТАВА ГАНЦИКЛОВИРА (МЭЗ-075) 

ГСО 12054-2022 СО СОСТАВА ВЕРАПАМИЛА (ВЕРАПАМИЛА ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-081) 

ГСО 12055-2022 СО СОСТАВА МЕСАЛАЗИНА (МЭЗ-072) 

ГСО 12056-2022 СО СОСТАВА НИМОДИПИНА (МЭЗ-076) 

ГСО 12057-2022 СО СОСТАВА 2-(3-БЕНЗОИЛФЕНИЛА)УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ (ПРИМЕСЬ  

В КЕТОПРОФЕНА) (НЦСО-ПРИМЕСЬ В КЕТОПРОФЕНА) 

ГСО 12058-2022 СО СОСТАВА 1-(3-БЕНЗОИЛФЕНИЛ)ЭТАН-1-ОНА (ПРИМЕСЬ А КЕТОПРО-

ФЕНА) (НЦСО-ПРИМЕСЬ А КЕТОПРОФЕНА) 

ГСО 12063-2022/ 

ГСО 12065-2022 

СО СОСТАВА СУБСТАНЦИЙ ИНСУЛИНОВ (набор СО ИНС) 
 

ГСО 12066-2022 СО СОСТАВА (2RS)-2-[3-(4-МЕТИЛБЕНЗОИЛ)ФЕНИЛ]ПРОПАНОВОЙ  
КИСЛОТЫ (ПРИМЕСЬ D КЕТОПРОФЕНА) (НЦСО-Примесь D кетопрофена) 

ГСО 12067-2022 СО СОСТАВА ВИНПОЦЕТИНА (НЦСО - Винпоцетин) 

ГСО 12068-2022 СО СОСТАВА ГЛИБЕНКЛАМИДА (НЦСО - Глибенкламид) 

ГСО 12069-2022 СО СОСТАВА КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА (КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА  
МОНОГИДРАТА) (ГИЛС - Кальция глюконат) 

ГСО 12070-2022 СО СОСТАВА МАГНИЯ СУЛЬФАТА (МАГНИЯ СУЛЬФАТА ГЕПТАГИДРАТА) 
(ГИЛС – Магния сульфат) 

ГСО 12071-2022 СО СОСТАВА ФАМОТИДИНА (МЭЗ-071) 

ГСО 12072-2022 СО СОСТАВА ЗОПИКЛОНА (МЭЗ-084) 

ГСО 12089-2022 

 

СО СОСТАВА ПЕНТОКСИФИЛЛИНА (ГИЛС-Пентоксифиллин) 

ГСО 12090-2022 СО СОСТАВА МИКРОБНОЙ ТРАНСГЛУТАМИНАЗЫ (СО мТГ) 

ГСО 12111-2023 СО СОСТАВА НОРЭПИНЕФРИНА (НОРЭПИНЕФРИНА БИТАРТРАТА  

МОНОГИДРАТА) (МЭЗ-078) 

ГСО 12112-2023 СО СОСТАВА ГИДРОКОРТИЗОНА (ГИДРОКОРТИЗОНА АЦЕТАТА)  

(ГИЛС – ГИДРОКОРТИЗОН) 

ГСО 12113-2023 СО СОСТАВА ГИДРОХЛОРОТИАЗИДА (ГИЛС - ГИДРОХЛОРОТИАЗИД) 

ГСО 12114-2023 СО СОСТАВА КЛОТРИМАЗОЛА (ГИЛС - КЛОТРИМАЗОЛ) 

ГСО 12115-2023 СО СОСТАВА СПИРОНОЛАКТОНА (ГИЛС - СПИРОНОЛАКТОН) 

ГСО 12116-2023 СО СОСТАВА ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ (ГИЛС – ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА) 

ГСО 12117-2023 СО СОСТАВА ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТА (ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТА  

ГИДРАТА) (ГИЛС – ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ) 

ГСО 12130-2023 СО СОСТАВА АЦЕТИЛЦИСТЕИНА (ГИЛС – АЦЕТИЛЦИСТЕИН) 
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ГСО 12131-2023 СО СОСТАВА ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ (ГИЛС – ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА) 

ГСО 12132-2023 СО СОСТАВА ДЕКСТРАНА (ДЕКСТРАНА 40) (ГИЛС – ДЕКСТРАН 40) 

ГСО 12137-2023 СО СОСТАВА ЙОГЕКСОЛА (ГИЛС-ЙОГЕКСОЛ) 

ГСО 12139-2023 СО СОСТАВА АМИНОСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (НАТРИЯ  

АМИНОСАЛИЦИЛАТА ДИГИДРАТА) (ГИЛС – АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ  

КИСЛОТА) 

ГСО 12140-2023 СО СОСТАВА БЕНЗИЛБЕНЗОАТА (ГИЛС - БЕНЗИЛБЕНЗОАТ) 

ГСО 12141-2023 СО СОСТАВА ДИГОКСИНА (ГИЛС – ДИГОКСИН) 

ГСО 12142-2023 СО СОСТАВА ИПРАТРОПИЯ БРОМИДА (ИПРАТРОПИЯ БРОМИДА 

 МОНОГИДРАТА) (ГИЛС – ИПРАТРОПИЯ БРОМИД) 

ГСО 12143-2023 СО СОСТАВА РИСПЕРИДОНА (МЭЗ-085) 

ГСО 12144-2023 СО СОСТАВА ТАПЕНТАДОЛА (ТАПЕНТАДОЛА ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-086) 

ГСО 12145-2023 СО СОСТАВА ЭТАМЗИЛАТА (МЭЗ-087) 

ГСО 12146-2023 СО СОСТАВА САЛЬБУТАМОЛА (САЛЬБУТАМОЛА СУЛЬФАТА) (МЭЗ-088) 

ГСО 12147-2023 СО СОСТАВА ЭЗОМЕПРАЗОЛА (ЭЗОМЕПРАЗОЛА НАТРИЯ) (МЭЗ-090) 

ГСО 12148-2023 СО СОСТАВА ЛЕВОБУПИВАКАИНА (ЛЕВОБУПИВАКАИНА  

ГИДРОХЛОРИДА МОНОГИДРАТА) (МЭЗ-091) 

ГСО 12159-2023 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОКСИКАНТОВ В КРОВИ (комплект ЭТ) 

ГСО 12162-2023 СО СОСТАВА АЦЕТАЗОЛАМИДА (МЭЗ-069) 

ГСО 12163-2023 СО СОСТАВА МЕТОТРЕКСАТА (МЭЗ-092) 

ГСО 12164-2023 СО СОСТАВА ГАДОДИАМИДА (ГАДОДИАМИДА ГИДРАТА)  

(ГИЛС – ГАДОДИАМИД) 

ГСО 12165-2023 СО СОСТАВА ГИДРОКСИХЛОРОХИНА (ГИДРОКСИХЛОРОХИНА  

СУЛЬФАТА) (ГИЛС – ГИДРОКСИХЛОРОХИН) 

ГСО 12166-2023 СО СОСТАВА ЛАКТУЛОЗЫ (ГИЛС - ЛАКТУЛОЗА) 

ГСО 12167-2023 СО СОСТАВА ПИРИДОСТИГМИНА БРОМИДА (ГИЛС-ПИРИДОСТИГМИНА 

БРОМИД) 

ГСО 12168-2023 СО СОСТАВА ПРАМИПЕКСОЛА (ПРАМИПЕКСОЛА ДИГИДРОХЛОРИДА  

МОНОГИДРАТА) (ГИЛС – ПРАМИПЕКСОЛ) 

ГСО 12169-2023 СО СОСТАВА ЦЕФТАЗИДИМА (СМЕСЬ С КАРБОНАТОМ НАТРИЯ)  

(ГИЛС – ЦЕФТАЗИДИМ) 

ГСО 12175-2023 СО СОСТАВА ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТА (РАЗБАВЛЕННОГО) (ГИЛС – 
ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТ) 

ГСО 12176-2023 СО СОСТАВА ОКСАЗЕПАМА (МЭЗ-079) 

ГСО 12177-2023 СО СОСТАВА ВАРФАРИНА (ВАРФАРИНА НАТРИЯ) (МЭЗ-070) 

ГСО 12178-2023 СО СОСТАВА ФЕНОТЕРОЛА (ФЕНОТЕРОЛА ГИДРОБРОМИДА) (МЭЗ-089) 

ГСО 12179-2023 СО СОСТАВА САЛМЕТЕРОЛА (САЛМЕТЕРОЛА КСИНАФОАТА) (МЭЗ-093) 

ГСО 12180-2023 СО СОСТАВА ФЛУТИКАЗОНА (ФЛУТИКАЗОНА ПРОПИОНАТА) (МЭЗ-094) 

ГСО 12181-2023 СО СОСТАВА НИФЕДИПИНА (ГИЛС-НИФЕДИПИН) 

ГСО 12182-2023 СО СОСТАВА ЦИКЛОСЕРИНА (ГИЛС-ЦИКЛОСЕРИН) 
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ГСО 12183-2023 СО СОСТАВА ПРОПИОНИЛФЕНИЛЭТОКСИЭТИЛПИПЕРИДИНА (В ФОРМЕ 
ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-100) 

ГСО 12184-2023 СО СОСТАВА КАРБОКСИМА (МЭЗ-111) 

ГСО 12185-2023 СО СОСТАВА ЗУКЛОПЕНТИКСОЛА ДЕКАНОАТА (МЭЗ-106) 

ГСО 12186-2023 СО СОСТАВА ОКСИТОЦИНА (МЭЗ-097) 

ГСО 12187-2023 СО СОСТАВА РИВАРОКСАБАНА (МЭЗ-102) 

ГСО 12188-2023 СО СОСТАВА МОКСОНИДИНА (МЭЗ-112) 

ГСО 12189-2023 СО СОСТАВА ПРОПОФОЛА (МЭЗ-101) 

ГСО 12190-2023 СО СОСТАВА КАРБЕТОЦИНА (МЭЗ-104) 

ГСО 12191-2023 СО СОСТАВА РОПИВАКАИНА (РОПИВАКАИНА ГИДРОХЛОРИДА) (МЭЗ-095) 

ГСО 12192-2023 СО СОСТАВА ПЕРИНДОПРИЛА ТРЕТБУТИЛАМИНА (МЭЗ-109) 

ГСО 12193-2023 СО СОСТАВА ПРЕДНИЗОЛОНА (МЭЗ-110) 

ГСО 12194-2023 СО СОСТАВА СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛА (МЭЗ-073) 

ГСО 12195-2023 СО СОСТАВА ХЛОРПРОМАЗИНА ГИДРОХЛОРИДА (МЭЗ-105) 

ГСО 12209-2023 СО СОСТАВА ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТА (МЭЗ-096) 

ГСО 12210-2023 СО СОСТАВА ИЗОНИАЗИДА (МЭЗ-108) 

ГСО 12211-2023 СО СОСТАВА РИВАСТИГМИНА (РИВАСТИГМИНА ГИДРОТАРТРАТА)  

(МЭЗ-103) 

ГСО 12212-2023 СО СОСТАВА АПИКСАБАНА (МЭЗ-098) 

ГСО 12213-2023 СО СОСТАВА ДЕКСАМЕТАЗОНА (МЭЗ-107) 

ГСО 12214-2023 СО СОСТАВА АЛЛОПУРИНОЛА (МЭЗ-064) 

ГСО 12215-2023 СО СОСТАВА МАННИТОЛА (МЭЗ-058) 

ГСО 12216-2023 СО СОСТАВА ДЕКСТРОЗЫ (ДЕКСТРОЗЫ МОНОГИДРАТА) (МЭЗ-057) 

ГСО 12217-2023 СО СОСТАВА ТОПИРАМАТА (МЭЗ-074) 

ГСО 12218-2023 СО СОСТАВА МОМЕТАЗОНА (МОМЕТАЗОНА ФУРОАТА) (ГИЛС – Мометазон) 

ГСО 12219-2023 СО СОСТАВА СИМВАСТАТИНА (ГИЛС - Симвастатин) 

ГСО 12220-2023 СО СОСТАВА НИСТАТИНА (ГИЛС – Нистатин) 

ГСО 12221-2023 СО СОСТАВА АМИНОФИЛЛИНА (ГИЛС - Аминофиллин) 

ГСО 12222-2023 СО СОСТАВА АМИКАЦИНА (АМИКАЦИНА СУЛЬФАТА) (ГИЛС - Амикацин) 

ГСО 12223-2023 СО СОСТАВА ЛЕФЛУНОМИДА (ГИЛС – Лефлуномид) 

ГСО 12224-2023 СО СОСТАВА МЕБЕВЕРИНА (МЕБЕВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА) 

(ГИЛС - Мебеверин) 

ГСО 12225-2023 СО СОСТАВА ТАМСУЛОЗИНА (ТАМСУЛОЗИНА ГИДРОХЛОРИДА)  

(ГИЛС - Тамсулозин) 

ГСО 12233-2023 СО СОСТАВА БАКЛОФЕНА (ГИЛС-Баклофен) 

ГСО 12234-2023 СО СОСТАВА БЕКЛОМЕТАЗОНА (БЕКЛОМЕТАЗОНА ДИПРОПИОНАТА) 

(ГИЛС-Беклометазон) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 12235-2023 СО СОСТАВА БЕТАМЕТАЗОНА (ГИЛС-Бетаметазон) 

ГСО 12236-2023 СО СОСТАВА КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТА (ГИЛС-Кальция фолинат) 

ГСО 12237-2023 СО СОСТАВА ПИРАЗИНАМИДА (ГИЛС-Пиразинамид) 

ГСО 12238-2023 СО СОСТАВА ПРОГЕСТЕРОНА (ГИЛС-Прогестерон) 

ГСО 12239-2023 СО СОСТАВА СУЛЬФАСАЛАЗИНА (ГИЛС-Сульфасалазин) 

ГСО 12240-2023 СО СОСТАВА ТИАМАЗОЛА (ГИЛС-Тиамазол) 

ГСО 12241-2023 СО СОСТАВА ТИКАГРЕЛОРА (ГИЛС-Тикагрелор) 

ГСО 12242-2023 СО СОСТАВА ТИОРИДАЗИНА (ТИОРИДАЗИНА ГИДРОХЛОРИДА)  

(ГИЛС-Тиоридазин) 

ГСО 12243-2023 СО СОСТАВА ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТА (В ФОРМЕ МЕЗИЛАТА)  
(ГИЛС – Дабигатрана этексилат) 

ГСО 12244-2023 СО СОСТАВА ЙОПРОМИДА (ГИЛС - Йопромид) 

ГСО 12245-2023 СО СОСТАВА ЛЕВОТИРОКСИНА НАТРИЯ (В ФОРМЕ ГИДРАТА)  

(ГИЛС – Левотироксин натрия) 

ГСО 12246-2023 СО СОСТАВА ПРОПАФЕНОНА (ПРОПАФЕНОНА ГИДРОХЛОРИДА)  
(ГИЛС - Пропафенон) 

ГСО 12247-2023 СО СОСТАВА СОТАЛОЛА (СОТАЛОЛА ГИДРОХЛОРИДА) (ГИЛС – Соталол) 

ГСО 12248-2023 СО СОСТАВА СЕРТРАЛИНА (СЕРТРАЛИНА ГИДРОХЛОРИДА)  

(ГИЛС - Сертралин) 

ГСО 12249-2023 СО СОСТАВА ТЕМОЗОЛОМИДА (ГИЛС - Темозоломид) 

ГСО 12250-2023 СО СОСТАВА ЭТАМБУТОЛА (ЭТАМБУТОЛА ДИГИДРОХЛОРИДА)  

(ГИЛС - Этамбутол) 

ГСО 12251-2023 СО СОСТАВА ВИЛДАГЛИПТИНА (ГИЛС - Вилдаглиптин) 

ГСО 12252-2023 СО СОСТАВА ДЖОЗАМИЦИНА (ГИЛС - Джозамицин) 

ГСО 12253-2023 СО СОСТАВА ТРИФЛУОПЕРАЗИНА (ТРИФЛУОПЕРАЗИНА ГИДРОХЛОРИДА) 
(ГИЛС - Трифлуоперазина) 

ГСО 12254-2023 СО СОСТАВА СИТАГЛИПТИНА (СИТАГЛИПТИНА ФОСФАТА МОНОГИДРАТА) 
(ГИЛС - Ситаглиптин) 

ГСО 12255-2023 СО СОСТАВА ТЕРИЗИДОНА (ГИЛС - Теризидон) 

ГСО 12256-2023 СО СОСТАВА СЕВОФЛУРАНА (ГИЛС - Севофлуран) 

ГСО 12257-2023 СО СОСТАВА НИТРОГЛИЦЕРИНА (РАСТВОР В ЭТАНОЛЕ) 
(ГИЛС - Нитроглицерин) 

ГСО 12258-2023 СО СОСТАВА ГЕМЦИТАБИНА (ГЕМЦИТАБИНА ГИДРОХЛОРИДА)  
(ГИЛС - Гемцитабин) 

ГСО 12259-2023 СО СОСТАВА МЕМАНТИНА (МЕМАНТИНА ГИДРОХЛОРИДА)  
(ГИЛС - Мемантин) 

ГСО 12260-2023 СО СОСТАВА КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛА (ГИЛС - Колекальциферол) 

ГСО 12261-2023 СО СОСТАВА ИВАБРАДИНА (ИВАБРАДИНА ГИДРОХЛОРИДА)  
(ГИЛС - Ивабрадин) 

ГСО 12262-2023 СО СОСТАВА ОКСАЛИПЛАТИНА (ГИЛС - Оксалиплатин) 

ГСО 12263-2023 СО СОСТАВА ДАПАГЛИФЛОЗИНА (ГИЛС - Дапаглифлозин) 

ГСО 12264-2023 СО СОСТАВА ДОЛУТЕГРАВИРА (ГИЛС - Долутегравир) 

ГСО 12265-2023 СО СОСТАВА МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНА (ГИЛС – Метилпреднизолон) 
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                                             Наименование СО 

ГСО 12266-2023 СО СОСТАВА ОЛАНЗАПИНА (ГИЛС - Оланзапин) 

ГСО 12267-2023 СО СОСТАВА ПАЛИПЕРИДОНА (ГИЛС - Палиперидон) 

ГСО 12268-2023 СО СОСТАВА ТИЗАНИДИНА ГИДРОХЛОРИДА (ГИЛС - Тизанидин) 

ГСО 12269-2023 СО СОСТАВА ЦИКЛОСПОРИНА (ГИЛС - Циклоспорин) 

ГСО 12290-2023 СО СОСТАВА АЛЕНДРОНАТА НАТРИЯ ТРИГИДРАТА (АЛЕНДРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ) (ГИЛС – Алендроновая кислота) 

ГСО 12292-2023 СО СОСТАВА РИБАВИРИНА (ГИЛС – Рибавирин) 

ГСО 12293-2023 СО СОСТАВА ЦИКЛОФОСФАМИДА (ЦИКЛОФОСФАМИДА МОНОГИДРАТА) 
(ГИЛС – Циклофосфамид) 

ГСО 12308-2023 СО СОСТАВА АГОМЕЛАТИНА (ГИЛС-Агомелатин) 

ГСО 12309-2023 СО СОСТАВА ВОРИКОНАЗОЛА (ГИЛС-Вориконазол) 

ГСО 12310-2023 СО СОСТАВА ФОНТУРАЦЕТАМА (ГИЛС-Фонтурацетам) 
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1.8   ПЕСТИЦИДЫ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 8888-2007  СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА АЛЬФА-ГХЦГ  

ГСО 8889-2007  СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА БЕТА-ГХЦГ  

ГСО 8890-2007  СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ГАММА-ГХЦГ (ЛИНДАНА)  

ГСО 8891-2007  СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА 4,4'-ДДД  

ГСО 8892-2007  СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА 4,4'-ДДТ  

ГСО 8893-2007  СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА 4,4'-ДДЭ  

ГСО 9105-2008 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА 2,4-Д 

ГСО 9106-2008 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛА 

ГСО 11378-2019 СО СОСТАВА РАСТВОРА ПАРАТИОН-МЕТИЛА (ПМ СО УНИИМ) 

ГСО 11401-2019 6 СО СОСТАВА ФУНГИЦИДА ДИФЕНОКОНАЗОЛА 

ГСО 11402-2019 СО  СОСТАВА ФУНГИЦИДА ПЕНКОНАЗОЛА 

ГСО 11403-2019 СО  СОСТАВА ФУНГИЦИДА ТЕБУКОНАЗОЛА 

ГСО 11404-2019 СО  СОСТАВА ФУНГИЦИДА ТРИТИКОНАЗОЛА 

ГСО 11405-2019 СО  СОСТАВА ФУНГИЦИДА ЦИПРОКОНАЗОЛА 

ГСО 11587-2020 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ГЛИФОСАТА 

ГСО 12024-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА 2,4-Д 

ГСО 12025-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ДЕСМЕДИФАМА 

ГСО 12026-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ДИКАМБЫ  
 

ГСО 12027-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ИМАЗЕТАПИРА  

ГСО 12028-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ИМИДАКЛОПРИДА  

ГСО 12029-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА КАРБЕНДАЗИМА 

ГСО 12030-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА КЛОТИАНИДИНА 

ГСО 12031-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ЛИНДАНА (гамма-ГХЦГ) 

ГСО 12032-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА МЕТРИБУЗИНА  

ГСО 12033-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА МЕТСУЛЬФУРОН-МЕТИЛА  

ГСО 12034-2022 СО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ФЕНМЕДИФАМА 
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1.9    МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 7839-2000 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА АПАТИТОВОГО (АК) 

ГСО 7840-2000 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА АПАТИТОВОГО «СУПЕР» (СК) 

ГСО 7841-2000 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА НЕФЕЛИНОВОГО (НК) 

ГСО 7991-2002 СО СОСТАВА НАТРИЯ ХЛОРИСТОГО (комплект СО Т-1,2) 

ГСО 8561-2004 СО СОСТАВА СИЛЬВИНИТА ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ГСО 8666-2005 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО МАРКИ  

«ГРАНУЛИРОВАННЫЙ» 3β-2 С 

ГСО 8667-2005 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО МАРКИ  

«ГРАНУЛИРОВАННЫЙ» 3β-3 С 

ГСО 9969-2011 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО 

ГСО 10789-2016 СО СОСТАВА ДИАММОФОСКИ (СО-ФАЧ) 

ГСО 10802-2016 7 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО 

ГСО 10817-2016 СО СОСТАВА МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ (СО СМУ-ПА) 

ГСО 11058-2018 СО СОСТАВА АММОФОСА (СО - БФ АП - А)  

ГСО 11069-2018 СО СОСТАВА НАТРИЯ ХЛОРИСТОГО (ГАЛИТА) 

ГСО 11115-2018 СО СОСТАВА СИЛЬВИНИТА ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ГСО 11502-2020 

 

СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО МАРКИ «МЕЛКИЙ»  

(СО ЕвроХим-УКК-1) 

ГСО 11560-2020 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО (ГСО КХФ-91) 

ГСО 11561-2020 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО (ГСО КХФ-95,59) 

ГСО 11562-2020 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО (ГСО КХФ-97,64) 

ГСО 11563-2020 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО (ГСО КХФМ-90,84) 

ГСО 11564-2020 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО Ф43ЛОТАЦИОННОГО (ГСО КХФМ-95,45) 

ГСО 11565-2020 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО (ГСО КХФМ-97,69) 

ГСО 11937-2022 СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО 

ГСО 12138-2023 
 

СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ГАЛУРГИЧЕСКОГО 
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1.10    НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ И СОЛИ, СТЕКЛА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДР. 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 2215-81 CO СОСТАВА KАЛИЯ ДBУXРOMOBOKИCЛOГO (БИXРOMАTА KАЛИЯ) 

1-го РАЗРЯДА 

ГСО 2216-81 CO СОСТАВА KАЛИЯ ФTАЛEBOKИCЛOГO KИCЛOГO (БИФTАЛАTА KАЛИЯ)  

1-го РАЗРЯДА 

ГСО 3258-85 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ СВИНЦОВОГО ХРУСТАЛЯ (СО ХС-24) 

ГСО 3259-85 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ МАЛОСВИНЦОВОГО ХРУСТАЛЯ  

(СО ХС-18) 

ГСО 4143-87 CO СОСТАВА И CBOЙCTB XРOMCOДEРЖАЩEГO НАTРИЙ-KАЛЬЦИЙ  

CИЛИKАTНOГO CTEKЛА MАРKИ 3T-1 (СО 3T-1) 

ГСО 4391-88 CO СОСТАВА НАTРИЯ XЛOРИCTOГO 1-го РАЗРЯДА 

ГСО 8380-2003 СО СОСТАВА СОДЫ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ   

ГСО 8455-2003 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА СИЕНИТОВОГО АЛЮМОЩЕЛОЧНОГО 

ГСО 8548-2004 СО СОСТАВА СОДЫ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ МАРКИ Б 

ГСО 8820-2006  СО СОСТАВА КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ (13-12-88)  

ГСО 8821-2006  СО СОСТАВА ГЛИНЫ (14-12-88)  

ГСО 8845-2006  СО СОСТАВА ИЗВЕСТНЯКА (16-11-88)  

ГСО 8846-2006  СО СОСТАВА ЦЕМЕНТНОЙ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ (27-11-92)  

ГСО 8847-2006  СО СОСТАВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА (32-11-93)  

ГСО 8848-2006  СО СОСТАВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА (33-11-94)  

ГСО 8895-2007  СО СОСТАВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА (7-12-87)  

ГСО 8896-2007  СО СОСТАВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА (8-12-87)  

ГСО 8939-2008 СО СОСТАВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА (9-11-87) 

ГСО 8940-2008 СО СОСТАВА ГЛИНЫ (15-11-88) 

ГСО 9089-2008 СО СОСТАВА КАОЛИНА (29-11-92) 

ГСО 9090-2008 СО СОСТАВА ПЕСКА КВАРЦЕВОГО (28-11-92) 

ГСО 9286-2009 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ СТЕКЛА БЕСЦВЕТНОГО НАТРИЙ-КАЛЬЦИЙ-

СИЛИКАТНОГО МАРОК БТ-1, БТ-2 

ГСО 10275-2013 СО СОСТАВА СВИНЦА АЗОТНОКИСЛОГО 

ГСО 10450-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КАРБОНАТА НАТРИЯ В КАРБОНАТЕ НАТРИЯ  

ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ (Na2CO3 СО УНИИМ) 

ГСО 10498-2014                    СО СОСТАВА СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ (NH2SO3H СО УНИИМ) 

ГСО 10593-2015 СО СОСТАВА ФТОРЦИРКОНАТА КАЛИЯ (комплект СО ФЦК) 

ГСО 10911-2017 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ДИГИДРАТЕ МОЛИБДАТА НАТРИЯ  

(Na2MoO4 ∙ 2H2O CO УНИИМ) 

ГСО 10992-2017 СО СОСТАВА РАСТВОРА БИХРОМАТА КАЛИЯ (0,1 М K2Cr2O7 СО УНИИМ) 
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ГСО 11713-2021 СО СОСТАВА ЙОДАТА КАЛИЯ (KIO3 СО УНИИМ) 

ГСО 11853-2021 СО ОБЩЕЙ, КАРБОНАТНОЙ И СВОБОДНОЙ ЩЕЛОЧНОСТИ ВОДЫ, МАССО-
ВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КАРБОНАТ- И ГИДРОКАРБОНАТ-ИОНОВ  
(СО ОСЩ-ПА) 

ГСО 11985-2022 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ОСТАТКА (МКСО-10-ЭК) 
 

ГСО 11986-2022 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ОСТАТКА (МКСО-30-ЭК) 
 

ГСО 11987-2022 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ОСТАТКА (МКСО-50-ЭК) 
 

ГСО 12097-2022 

 

СО СОСТАВА СТЕКЛА МАРКИ ЗТ-1 (ЗТ-1 СО УНИИМ) 

ГСО 12300-2023 СО СОСТАВА БРОМИДА КАЛИЯ (KBr СО УНИИМ) 
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1.11    ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ РАСТВОРЫ 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 2960-84 СО СОСТАВА ТРИЛОНА Б 1-го РАЗРЯДА 

ГСО 3219-85 СО СОСТАВА НАТРИЯ ЩАВЕЛЕВОКИСЛОГО 1-го РАЗРЯДА 

ГСО 7101-94 СО СОСТАВА ФЕНОЛА 

ГСО 7141-95 СО СОСТАВА БЕНЗОЛА 

ГСО 7141-95M СО СОСТАВА РАСТВОРОВ БЕНЗОЛА В МЕТАНОЛЕ (НАБОР 4/ОР) 

ГСО 7142-95M СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ХЛОРБЕНЗОЛА В МЕТАНОЛЕ (НАБОР 5/ОР) 

ГСО 7211-95 СО СОСТАВА ТЕТРАХЛОРМЕТАНА (ОИ-ЭК) 

ГСО 7212-95 СО СОСТАВА ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕНА (ОИ-ЭК) 

ГСО 7213-95 СО СОСТАВА ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА 

ГСО 7270-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ФЕНОЛА В ЭТАНОЛЕ 

ГСО 7278-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ФОРМИАТ-ИОНОВ 

ГСО 7283-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА АНИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ  

ВЕЩЕСТВ (АПАВ) 

ГСО 7288-96 СО СОСТАВА ХЛОРОФОРМА 

ГСО 7289-96 СО СОСТАВА ГЕКСАДЕКАНА 

ГСО 7323-96 СО СОСТАВА ИЗООКТАНА 

ГСО 7332-96 СО СОСТАВА 1,2-ДИХЛОРЭТАНА 

ГСО 7333-96 СО СОСТАВА ТОЛУОЛА 

ГСО 7334-96/7336-96            СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА В МЕТАНОЛЕ 

(НАБОР 7/ОР) 

ГСО 7346-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ФЕНОЛА 

ГСО 7347-96  СО СОСТАВА РАСТВОРА ФОРМАЛЬДЕГИДА 

ГСО 7348-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ 

ГСО 7353-97/7355-97  СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ФЕНОЛА В МЕТАНОЛЕ (НАБОР 1/ОР) 

ГСО 7359-97 СО СОСТАВА РАСТВОРА БРОМДИХЛОРМЕТАНА 

ГСО 7389-97 СО СОСТАВА РАСТВОРА СЕРОВОДОРОДА 

ГСО 7421-97 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕОНОЛА АФ 9-12  

ГСО 7423-97 СО СОСТАВА ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕНА 

ГСО 7515-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА БЕНЗ(а)ПИРЕНА В ГЕКСАНЕ (АЦЕТОНИТРИЛЕ) 

ГСО 7752-2000  СО СОСТАВА ПЕНТАФТОРБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

ГСО 7814-2000 СО СОСТАВА ТОЛУОЛА (Т-ЭК) 

ГСО 7821-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА СОВОЛА В ГЕКСАНЕ 

ГСО 7871-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА СМЕСИ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ  

В ГЕКСАНЕ (ОА-ЭК) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 8049-94 СО СОСТАВА ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ  

ГСО 8068-94 СО СОСТАВА ЦЕТИЛПИРИДИНИЯ ХЛОРИСТОГО 

ГСО 8122-2002 СО СОСТАВА РАСТВОРА ГИСТАМИНА ДИГИДРОХЛОРИДА 

ГСО 8245-2003 СО СОСТАВА ЛЮИЗИТА (2-ХЛОРВИНИЛДИХЛОРАРСИНА ИЛИ ЛЮИЗИТА-1) 

ГСО 8246-2003 СО СОСТАВА ЗАРИНА (О-ИЗОПРОПИЛМЕТИЛ-ФТОРФОСФОНАТА) 

ГСО 8247-2003 СО СОСТАВА ЗОМАНА (О-ПИНАКОЛИЛМЕТИЛ-ФТОРФОСФОНАТА) 

ГСО 8248-2003 СО СОСТАВА ИПРИТА (БИС(2-ХЛОРЭТИЛ)СУЛЬФИДА) 

ГСО 8249-2004 СО СОСТАВА АНАЛОГА ВЕЩЕСТВА Vх (О-ИЗОБУТИЛ-S-2(N,N-ДИЭТИЛ-

АМИНО)ЭТИЛМЕТИЛТИОФОСФОНАТА) 

ГСО 8250-2004 СО СОСТАВА ПРОДУКТА ДЕСТРУКЦИИ ВЕЩЕСТВА ТИПА Vх  

(О,О-ДИИЗОБУТИЛМЕТИЛФОСОФНАТА) 

ГСО 8362-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ (43А) 

ГСО 8460-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА АЦЕТОНА 

ГСО 8461-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА МЕТАНОЛА 

ГСО 8462-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

ГСО 8578-2004 СО СОСТАВА РАСТВОРА АНИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ  

ВЕЩЕСТВ (ПАВ) 

ГСО 8639-2004 СО СОСТАВА РАСТВОРА ФОРМАЛЬДЕГИДА 

ГСО 8674-2005 СО СОСТАВА ОКСИДА ЛЮИЗИТА (2-ХЛОРВИНИЛ-АРСИНОКСИДА) 

ГСО 8675-2005 СО СОСТАВА β-ХЛОРВИНИЛАРСОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

ГСО 8714-2005 СО СОСТАВА РАСТВОРА ФЕНОЛА В ЭТАНОЛЕ 

ГСО 8748-2006 СО СОСТАВА РАСТВОРА ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ (АСПАВ-1) 

ГСО 8749-2006 СО СОСТАВА РАСТВОРА АНТРАЦЕНА В АЦЕТОНИТРИЛЕ (СО-Антр) 

ГСО 8765-2006 СО СОСТАВА О-МЕТИЛ-О'-ИЗОБУТИЛМЕТИЛФОСФОНАТА 

ГСО 8810-2006  СО СОСТАВА МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ  

ГСО 8811-2006  СО СОСТАВА О-ИЗОБУТИЛМЕТИЛФОСФОНАТА  

ГСО 8812-2006  СО СОСТАВА О-ИЗОПРОПИЛМЕТИЛФОСФОНАТА  

ГСО 8813-2006  СО СОСТАВА О-ПИНАКОЛИЛМЕТИЛФОСФОНАТА  

ГСО 8814-2006  СО СОСТАВА ТИОДИГЛИКОЛЯ (β- β '-ДИОКСИДИЭТИЛСУЛЬФИДА)  

ГСО 8838-2006  СО СОСТАВА РАСТВОРА 1,1-ДИМЕТИЛГИДРАЗИНА В СЕРНОЙ КИСЛОТЕ 

(ДМГ-1)  

ГСО 8839-2006  СО СОСТАВА РАСТВОРА НИТРОЗОДИМЕТИЛАМИНА (НДМА)  

ГСО 8840-2006  СО СОСТАВА РАСТВОРА ТЕТРАМЕТИЛТЕТРАЗЕНА В АЦЕТОНИТРИЛЕ (ТМТ)  

ГСО 8907-2007 СО СОСТАВА ДИИЗОБУТИЛДИМЕТИЛПИРОФОСФОНАТА 

ГСО 8908-2007 СО СОСТАВА N,N-ДИЭТИЛАМИНОЭТИЛМЕРКАПТАНА 

ГСО 8935-2008 СО СОСТАВА ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ (ДСН-ЭК) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 9113-2008 СО СОСТАВА ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ (502-092) 

ГСО 9430-2009 СО СОСТАВА РАСТВОРА ЭТИЛМЕРКАПТАНА В ЭТАНОЛЕ  

(ЭМК-1) 

ГСО 9655-2010 СО СОСТАВА ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

ГСО 9915-2011 СО СОСТАВА РАСТВОРА ФЕНОЛА В ЭТАНОЛЕ 

ГСО 10067-2012 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕОНОЛА АФ 9-12 В ТЕТРАХЛОРМЕТАНЕ  

ГСО 10068-2012 СО СОСТАВА РАСТВОРА НЕОНОЛА АФ 9-10 

ГСО 10069-2012 СО СОСТАВА РАСТВОРА ДОДЕЦИЛСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ НАТРИЕВОЙ 

СОЛИ 

ГСО 10111-2012 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ГЛИЦЕРИНА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ 
(комплект СТГ 1 – СТГ 5) 

ГСО 10169-2012 СО МОНОГИДРАТА ОКСАЛАТА КАЛЬЦИЯ                                                                    

ГСО 10212-2013  СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИРА В ИЗОПРОПИЛОВОМ СПИРТЕ  

(СО ЖВМ-ПА) 

ГСО 10760-2016 СО СОСТАВА ДИБЕНЗ-1,4-ОКСАЗЕПИНА 

ГСО 10761-2016 СО СОСТАВА ХЛОРАЦЕТОФЕНОНА 

ГСО 10762-2016 СО СОСТАВА 2-ХЛОРБЕНЗИЛИДЕН-МАЛОНОДИНИТРИЛА 

ГСО 10825-2016 СО СОСТАВА МЕЛАМИНА (СМ СО УНИИМ) 

ГСО 10833-2016 СО СОСТАВА РАСТВОРА БЕНЗ(α)ПИРЕНА В АЦЕТОНИТРИЛЕ  

(С20Н12 СО УНИИМ) 

ГСО 10956-2017 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕПТАНА В НОНАНЕ (СО ГН - ХРОМАТЭК) 

ГСО 11026-2018 СО СОСТАВА РАСТВОРА 2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТРОТИЛА)  

В АЦЕТОНИТРИЛЕ (ТНТ-ГосНИИХП-5) 

ГСО 11027-2018 СО СОСТАВА РАСТВОРА 1,3,5-ТРИНИТРО-1,3,5-ТРИАЗАЦИКЛОГЕКСАНА 

(ГЕКСОГЕНА) В АЦЕТОНИТРИЛЕ (Гкс-ГосНИИХП-5) 

ГСО 11056-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ЖИДКОЙ СМЕСИ МЕТИЛПАРАТИОНА  

В ГЕКСАНЕ 

ГСО 11057-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ЖИДКОЙ СМЕСИ МЕТИЛПАРАТИОНА В 

ИЗООКТАНЕ 

ГСО 11140-2018 СО СОСТАВА РАСТВОРА ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА (ТЭНа) В АЦЕТО-

НИТРИЛЕ (ТЭН-ГосНИИХП-5) 

ГСО 11141-2018 СО СОСТАВА РАСТВОРА 1,3,5,7-ТЕТРАНИТРО-1,3,5,7- 

ТЕТРААЗАЦИКЛООКТАНА (ОКТОГЕНА) В АЦЕТОНИТРИЛЕ 

(Окт-ГосНИИХП-5) 

ГСО 11152-2018 

 

СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ  

НАНОТРУБОК В ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ 

ГСО 11366-2019 СО СОСТАВА РАСТВОРА ЭФИРОВ ОРТОФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ (ФТАЛАТОВ) 

В МЕТАНОЛЕ (6Фтлт-ВНИИМ) 

ГСО 11383-2019 СО СОСТАВА РАСТВОРА ПРОПАНОЛА-1 

ГСО 11384-2019 СО СОСТАВА РАСТВОРА ПРОПАНОЛА-2 

ГСО 11410-2019/ 

ГСО 11411-2019 

СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ОЛОВООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ (набор 8ООС-ВНИИМ) 

ГСО 11444-2019 СО СОСТАВА МОНОГИДРАТА ОКСАЛАТА КАЛЬЦИЯ (МОК СО УНИИМ) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 11467-2019 СО СОСТАВА БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

ГСО 11468-2019 СО СОСТАВА СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

ГСО 11533-2020 СО СОСТАВА ХЛОРБЕНЗОЛА (ХлБ-ВНИИМ) 

ГСО 11731-2021 СО СОСТАВА н-ГЕКСАДЕКАНА (ГкД-ВНИИМ) 

ГСО 11988-2022 СО СОСТАВА БЕНЗОЛА (Бзл-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 11989-2022 СО СОСТАВА ГЛЮКОЗЫ (Гл-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 12011-2022 СО СОСТАВА РАСТВОРА ЗЕАРАЛЕНОНА В АЦЕТОНИТРИЛЕ (ЗОН-ВНИИМ) 

ГСО 12059-2022 СО СОСТАВА АНТРАЦЕНА (Ант-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 12060-2022 СО СОСТАВА КОФЕИНА (Кфн-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 12061-2022 СО СОСТАВА РЕЗЕРПИНА (Рзп-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 12062-2022 СО СОСТАВА н-ГЕПТАНА (Гп-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 12101-2022 СО СОСТАВА ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛА (ГХБ-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 12102-2022 СО СОСТАВА гамма-ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАНА(ЛИНДАНА)  

(Лнд-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 12103-2022 СО СОСТАВА БИСФЕНОЛА А (БФА-ВНИИМ) 

ГСО 12133-2023 СО СОСТАВА н-ДОДЕКАНА (ДДн-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 12297-2023 СО СОСТАВА БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ (С7Н6О2 СО УНИИМ) 

ГСО 12298-2023 СО СОСТАВА СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (С6Н8О2 СО УНИИМ) 

ГСО 12299-2023 СО СОСТАВА ЯБЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ (С4Н6О5 СО УНИИМ) 
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1.12     РАСТВОРЫ МЕТАЛЛОВ 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 6690-93/6692-93 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ КАДМИЯ (комплект № 1К) 

ГСО 7012-93/7014-93 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ СВИНЦА (комплект № 2К) 

ГСО 7107-94/7109-94 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ БАРИЯ (комплект № 21К) 

ГСО 7112-94 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЕДИ (II) 

ГСО 7114-94 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ХРОМА (VI) 

ГСО 7139-94 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ХРОМА (VI), МЕДИ, ЖЕЛЕЗА (III),  

НИКЕЛЯ, ЦИНКА 

ГСО 7145-95/7147-95 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ СТРОНЦИЯ (комплект № 25К) 

ГСО 7190-95/7192-95 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ МАГНИЯ (комплект № 20К) 

ГСО 7203-95/7204-95  СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ СУРЬМЫ (III)   

(комплект № 23К) 

ГСО 7205-95/7207-95  СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ  ТИТАНА (IV) (комплект № 13К) 

ГСО 7238-96/7240-96 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ ОЛОВА (IV) (комплект № 27К) 

ГСО 7252-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СВИНЦА  

ГСО 7254-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) 

ГСО 7255-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЕДИ (II) 

ГСО 7256-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЦИНКА  

ГСО 7257-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ХРОМА (VI) 

ГСО 7263-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ РТУТИ (I) 

ГСО 7265-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ НИКЕЛЯ  

ГСО 7266-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МАРГАНЦА (II) 

ГСО 7267-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ВАНАДИЯ (V) 

ГСО 7268-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КОБАЛЬТА  

ГСО 7269-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АЛЮМИНИЯ  

ГСО 7272-96 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ РМ-2  (ЖЕЛЕЗО,  

НИКЕЛЬ, СВИНЕЦ, МАРГАНЕЦ,  ЦИНК) 

ГСО 7324-96 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ РМ-1 (ТИТАН,  

МОЛИБДЕН, СУРЬМА) 

ГСО 7325-96 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ РМ-3 (АЛЮМИНИЙ, 

МЫШЬЯК, КАДМИЙ, КОБАЛЬТ, ХРОМ, МЕДЬ) 

ГСО 7330-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ (КС-1) 

ГСО 7343-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ РТУТИ (II) 

ГСО 7439-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ НАТРИЯ (комплект 10К) 
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ГСО 7440-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ РТУТИ (комплект 12К) 

ГСО 7441-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ХРОМА (VI) (комплект 14К) 

ГСО 7442-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ НИКЕЛЯ (комплект 11К) 

ГСО 7443-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МАРГАНЦА (II) (комплект 8К) 

ГСО 7444-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЕДИ (комплект 9К) 

ГСО 7445-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МАГНИЯ (комплект 7К) 

ГСО 7446-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЦИНКА (комплект 15К) 

ГСО 7447-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СВИНЦА (комплект 13К) 

ГСО 7448-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КОБАЛЬТА (комплект 6К) 

ГСО 7449-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КАЛИЯ (комплект 5К) 

ГСО 7450-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) (комплект 3К) 

ГСО 7451-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КАДМИЯ (комплект 4К) 

ГСО 7453-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АЛЮМИНИЯ (комплект 1К) 

ГСО 7470-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЦИНКА (Ц-10) 

ГСО 7471-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЦИНКА (Ц-01) 

ГСО 7472-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КАДМИЯ 

ГСО 7473-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КАЛИЯ 

ГСО 7474-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ НАТРИЯ 

ГСО 7475-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КАЛЬЦИЯ 

ГСО 7476-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) 

ГСО 7477-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ВИСМУТА (III) 

ГСО 7681-99 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ МАГНИЯ 

ГСО 7682-99 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ КАЛЬЦИЯ 

ГСО 7758-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АЛЮМИНИЯ 

ГСО 7759-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ БЕРИЛЛИЯ 

ГСО 7760-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ БАРИЯ 

ГСО 7762-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МАРГАНЦА (II) 

ГСО 7764-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЕДИ 

ГСО 7765-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) 

ГСО 7766-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) 

ГСО 7767-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МАГНИЯ 

ГСО 7768-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МОЛИБДЕНА (VI) 
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ГСО 7770-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЦИНКА 

ГСО 7771-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КАЛИЯ 

ГСО 7772-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КАЛЬЦИЯ 

ГСО 7773-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КАДМИЯ 

ГСО 7774-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ВАНАДИЯ (V) 

ГСО 7775-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ НАТРИЯ 

ГСО 7776-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ОЛОВА (IV) 

ГСО 7778-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СВИНЦА 

ГСО 7780-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЛИТИЯ 

ГСО 7781-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ХРОМА (VI) 

ГСО 7782-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СЕРЕБРА 

ГСО 7783-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СТРОНЦИЯ 

ГСО 7784-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КОБАЛЬТА 

ГСО 7785-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ НИКЕЛЯ 

ГСО 7834-2000  СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ ХРОМА (VI) (НК-ЭК) 

ГСО 7835-2000 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) (НК-ЭК) 

ГСО 7836-2000  СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ МЕДИ (НК-ЭК) 

ГСО 7837-2000  СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ ЦИНКА (НК-ЭК) 

ГСО 7854-2000  СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АЛЮМИНИЯ (42К) 

ГСО 7872-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) (НК-ЭК) 

ГСО 7873-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ НИКЕЛЯ (НК-ЭК) 

ГСО 7874-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КАДМИЯ (НК-ЭК) 

ГСО 7875-2000   СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МАРГАНЦА (II) (НК-ЭК) 

ГСО 7876-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МАРГАНЦА (II) (НК-ЭК) 

ГСО 7877-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СВИНЦА (НК-ЭК) 

ГСО 7878-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СВИНЦА (НК-ЭК) 

ГСО 7879-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ РТУТИ (II) (НК-ЭК) 

ГСО 7880-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КОБАЛЬТА (НК-ЭК) 

ГСО 7927-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АЛЮМИНИЯ (НК-ЭК) 

ГСО 7998-93/8000-93 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ МЕДИ (комплект № 3К) 

ГСО 8004-93/8006-93 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ РТУТИ (комплект № 9К) 

ГСО 8032-94/8034-94 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) (комплект № 5К) 



Росстандарт                                                                     УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 

  

 

52 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 8062-94/8064-94 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ НАТРИЯ (комплект № 17К) 

ГСО 8065-94/8067-94  СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ (комплект № 19К) 

ГСО 8086-94/8088-94 СО СОСТАВА ВОДНЫХ  РАСТВОРОВ ИОНОВ МОЛИБДЕНА (VI) (комплект № 14К) 

ГСО 8089-94/8091-94  СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ КОБАЛЬТА (комплект № 8К) 

ГСО 8092-94/8094-94 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ КАЛИЯ (комплект № 18К) 

ГСО 8204-2002 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СЕРЕБРА 

ГСО 8205-2002 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЕДИ (II) 

ГСО 8210-2002 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЕДИ 

ГСО 8213-2002 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) 

ГСО 8402-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СУРЬМЫ (III) 

ГСО 8429-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЗОЛОТА (ЗлР) 

ГСО 8430-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СЕРЕБРА (СрР) 

ГСО 8431-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ПЛАТИНЫ (IV) (ПлР) 

ГСО 8432-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ПАЛЛАДИЯ (II) (ПдР) 

ГСО 8463-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ВИСМУТА 

ГСО 8464-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ТИТАНА (IV) 

ГСО 8553-2004 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ПРАЗЕОДИМА (III) 

ГСО 8792-2006 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ПАЛЛАДИЯ (II) 

ГСО 8793-2006 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ РОДИЯ (III) 

ГСО 8854-2007  СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ НИОБИЯ (V)  

ГСО 8855-2007  СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ РЕНИЯ (VII)  

ГСО 8856-2007  СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ РУТЕНИЯ (IV)  

ГСО 8857-2007  СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ТАНТАЛА (V)  

ГСО 8858-2007  СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЦИРКОНИЯ (IV)  

ГСО 8911-2007  СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЦИРКОНИЯ (IV)  

ГСО 9117-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОЛЬФРАМА В РАСТВОРЕ 

ГСО 9727-2010 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СЕРЕБРА 

ГСО 9944-2011 СО СОСТАВА  РАСТВОРА ИОНОВ РТУТИ (SRM 3133) 

ГСО 9947-2011 СО СОСТАВА  РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (SRM 3126А) 

ГСО 9949-2011 СО СОСТАВА  РАСТВОРА ИОНОВ КАДМИЯ (SRM 3108) 

ГСО 10204-2013 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ХРОМА (VI) (Хр-10) 

ГСО 10228-2013 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ НАТРИЯ (На-10) 

ГСО 10229-2013 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЛИТИЯ 

ГСО 10277-2013 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НИКЕЛЯ (II) В РАСТВОРЕ (Ni СО УНИИМ) 
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ГСО 10278-2013 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СВИНЦА (II) В РАСТВОРЕ (Pb СО УНИИМ) 

ГСО 10495-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КАДМИЯ В РАСТВОРЕ (Cd СО УНИИМ) 

ГСО 10496-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ТИТАНА В РАСТВОРЕ (Ti СО УНИИМ) 

ГСО 10497-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЦИНКА В РАСТВОРЕ (Zn СО УНИИМ) 

ГСО 10730-2015 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ (СО ВРК-ПА-1) 

ГСО 10924-2017/ 

ГСО 10927-2017 

СО СОСТАВА РАСТВОРА ГЕРМАНИЯ (набор Ge) 

ГСО 10936-2017/ 

ГСО 10939-2017 
СО СОСТАВА РАСТВОРА ЖЕЛЕЗА (набор Fe)  

ГСО 10940-2017/ 
ГСО 10943-2017 

СО СОСТАВА РАСТВОРА МЕДИ (набор Cu) 

 

ГСО 10944-2017/ 
ГСО 10947-2017 

СО СОСТАВА РАСТВОРА ХРОМА (набор Сr)  

ГСО 10948-2017/ 
ГСО 10951-2017 

СО СОСТАВА РАСТВОРА КОБАЛЬТА (набор Со)  

ГСО 10952-2017/ 
ГСО 10955-2017 

СО СОСТАВА РАСТВОРА МАРГАНЦА (набор Mn) 

ГСО 11122-2018 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АЛЮМИНИЯ 

ГСО 11123-2018 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ИНДИЯ 

ГСО 11124-2018 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МАГНИЯ 

ГСО 11125-2018 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ НИКЕЛЯ 

ГСО 11126-2018 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ТИТАНА 

ГСО 11233-2018/ 

ГСО 11236-2018 

СО СОСТАВА РАСТВОРА ВАНАДИЯ (набор V) 

 

ГСО 11237-2018/ 

ГСО 11240-2018 

СО СОСТАВА РАСТВОРА МОЛИБДЕНА (набор Mo) 

 

ГСО 11241-2018/ 

ГСО 11244-2018 

СО СОСТАВА РАСТВОРА ЦИНКА (набор Zn) 

 

ГСО 11245-2018/ 

ГСО 11248-2018 

СО СОСТАВА РАСТВОРА НИКЕЛЯ (набор Ni) 

 

ГСО 11249-2018/ 

ГСО 11252-2018 

СО СОСТАВА РАСТВОРА СВИНЦА (набор Pb) 

 

ГСО 11253-2018/ 

ГСО 11256-2018 

СО СОСТАВА РАСТВОРА КАДМИЯ (набор Cd) 

 

ГСО 11406-2019 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА КАДМИЯ (ИСП-СО Cd) 

ГСО 11407-2019 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА КОБАЛЬТА (ИСП-СО Co) 

ГСО 11408-2019 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ЛИТИЯ (ИСП-СО Li) 

ГСО 11409-2019 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА СВИНЦА  (ИСП-СО Pb) 

ГСО 11589-2020 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ИТТРИЯ 

ГСО 11590-2020 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СКАНДИЯ 

ГСО 11855-2021/ 

ГСО 11858-2021 

СО СОСТАВА РАСТВОРА БЕРИЛЛИЯ (набор Be) 

 

ГСО 12008-2022 СО СОСТАВА РАСТВОРА БАРИЯ (ИСП – СО Ba) 
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ГСО 12196-2023 СО СОСТАВА СОЛЯНОКИСЛОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО ПАЛЛАДИЙ 
(СО АТС Pd) 

ГСО 12197-2023 СО СОСТАВА СОЛЯНОКИСЛОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО ЗОЛОТО  
(СО АТС Au) 

ГСО 12198-2023 СО СОСТАВА СОЛЯНОКИСЛОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО ИРИДИЙ  
(СО АТС Ir) 

ГСО 12199-2023 СО СОСТАВА СОЛЯНОКИСЛОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО РУТЕНИЙ  
(СО АТС Ru) 

ГСО 12200-2023 СО СОСТАВА ЩЕЛОЧНОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО осмий (СО АТС Os) 
 

ГСО 12278-2023/ 
 ГСО 12281-2023 

СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ОЛОВА (набор Sn СО УНИИМ) 

ГСО 12294-2023 СО СОСТАВА СОЛЯНОКИСЛОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО ПЛАТИНУ 
(СО АТС Pt) 

ГСО 12295-2023 СО СОСТАВА СОЛЯНОКИСЛОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО РОДИЙ (СО АТС Rh) 

ГСО 12296-2023 СО СОСТАВА СОЛЯНОКИСЛОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО СЕРЕБРО 
(СО АТС Ag) 
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1.13     РАСТВОРЫ НЕМЕТАЛЛОВ 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 6687-93/6689-93 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ХЛОРИД-ИОНОВ (комплект № 1А) 

ГСО 6693-93/6695-93 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СУЛЬФАТ-ИОНОВ (комплект № 4А) 

ГСО 6696-93/6698-93  СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НИТРАТ-ИОНОВ (комплект № 5А) 

ГСО 7015-93/7017-93 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ АММОНИЯ (комплект № 15К) 

ГСО 7018-93/7020-93 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ФОСФАТ-ИОНОВ (комплект № 6А) 

ГСО 7021-93/7022-93 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НИТРИТ-ИОНОВ (комплект № 7А) 

ГСО 7143-95/7144-95 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ МЫШЬЯКА (III) (комплект № 11К) 

ГСО 7188-95/7189-95 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ФТОРИД-ИОНОВ (комплект № 2А) 

ГСО 7193-95/7194-95  СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОБЩЕГО АЗОТА (комплект № 8А) 

ГСО 7241-96/7242-96 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОБЩЕГО ФОСФОРА (комплект № 9А) 

ГСО 7253-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ 

ГСО 7258-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА НИТРАТ-ИОНОВ 

ГСО 7259-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АММОНИЯ 

ГСО 7260-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ФОСФАТ-ИОНОВ 

ГСО 7261-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ФТОРИД-ИОНОВ 

ГСО 7262-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ 

ГСО 7264-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЫШЬЯКА (III) 

ГСО 7279-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ 

ГСО 7280-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ 

ГСО 7281-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА НИТРАТ-ИОНОВ 

ГСО 7282-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА НИТРИТ-ИОНОВ 

ГСО 7337-96/7339-96 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ БОРА (комплект № 39К) 

ГСО 7340-96/7342-96 СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ СЕЛЕНА (IV) (комплект № 24К) 

ГСО 7344-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЫШЬЯКА (III) 

ГСО 7345-96 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ БОРА 

ГСО 7436-98 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ (40А) 

ГСО 7437-98 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ (41А) 

ГСО 7452-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АММОНИЯ (комплект 2К) 

ГСО 7454-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА НИТРАТ-ИОНОВ (комплект 17А) 

ГСО 7455-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА НИТРИТ-ИОНОВ (комплект 16А) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 7456-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ (комплект 19А) 

ГСО 7457-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ (комплект 18А) 

ГСО 7478-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ 

ГСО 7479-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА НИТРИТ-ИОНОВ 

ГСО 7480-98 СО СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ 

ГСО 7616-99 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ 

ГСО 7617-99 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ 

ГСО 7618-99 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА РОДАНИД-ИОНОВ 

ГСО 7619-99 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА БРОМИД-ИОНОВ 

ГСО 7620-99 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОДИД-ИОНОВ 

ГСО 7683-99  СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ 

ГСО 7684-99  СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ 

ГСО 7747-99  СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ АММОНИЯ 

ГСО 7748-99 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ФОСФАТ-ИОНОВ 

ГСО 7753-2000 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА НИТРИТ-ИОНОВ 

ГСО 7779-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СЕЛЕНА (IV) 

ГСО 7786-2000  СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АММОНИЯ 

ГСО 7789-2000  СО СОСТАВА РАСТВОРА ФТОРИД-ИОНОВ 

ГСО 7791-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ФОСФАТ-ИОНОВ 

ГСО 7792-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА НИТРИТ-ИОНОВ 

ГСО 7793-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА НИТРАТ-ИОНОВ 

ГСО 7812-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ   

ГСО 7813-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ  

ГСО 7820-2000 СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА НИТРАТ-ИОНОВ 

ГСО 7861-2000 СО СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФИД-ИОНОВ 

ГСО 7862-2000 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АЗОТА В РАСТВОРЕ НИТРИТА НАТРИЯ 

ГСО 7863-2000 СО МАССОВОЙ  КОНЦЕНТРАЦИИ АЗОТА В РАСТВОРЕ НИТРАТА КАЛИЯ  

ГСО 7864-2000 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АЗОТА В РАСТВОРЕ ХЛОРИДА АММОНИЯ 

ГСО 7956-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОДИД-ИОНОВ 

ГСО 7957-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА БРОМИД-ИОНОВ 

ГСО 7958-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА РОДАНИД-ИОНОВ 

ГСО 7970-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФИД-ИОНОВ (НК-ЭК) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 7976-2001 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МЫШЬЯКА (III) (НК-ЭК) 

ГСО 8125-2002  СО СОСТАВА РАСТВОРА ФТОРИД-ИОНОВ (НК-ЭК) 

ГСО 8212-2002 СО СОСТАВА РАСТВОРА КРЕМНИЯ 

ГСО 8403-2003 СО СОСТАВА РАСТВОРА ГИДРОКАРБОНАТ-ИОНОВ 

ГСО 8746-2006 СО СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ (SO4-1) 

ГСО 8747-2006 СО СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ (Cl-1) 

ГСО 8934-2008 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕМНИЯ В РАСТВОРЕ СИЛИКАТА  

НАТРИЯ (НК-ЭК) 

ГСО 9100-2008 СО СОСТАВА РАСТВОРА НАТРИЯ ГИДРОКСИДА (26 NaOH-5) 

ГСО 9329-2009 СО СОСТАВА РАСТВОРА БРОМИД-ИОНОВ 

ГСО 9654-2010 СО СОСТАВА РАСТВОРА СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 

ГСО 9728-2010 СО СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФИД-ИОНОВ 

ГСО 9729-2010 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КРЕМНИЯ (КР-1) 

ГСО 9948-2011 СО СОСТАВА  РАСТВОРА ИОНОВ МЫШЬЯКА (SRM 3103а) 

ГСО 10227-2013 СО СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ (Хл-10) 

ГСО 10445-2014 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КРЕМНИЯ (КР-2) 

ГСО 10897-2017 СО СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ (комплект NaCl 0,05-7,0) 

ГСО 12135-2023 СО СОСТАВА РАСТВОРА ТЕЛЛУРА 
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1.14        ГАЗЫ И ГАЗОВЫЕ СМЕСИ  

1.14.1     ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 9298-2009 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-12) 

ГСО 9299-2009 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-13) 

ГСО 9300-2009 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-14) 

ГСО 9301-2009 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА(ИПГ-15) 

ГСО 9307-2009 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ ПРИРОДНОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА 

(ГСО - ПГМ- 6) 

ГСО 10362-2013 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ – ИМИТАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-16) 

ГСО 10512-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ  ГАЗОВОЙ СМЕСИ-ИМИТАТОР  

ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-17) 

ГСО 10702-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ – ИМИТАТОР 

ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-Л-1) 

ГСО 10848-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ – ИМИТАТОРА  

ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-ВТ) 

ГСО 10889-2017 СО СОСТАВА ПРИРОДНОГО ГАЗА МАГИСТРАЛЬНОГО (ПГМ-7-ГТГСПб) 

ГСО 10916-2017 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ – ИМИТАТОР  

ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-МГПЗ-1) 

ГСО 11015-2017 СО СОСТАВА ПРИРОДНОГО ГАЗА МАГИСТРАЛЬНОГО (ПГМ-8-Екб) 
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1.14.2    ОРГАНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ И ГАЗОВЫЕ СМЕСИ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 7613-99 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ  

(CН4+C2Н6+C2Н4+C2Н2+Н2+CO+CO2)/Нe  СГС - ХЭ(3) 

ГСО 9554-2010 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ – СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ССС) 

ГСО 10095-2012 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ CH4 / воздух 

ГСО 10359-2013 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ CH4/воздух 

ГСО 10391-2014 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ CH4+C2H6+C2H4+C2H2+H2+CO+CO2 + 

O2+N2/Ar 

ГСО 10463-2014 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УГ-А-1) 

ГСО 10464-2014 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УГ-А-2) 

ГСО 10506-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-Ю-1) 

ГСО 10507-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-Ю-1) 

ГСО 10508-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОДОРОДЕ (Н2-Ю-1) 

ГСО 10509-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-Ю-1) 

ГСО 10510-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ  В ГЕЛИИ (Не-Ю-1) 

ГСО 10513-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ  

И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-Ю-1) 

ГСО 10514-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ – ИМИТАТОР КОНДЕНСАТА  

ГАЗОВОГО НЕСТАБИЛЬНОГО (КГН-3) 

ГСО 10516-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В МЕТАНЕ (СН4-Ю-1) 

ГСО 10517-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ПРОПАНЕ (С3Н8-Ю-1) 

ГСО 10518-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 

СОЕДИНЕНИЙ (СС-Ю-1) 

ГСО 10519-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ – ИМИТАТОР СЖИЖЕННЫХ  

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СУГ-Ю-1) 

ГСО 10520-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ – «ТРАНСФОРМАТОР-

НАЯ» ГАЗОВАЯ СМЕСЬ (ТР-Ю-1) 

ГСО 10521-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ  

ГАЗОВ (УГ-Ю-1) 

ГСО 10522-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ  

ГАЗОВ (УГ-Ю-3) 

ГСО 10523-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ХИМИЧЕСКИ  

АКТИВНЫХ ГАЗОВ (ХАГ-Ю-2) 

ГСО 10524-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ  ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ  

НА ОСНОВЕ УГЛЕВОДОРОДОВ (СЖ-М-0) 

ГСО 10525-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ  ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ  СМЕСИ  

НА ОСНОВЕ УГЛЕВОДОРОДОВ (СЖ-М-1) 

ГСО 10526-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ  СМЕСИ  

НА ОСНОВЕ УГЛЕВОДОРОДОВ (СЖ-М-2) 

ГСО 10527-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ БЕНЗОЛА, 

МЕТИЛ- И ЭТИЛБЕНЗОЛА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛОВ (БЛ-М-0) 

ГСО 10528-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ БЕНЗОЛА, 

МЕТИЛ- И ЭТИЛБЕНЗОЛА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛОВ (БЛ-М-1)  
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ГСО 10529-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ БЕНЗОЛА, 

МЕТИЛ- И ЭТИЛБЕНЗОЛА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛОВ (БЛ-М-2) 

ГСО 10530-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ИНЕРТНЫХ 

И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-М-0) 

ГСО 10531-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ИНЕРТНЫХ 

И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-М-1) 

ГСО 10532-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ИНЕРТНЫХ 

И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-М-2) 

ГСО 10533-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (КА-М-0) 

ГСО 10534-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (КА-М-1) 

ГСО 10535-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (КА-М-2) 

ГСО 10536-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (СС-М-0) 

ГСО 10537-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (СС-М-1) 

ГСО 10538-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (СС-М-2) 

ГСО 10539-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УВ-М-0) 

ГСО 10540-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УВ-М-1) 

ГСО 10541-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УВ-М-2) 

ГСО 10545-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ (ХА-М-0) 

ГСО 10546-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ (ХА-М-1) 

ГСО 10547-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 

ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ (ХА-М-2) 

ГСО 10548-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ХЛАДОНОВ 

(ХЛ-М-0) 

ГСО 10549-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ХЛАДОНОВ 

(ХЛ-М-1) 

ГСО 10550-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ХЛАДОНОВ 

(ХЛ-М-2) 

ГСО 10562-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ»-«ТРАНСФОРМАТОРНАЯ»  

ГАЗОВАЯ СМЕСЬ (ТР-Ю-0) 

ГСО 10563-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-Ю-0) 

ГСО 10564-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-Ю-0) 

ГСО 10565-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (He-Ю-0) 

ГСО 10566-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-Ю-0)  

ГСО 10567-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОДОРОДЕ (H2-Ю-0) 

ГСО 10570-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В МЕТАНЕ (CH4-Ю-0) 

ГСО 10571-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ПРОПАНЕ (C3H8-Ю-0) 
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ГСО 10597-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-П-1) 

ГСО 10598-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-П-2) 

ГСО 10599-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-П-1) 

ГСО 10600-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-П-2) 

ГСО 10601-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-П-1) 

ГСО 10602-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-П-2) 

ГСО 10603-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОДОРОДЕ (H2-П-1) 

ГСО 10605-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Hе-П-1) 

ГСО 10606-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Hе-П-2) 

ГСО 10607-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 

СОЕДИНЕНИЙ (S-П-2) 

ГСО 10609-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

(ИПГ-П-1) 

ГСО 10610-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ПОСТОЯННЫХ  

И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (Makro-П-1) 

ГСО 10611-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ПОСТОЯННЫХ  

И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (Mikro-П-2) 

ГСО 10612-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОД-

НЫХ ГАЗОВ (ШФЛУ-П-1) 

ГСО 10629-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ, ПОСТОЯН-

НЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ИПУ-А-2) 

ГСО 10630-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 

ГАЗОВ (УГ-А-0) 

ГСО 10631-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ХЛАДОНОВ (ХЛ-А-0) 

ГСО 10642-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-Ц-1) 

ГСО 10643-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-Ц-1) 

ГСО 10644-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-Ц-2) 

ГСО 10645-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ СН4/воздух 

ГСО 10646-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ  

И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-К-1) 

ГСО 10647-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ  

И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-К-2) 

ГСО 10648-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-К-1) 

ГСО 10649-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-К-2) 

ГСО 10650-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-НЦ-0) 

ГСО 10651-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-НЦ-1) 

ГСО 10652-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-НЦ-2) 

ГСО 10653-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-НЦ-1) 

ГСО 10654-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-НЦ-2) 

ГСО 10655-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ С3Н8/Не 
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ГСО 10665-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-КР-1) 

ГСО 10666-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-КР-1) 

ГСО 10667-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (AIR-КР-1) 

ГСО 10699-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ,  

ПОСТОЯННЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ИПУ-Л-0) 

ГСО 10700-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ,  

ПОСТОЯННЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ИПУ-Л-1) 

ГСО 10701-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ,  

ПОСТОЯННЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ИПУ-Л-2) 

ГСО 10703-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-МЗ-1) 

ГСО 10704-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-МЗ-2) 

ГСО 10705-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-МЗ-0) 

ГСО 10706-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-МЗ-1) 

ГСО 10707-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-МЗ-2) 

ГСО 10709-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Не-МЗ-2) 

ГСО 10710-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-МЗ-1) 

ГСО 10712-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-НК-1) 

ГСО 10714-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-НК-1) 

ГСО 10716-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-НК-1) 

ГСО 10718-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Не-НК-1) 

ГСО 10720-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОДОРОДЕ (Н2-НК-2) 

ГСО 10721-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В МЕТАНЕ (СН4-НК-2) 

ГСО 10722-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ,  

ПОСТОЯННЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ИПУ-НК-1) 
 

ГСО 10727-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ПОСТОЯННЫХ  

И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ПУ-ВС-1) 
 

ГСО 10728-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ,  

ПОСТОЯННЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ИПУ-ТН-2) 
 

ГСО 10767-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БЕН-

ЗОЛ,МЕТИЛ-, ЭТИЛ- И ВИНИЛБЕНЗОЛ, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛЫ (БЛ-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 10768-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ 

ИНЕРТНЫЕ,  ПОСТОЯННЫЕ ГАЗЫ (ИП-ВНИИМ-ЭС)  

ГСО 10769-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ С КИСЛОРОДСОДЕР-

ЖАЩИМИ И АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ ГАЗАМИ (КА-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 10770-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ 

УГЛЕВОДОРОДЫ (СЖ-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 10771-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ С СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ 

ГАЗАМИ (СС-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 10772-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ  

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ (УВ-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 10773-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ  

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ (УГ-ВНИИМ-ЭС) 
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ГСО 10774-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ  

ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ГАЗЫ (ХА-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 10775-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ   ГАЗОВОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ  

ХЛАДОНЫ (ХЛ-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 10836-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В МЕТАНЕ (CH4-П-0) 

ГСО 10837-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-П-0) 

ГСО 10856-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ  - ИМИТАТОР СЖИЖЕННЫХ  

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СУГ-Ю-0) 

ГСО 10857-2016 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ  - ИМИТАТОР КОНДЕНСАТА  

ГАЗОВОГО НЕСТАБИЛЬНОГО (КГН-Ю-0) 

ГСО 10871-2017 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 

ГАЗОВ (УГ-Ю-0) 

ГСО 10882-2017 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-КМ-1) 

ГСО 10883-2017 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-КМ-2) 

ГСО 10884-2017 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-КМ-1) 

ГСО 10885-2017 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-КМ-2) 

ГСО 11047-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-МГПЗ-1) 

ГСО 11048-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-МГПЗ-2) 

ГСО 11049-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ  

(Air-МГПЗ-1) 

ГСО 11050-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ  

(Air-МГПЗ-2) 

ГСО 11051-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-МГПЗ-1) 

ГСО 11052-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-МГПЗ-2) 

ГСО 11053-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Не-МГПЗ-1) 

ГСО 11054-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Не-МГПЗ-2) 

ГСО 11055-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ  

ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ПГ-МГПЗ-1) 

ГСО 11113-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ  

ПОСТОЯННЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ПУ-Т-1) 

ГСО 11114-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ  

ХЛАДОНОВ (ХЛ-А-1) 

 

ГСО 11257-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕ-

НА В АЗОТЕ 

ГСО 11258-2018 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ  

1,4-ДИХЛОРГЕКСАФТОРБУТЕНА-2 В АЗОТЕ 

ГСО 11486-2020 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В КИСЛОРОДЕ (О2-НК-1) 

ГСО 11487-2020 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В КИСЛОРОДЕ (О2-НК-2) 

ГСО 11576-2020 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УГЛЕРОДА В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ДИОКСИДА 

УГЛЕРОДА И МЕТАНА (ИСУДУМ-М-0) 

ГСО 11639-2020 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ АЗОТА (АМ-М) 

ГСО 11640-2020 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ГЕЛИЯ (ГМ-М) 
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ГСО 11641-2020 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ДИАЗОТА (ОДМ-М) 

ГСО 11642-2020 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА  

(ДУМ-М) 

ГСО 11749-2021 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Не-П-0) 

ГСО 11750-2021 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-П-0) 

ГСО 11958-2022 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ  
И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-ГЗ-1) 

ГСО 11959-2022 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ  
И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-ГЗ-2) 

ГСО 11960-2022 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Не-ГЗ-1) 

ГСО 12099-2022 

 

СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ, ПОСТОЯН-

НЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ИПУ-ИК-1) 

ГСО 12100-2022 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ, ПОСТОЯН-

НЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ИПУ-ИК-2) 

ГСО 12105-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ СЕРОСО-

ДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (ССГ-МГПЗ-1) 

ГСО 12106-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ СЕРОСО-

ДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (ССГ-МГПЗ-2) 

ГСО 12107-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ УГЛЕВО-

ДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УВ-МГПЗ-1) 

ГСО 12108-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ УГЛЕВО-

ДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УВ-МГПЗ-2) 

ГСО 12109-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ХЛАДОНОВ 

(ХЛ-МГПЗ-1) 

ГСО 12110-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ХЛАДОНОВ 

(ХЛ-МГПЗ-2) 

ГСО 12282-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ И ПОСТО-
ЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-ВНИИМ-0) 

ГСО 12283-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ УГЛЕ-
ВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ (УВ-ВНИИМ-0) 

ГСО 12284-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ХИМИ-
ЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ГАЗЫ (ХА-ВНИИМ-0) 

ГСО 12285-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ С СЕРОСОДЕРЖАЩИ-
МИ ГАЗАМИ (ССГ-ВНИИМ-0) 

ГСО 12286-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ С КИСЛОРОДСОДЕР-
ЖАЩИМИ И АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ ГАЗАМИ (КА-ВНИИМ-0) 

ГСО 12287-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ХЛА-
ДОНЫ (ХЛ-ВНИИМ-0) 

ГСО 12288-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БЕН-
ЗОЛ, МЕТИЛ-, ЭТИЛ- И ВИНИЛБЕНЗОЛ, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛЫ (БЛ-ВНИИМ-0) 

ГСО 12289-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ, СОДЕРЖА-
ЩЕЙ УГЛЕВОДОРОДЫ (СЖ-ВНИИМ-0) 
 

ГСО 12311-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ АРОМА-

ТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (АР-М-0) 

ГСО 12312-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ АРОМА-

ТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (АР-М-1) 

ГСО 12313-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ АРОМА-

ТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (АР-М-2) 

ГСО 12314-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ БРОМ-, 

ХЛОР-, ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (БХФ-М-0) 
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ГСО 12315-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ БРОМ-, 

ХЛОР-, ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (БХФ-М-1) 

ГСО 12316-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ БРОМ-, 

ХЛОР-, ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (БХФ-М-2) 

ГСО 12317-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ОКСИДА АЗОТА В АЗО-

ТЕ (ДС-М) 

ГСО 12318-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ КИСЛО-

РОД- И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (КАЗ-М-0) 

ГСО 12319-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ КИСЛО-

РОД- И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (КАЗ-М-1) 

ГСО 12320-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ КИСЛО-

РОД- И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (КАЗ-М-2) 

ГСО 12323-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ N-МЕТИЛМЕТАНАМИНА В ОРГА-

НИЧЕСКОМ РАЗБАВИТЕЛЕ (ОАЛ-М) 

 

ГСО 12324-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ N,N-ДИБУТИЛБУТАН-1-АМИНА И 

ПИРИДИНА В ОРГАНИЧЕСКОМ РАЗБАВИТЕЛЕ (ОАТ-М) 

ГСО 12325-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ КОМПО-

НЕНТОВ В ОРГАНИЧЕСКОМ РАЗБАВИТЕЛЕ (ОСЛ-М) 

ГСО 12326-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ КОМПО-

НЕНТОВ В ОРГАНИЧЕСКОМ РАЗБАВИТЕЛЕ (ОСТ-М) 

ГСО 12327-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ 2-ХЛОРБУТАНА В ОРГАНИЧЕ-

СКОМ РАЗБАВИТЕЛЕ (ОХЛ-М) 

ГСО 12328-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ ХЛОРБЕНЗОЛА В ОРГАНИЧЕ-

СКОМ РАЗБАВИТЕЛЕ (ОХТ-М) 

ГСО 12329-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ПОСТО-

ЯННЫХ И ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ (ПИ-М-0) 

ГСО 12330-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ПОСТО-

ЯННЫХ И ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ (ПИ-М-1) 

ГСО 12331-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ПОСТО-

ЯННЫХ И ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ (ПИ-М-2) 

ГСО 12332-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ 

И ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (СЖУВ-М-0) 

ГСО 12333-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ 

И ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (СЖУВ-М-1) 

ГСО 12334-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ 

И ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (СЖУВ-М-2) 

ГСО 12335-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ СЕРОСО-

ДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (СРС-М-0) 

ГСО 12336-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ СЕРОСО-

ДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (СРС-М-1) 

ГСО 12337-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ СЕРОСО-

ДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ (СРС-М-2) 

ГСО 12338-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ УГЛЕВО-

ДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УГВ-М-0) 

ГСО 12339-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ УГЛЕВО-

ДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УГВ-М-1) 

ГСО 12340-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ УГЛЕВО-

ДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УГВ-М-2) 

ГСО 12341-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕ-

СКИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ (ХАК-М-0) 
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ГСО 12342-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕ-

СКИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ (ХАК-М-1) 

ГСО 12343-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕ-

СКИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ (ХАК-М-2) 
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ГСО 10094-2012 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ О2/Ar 

ГСО 10465-2014 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ  

(ИП-А-1) 

ГСО 10466-2014 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ  

(ИП-А-2) 

ГСО 10467-2014 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ  

(ХАГ-А-1) 

ГСО 10468-2014 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ  

(ХАГ-А-2) 

ГСО 10515-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В КИСЛОРОДЕ  

(О2-Ю-1) 

ГСО 10569-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В КИСЛОРОДЕ (O2-Ю-0) 

ГСО 10604-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОДОРОДЕ (H2-П-2) 

ГСО 10608-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В КИСЛОРОДЕ (О2-П-1) 

ГСО 10628-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ  

И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-А-0) 

ГСО 10668-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В КИСЛОРОДЕ  

(О2-КР-1) 

ГСО 10697-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВ-

НЫХ ГАЗОВ (ХА-Л-1) 

ГСО 10698-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВ-

НЫХ ГАЗОВ (ХА-Л-2) 

ГСО 10708-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Не-МЗ-1) 

ГСО 10711-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ПОСТО-

ЯННЫХ ГАЗОВ (ПГ-МЗ-1) 

ГСО 10713-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-НК-2) 

ГСО 10715-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-НК-2) 

ГСО 10717-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-НК-2) 

ГСО 10719-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Не-НК-2) 

ГСО 10901-2017 8 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ОКСИДА АЗОТА, 

ДИОКСИДА АЗОТА В АЗОТЕ 

ГСО 11037-2018 9 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УГЛЕРОДА В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ДИОКСИДА 

УГЛЕРОДА (ИСУДУ-ВНИИМ-ЭС) 

ГСО 11485-2020 

 

СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ХИМИЧЕСКИ  

АКТИВНЫХ ГАЗОВ (ХА-НК-1) 

ГСО 11643-2020 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ГЕЛИЯ И АЗОТА (ГАМ-М-1) 

ГСО 11644-2020 СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ГЕЛИЯ И АЗОТА (ГАМ-М-2) 

 

ГСО 11999-2022 СО ОТНОШЕНИЯ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА  

В ВОЗДУХЕ (СИУК-ВНИИМ) 

ГСО 12321-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ «КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ 
ГАЗ» (КГ-М) 

ГСО 12322-2023 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ «ЛАЗЕРНАЯ СМЕСЬ» 
(ЛС-М) 
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1.15       ПРОМЫШЛЕННОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

1.15.1    РУДЫ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 290-72   СО СОСТАВА РУДЫ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОЙ  (КММР-1) 

ГСО 728-75 СО СОСТАВА НЕФЕЛИНОВОЙ РУДЫ (СНС-1) 

ГСО 729-75 СО СОСТАВА БОКСИТА (СБ-1) 

ГСО 730-75 СО СОСТАВА БОКСИТА (СБ-2) 

ГСО 929-86 СО СОСТАВА РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ (ВТ-1) 

ГСО 1711-79 СО СОСТАВА РУДЫ ВОЛЬФРАМОВОЙ 

ГСО 1712-79 СО СОСТАВА РУДЫ ВОЛЬФРАМОВОЙ  

ГСО 1713-79 СО СОСТАВА РУДЫ ВОЛЬФРАМОВОЙ  

ГСО 1714-79 СО СОСТАВА РУДЫ ВОЛЬФРАМОВОЙ  

ГСО 1715-79 СО СОСТАВА РУДЫ ВОЛЬФРАМОВОЙ 

ГСО 2156-81 СО СОСТАВА РУДЫ СЛЮДИСТО-ПОЛЕВОШПАТ-ГЕНТГЕЛЬВИНОВОЙ 

ГСО 2665-83 CO СОСТАВА РУДЫ KАРБOНАTНOПЛАBИKOВОШПАTOBOЙ (Яр-1) 

ГСО 2666-83 CO СОСТАВА РУДЫ ПЛАBИKOВОШПАTOBOЙ (Кр-1) 

ГСО 3236-85 СО СОСТАВА ЛИТИЕВО-БЕРИЛЛИЕВОЙ РУДЫ (БСП-1)  

ГСО 3237-85 СО СОСТАВА ЛИТИЕВО-БЕРИЛЛИЕВОЙ РУДЫ (БСП-2)  

ГСО 3581-86 СО СОСТАВА ТАНТАЛИТОВОЙ РУДЫ (ПЕГМАТИТА) (НФС-5) 

ГСО 4178-87 СО СОСТАВА ЗОЛОТОЙ КВАРЦЕВОЙ РУДЫ (РЗК-4) 

ГСО 4332-88 СО СОСТАВА ЗОЛОТОЙ КВАРЦЕВОЙ РУДЫ (РЗК-2) 

ГСО 4333-88 СО СОСТАВА ЗОЛОТОЙ КВАРЦЕВОЙ РУДЫ (РЗК-3) 

ГСО 4411-91 СО СОСТАВА  ФЛЮОРИТ-БАРИТ-ГИДРОГЕТИТОВОЙ РУДЫ (НФС-11) 

ГСО 4526-89 СО СОСТАВА ТАНТАЛО-НИОБИЕВО-ЦИРКОНИЕВОЙ РУДЫ (НФС-15) 

ГСО 5403-90 СО СОСТАВА РУДЫ СКАРНОВОЙ МЕДНО-МАГНЕТИТОВОЙ 

ГСО 5806-91 СО СОСТАВА КВАРЦЕВОЙ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОЙ РУДЫ (РЗС-6) 

ГСО 5909-91 СО СОСТАВА РУДЫ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОЙ 

ГСО 5932-91/5942-91 CO СОСТАВА ЗOЛOTOCУЛЬФИДНЫX РУД И ПРOДУKTOB ИX ТЕХНO-

ЛOГИЧECKOЙ ПEРEРАБOTKИ (комплект ПИЭН-Аu) 

ГСО 7907-2001 СО СОСТАВА АПАТИТО-НЕФЕЛИНОВОЙ РУДЫ (комплект СО РАН) 

ГСО 7974-2001 СО СОСТАВА РУДЫ АПАТИТО-НЕФЕЛИНОВОЙ 

ГСО 8488-2003 СО СОСТАВА РУДЫ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОЙ  (СО-24) 

ГСО 8489-2003 СО СОСТАВА РУДЫ КВАРЦЕВОЙ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОЙ (РЗС-7) 

ГСО 8692-2005 СО СОСТАВА РУДЫ ЗОЛОТО-КВАРЦЕВОЙ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 

(РЗК-5) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 8693-2005 СО СОСТАВА РУДЫ ЗОЛОТО-КВАРЦЕВОЙ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩЕЙ  

(РЗКС-2) 

ГСО 8770-2006 СО СОСТАВА РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ МЕДИСТОЙ 

(РМК-4) 

ГСО 8771-2006 СО СОСТАВА РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ МЕДИСТОЙ 

(РМО-5) 

ГСО 8772-2006 СО СОСТАВА РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ МЕДИСТОЙ 

(РВМ-6) 

ГСО 8773-2006 СО СОСТАВА РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ ВКРАПЛЕННОЙ 

(РВЗ-8) 

ГСО 8774-2006 СО СОСТАВА СМЕСИ ПИРРОТИНОВЫХ РУД (РПТ-7) 

ГСО 8815-2006  СО СОСТАВА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ (СЗР-3)  

ГСО 8816-2006  СО СОСТАВА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ (СЗР-4)  

ГСО 9287-2009 СО СОСТАВА РУДЫ КВАРЦЕВОЙ ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНОЙ (РЗС-8) 

ГСО 9976-2011 СО РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНОЙ ТИПА МВ (ИСО Р35) 

ГСО 10181-2013 СО СОСТАВА РУДЫ КВАРЦЕВОЙ ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНОЙ (РЗС-9) 

ГСО 10288-2013 СО СОСТАВА РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ (СО Т-8801 БКО) 

ГСО 10289-2013 СО СОСТАВА РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ (СО Т-8802 МО) 

ГСО 10290-2013 СО СОСТАВА РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ (СО Т-8803МК) 

ГСО 10291-2013 СО СОСТАВА РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ (СО Т-8804 БВТ) 

ГСО 10292-2013 СО СОСТАВА РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ (СО Т-8805 ВМ) 

ГСО 10316-2013 СО СОСТАВА РУДЫ КВАРЦЕВОЙ ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНОЙ (РЗС-10) 

ГСО 11039-2018 СО СОСТАВА ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

«КВАРЦЕВАЯ СОПКА» (СО-45) 

ГСО 11134-2018 СО СОСТАВА РУДЫ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

«Сари-Гунай» (РЗСГ-1) 

ГСО 11135-2018 СО СОСТАВА РУДЫ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

«Сари-Гунай» (РЗСГ-2) 

ГСО 11136-2018 СО СОСТАВА РУДЫ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

«Сари-Гунай» (РЗСГ-3) 

ГСО 11342-2019 СО СОСТАВА РУДЫ ВОЛЬФРАМОВОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ВЕРХНЕЕ 

КАЙРАКТИНСКОЕ» (РВСК-1) 

ГСО 11343-2019 СО СОСТАВА РУДЫ ВОЛЬФРАМОВОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ВЕРХНЕЕ 

КАЙРАКТИНСКОЕ» (РВСК-2) 

ГСО 11344-2019 СО СОСТАВА РУДЫ ВОЛЬФРАМОВОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ВЕРХНЕЕ 

КАЙРАКТИНСКОЕ» (РВСК-3) 

ГСО 11345-2019 СО СОСТАВА РУДЫ ВОЛЬФРАМОВОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ВЕРХНЕЕ 

КАЙРАКТИНСКОЕ» (РВСК-4) 

ГСО 11566-2020 СО СОСТАВА РУДЫ СИЛЬВИНИТОВОЙ ГРЕМЯЧИНСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГСО РС-26,61) 

ГСО 11567-2020 СО СОСТАВА РУДЫ СИЛЬВИНИТОВОЙ ГРЕМЯЧИНСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГСО РС-39,64) 

ГСО 11568-2020 СО СОСТАВА РУДЫ СИЛЬВИНИТОВОЙ ГРЕМЯЧИНСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГСО РС-51,31) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 11624-2020 СО СОСТАВА РУДЫ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

«Александра» (IRG-79-2020) 

ГСО 11625-2020 СО СОСТАВА РУДЫ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

«Адуляровское» (IRG-80-2020)  

ГСО 11645-2020 СО РУДЫ СУЛЬФИДНОЙ МЕДНОЙ ГАЙСКОГО ГОК (ИСО Р35-1) 
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1.15.2     КОНЦЕНТРАТЫ  

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                              

Наименование СО 

ГСО 1284-79 СО СОСТАВА ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА (СКО-1) 

ГСО 1285-79 СО СОСТАВА ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА (СКО-2) 

ГСО 1286-79 СО СОСТАВА ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА (СКО-3) 

ГСО 1287-79 СО СОСТАВА ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА (СКО-4) 

ГСО 1288-79 СО СОСТАВА ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА (СКО-5) 

ГСО 1289-79 СО СОСТАВА ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА (СКО-6) 

ГСО 1290-79 СО СОСТАВА ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА (СКО-7) 

ГСО 1291-79 СО СОСТАВА ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА (СКО-8) 

ГСО 1701-86 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МЕДНОГО (КМ-1) 

ГСО 1702-86 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА НИКЕЛЕВОГО (КН-1) 

ГСО 1822-80 CO СОСТАВА ФЛЮOРИTOBOГO KOНЦEНTРАTА (K-3) 

ГСО 1823-80 CO СОСТАВА ФЛЮOРИTOBOГO KOНЦEНTРАTА (C-4) 

ГСО 2036-81 CO СОСТАВА KOНЦEНTРАTА CBИНЦOBOГO TИПА KC1 

ГСО 2037-81 CO СОСТАВА KOНЦEНTРАTА CBИНЦOBOГO TИПА KC5  

ГСО 2038-81 CO СОСТАВА KOНЦEНTРАTА CBИНЦOBOГO TИПА ППC 

ГСО 2739-83 CO СОСТАВА ФЛOTOKOНЦEНTРАTА ЗOЛOTOCOДEРЖАЩEЙ РУДЫ (CЗK-3) 

ГСО 3242-85/3244-85 СО СОСТАВА ПРОДУКТОВ ОБОГАЩЕНИЯ ЛИТИЕВО-БЕРИЛЛИЕВЫХ РУД 

(комплект РС) 

ГСО 4525-89 CO СОСТАВА ПЛАTИНOBOГO KOНЦEНTРАTА (KП-5)  

ГСО 5910-91 СО СОСТАВА ЧЕРНОВОГО МОЛИБДЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА РУДЫ 

МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОЙ  

ГСО 5911-91 СО СОСТАВА МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА РУДЫ МЕДНО-

МОЛИБДЕНОВОЙ  

ГСО 5914-91 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МОЛИБДЕНОВОГО РУДЫ МЕДНО-

МОЛИБДЕНОВОЙ 

ГСО 6056-91 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА НИОБИЕВОГО 

ГСО 6274-91 СО СОСТАВА ЦИНКОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

ГСО 6277-91 СО СОСТАВА СВИНЦОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

ГСО 8146-2002 СО СОСТАВА СФЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

ГСО 8147-2002 СО СОСТАВА ЭГИРИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

ГСО 8733-2006 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА ПЛАВИКОВОШПАТОВОГО ТИПА ФК-75 

(Ш13) 

ГСО 8775-2006 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МЕДНОГО (КМ-2) 

ГСО 9683-2010 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МЕДНОГО ТИПА КМ7 (Р34) 

ГСО 10213-2013 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ  ГЛИНОЗЕМА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО МАРКИ 

Г-00 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                              

Наименование СО 

ГСО 10279-2013 CО СОСТАВА ПЕРВИЧНОГО КОНЦЕНТРАТА ГРАВИТАЦИОННОГО 

ОБОГАЩЕНИЯ ШИХТЫ ВКРАПЛЕННЫХ И МЕДИСТЫХ РУД  (ГКБ-1) 

ГСО 10888-2017 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МЕДНОГО РУДЫ МЕДНО-ЦИНКОВОЙ  

(КМ-РМЦ) 

ГСО 11317-2019 

 

СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МЕДНОГО РУДЫ МЕДНО-ЦИНКОВОЙ  

НОВО-ШЕМУРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СО КМ 12-27/1) 

ГСО 11541-2020 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА ВОЛЬФРАМИТОГЮБНЕРИТОВОГО  

(ТВЕРДОСПЛАВНОГО) МАРКИ КВГ(Т) 

ГСО 11939-2022 СО СОСТАВА ФЛОТОКОНЦЕНТРАТА (СО ФК РА 2022) 
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1.15.3     ХВОСТЫ, ШТЕЙНЫ И ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 288-72 СО СОСТАВА ХВОСТОВ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОЙ РУДЫ (КММХ-1) 

ГСО 289-72 СО СОСТАВА ХВОСТОВ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОЙ РУДЫ (КММХ-2) 

ГСО 1703-86 СО СОСТАВА ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ (ХО-1) 

ГСО 2532-83 СО СОСТАВА ШТЕЙНА РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАВКИ (ШТ-1) 

ГСО 2740-83 CO СОСТАВА XBOCTOB ФЛOTАЦИИ ЗOЛOTOCOДEРЖАЩEЙ РУДЫ (CЗX-3) 

ГСО 3383-86 CO СОСТАВА OKАTЫШEЙ ФЛЮOРИTOBЫX (ФO) 

ГСО 3498-86 СО СОСТАВА ФАЙНШТЕЙНА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО (ФШТ-30) 

ГСО 5912-91 СО СОСТАВА ХВОСТОВ ОТВАЛЬНЫХ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОЙ РУДЫ 

ГСО 5913-91 СО СОСТАВА ХВОСТОВ СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ МЕДНО-

МОЛИБДЕНОВОЙ РУДЫ 

ГСО 6275-91 СО СОСТАВА ХВОСТОВ ОТВАЛЬНЫХ МЕДНОЙ РУДЫ 

ГСО 7851-2000 СО СОСТАВА КАТАЛИЗАТОРА ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩЕГО  

ОТРАБОТАННОГО (КР) 

ГСО 7975-2001 СО СОСТАВА ХВОСТОВ АПАТИТО-НЕФЕЛИНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ГСО 8511-2004 СО СОСТАВА ОГАРКОВ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЕРНОГО КОЛЧЕДАНА 

(ОЗСК-1) 

ГСО 8512-2004 СО СОСТАВА ОГАРКОВ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЕРНОГО КОЛЧЕДАНА 

(ОЗСК-2) 

ГСО 8513-2004 СО СОСТАВА ОГАРКОВ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЕРНОГО КОЛЧЕДАНА 

(ОЗСК-3) 

ГСО 8514-2004 СО СОСТАВА ОГАРКОВ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЕРНОГО КОЛЧЕДАНА 

(ОЗСК-4) 

ГСО 8661-2005 СО СОСТАВА ПЫЛЕВЫБРОСОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» (НН-П 125) 

ГСО 8662-2005 СО СОСТАВА ПЫЛЕВЫБРОСОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» (НН-П 126) 

ГСО 8663-2005 СО СОСТАВА ПЫЛЕВЫБРОСОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» (НН-П 127) 

ГСО 8665-2005 СО СОСТАВА ПЫЛЕВЫБРОСОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» (НН-П 140) 

ГСО 9315-2009 СО СОСТАВА ФАЙНШТЕЙНА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО (ФШТ-42) 

ГСО 10232-2013 СО СОСТАВА ОТРАБОТАННОГО АЛЮМОПЛАТИНОВОГО КАТАЛИЗАТОРА 

(СО ПлРе-1) 

ГСО 10233-2013 СО СОСТАВА ОТРАБОТАННОГО АЛЮМОПЛАТИНОВОГО КАТАЛИЗАТОРА 

(СО ПлРе-2) 

ГСО 10234-2013 СО СОСТАВА ОТРАБОТАННОГО АЛЮМОПЛАТИНОВОГО КАТАЛИЗАТОРА 

(СО Пл-3) 

ГСО 10276-2013 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕТАЛЛОВ В ШЛАКЕ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА (ШМ СО УНИИМ) 

ГСО 10551-2015 СО СОСТАВА ХВОСТОВ  ГРАВИТАЦИИ РУДЫ КВАРЦЕВОЙ ЗОЛОТОСО-

ДЕРЖАЩЕЙ (РКЗ-1ХГ) 

ГСО 10552-2015 СО СОСТАВА ХВОСТОВ  ГРАВИТАЦИИ РУДЫ КВАРЦЕВОЙ ЗОЛОТОСО-

ДЕРЖАЩЕЙ (РКЗ-2ХГ) 
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                                             Наименование СО 

ГСО 10783-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В УГЛЕ АКТИВИРОВАННОМ (ЗАУ-1) 

ГСО 10784-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В УГЛЕ АКТИВИРОВАННОМ (ЗАУ-2) 

ГСО 10785-2016 СО МАССОВЫХ ДОЛЕЙ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА В УГЛЕ АКТИВИРОВАННОМ 

(ЗАУ-3) 

ГСО 10786-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В СМОЛЕ ИОНООБМЕННОЙ (ЗИС-1) 

ГСО 10787-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В СМОЛЕ ИОНООБМЕННОЙ (ЗИС-2) 

ГСО 10788-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В СМОЛЕ ИОНООБМЕННОЙ (ЗИС-3) 

ГСО 12273-2023 
 
 

СО СОСТАВА ФАЙНШТЕЙНА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО НМЗ (СО ФШТ-93) 
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1.16       ПРОДУКЦИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 

1.16.1    ЛЕГКИЕ МЕТАЛЛЫ  (Al, Mg) 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

 Al 

ГСО 35-70/38-70 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (комплект 13) 

ГСО 484-74/490-74 CO СОСТАВА АЛЮMИНИЯ TEXНИЧECKOГO (KOMПЛEKT 12) 

ГСО 584-74/588-74 CO СОСТАВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ТИПА АМЦ (комплект 14) 

ГСО 894-76/899-76 СО СОСТАВА ЛИТЕЙНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ  

ТИПА АК7-АК12М2МгН  (комплект 7) 

ГСО 1062-76/1069-76 CO СОСТАВА CПЛАBА АЛЮМИНИЕВОГО TИПА АMг (комплект 18)  

ГСО 1161-77/1165-77 СО СОСТАВА ЛИТЕЙНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТИПА АК5М4   

(комплект 8) 

ГСО 1196-77/1199-77 CO СОСТАВА CПЛАBА АЛЮМИНИЕВОГО TИПА АK4 (комплект 21) 

ГСО 1200-77/1205-77 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА Д20 (комплект 69) 

ГСО 1206-77/1211-77 CO СОСТАВА CПЛАBА АЛЮМИНИЕВОГО TИПА СвАK5 (комплект 102) 

ГСО 1212-77/1217-77 CO СОСТАВА CПЛАBА АЛЮМИНИЕВОГО TИПА АД31 (комплект 103) 

ГСО 1251-77/1255-77 CO СОСТАВА CПЛАBА АЛЮМИНИЕВОГО TИПА B95 (комплект 22) 

ГСО 1672-79/1676-79 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ТИПА ВАЛ8 (комплект 6-10) 

ГСО 1884-80/1887-80 CO СОСТАВА АЛЮMИНИEBOГO CПЛАBА 1201 (комплект № 25) 

ГСО 1888-80/1890-80 CO СОСТАВА АЛЮMИНИEBOГO CПЛАBА 1205 (комплект № 26) 

ГСО 1982-80/1990-80 СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ АЛ4 И АЛ9 (комплект 34) 

ГСО 2200-81 СО СОСТАВА СИЛУМИНА 

ГСО 2201-81/2206-81 СО СОСТАВА СИЛУМИНА (комплект 36) 

ГСО 2467-82 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ 

ГСО 3235-85 CO СОСТАВА CПЛАBА АЛЮMИНИEBOГO TИПА B96  

ГСО 3263-91П CO СОСТАВА CПЛАBА АЛЮMИНИEBOГO TИПА АMг6 (CO-0,37) 

ГСО 3687-87 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК4 

ГСО 4234-88/4238-88 CO СОСТАВА СПЛАВА АЛЮMИНИEBОГО TИПА 1915 (комплект 36) 

ГСО 4413-88/4419-88 CO СОСТАВА CПЛАBOB АЛЮMИНИEBЫX  CИCTEMЫ АЛЮMИНИЙ-

КРEMНИЙ-MEДЬ (комплект 11) 

ГСО 4436-88  CO СОСТАВА CПЛАBА АЛЮMИНИEBOГO ТИПА АMг6  

ГСО 5047-89/5050-89 CO СОСТАВА АЛЮMИНИEBЫX CПЛАBOB TИПА BД1, АBД1, АBД1-1  

(комплект 126-129) 

ГСО 5067-89/5071-89 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК9 (АК9) (комплект М134) 

ГСО 5072-89 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК9 (АК9) (М1346х) 

ГСО 5383-90/5389-90 CO СОСТАВА АЛЮMИНИEBЫX CПЛАBOB TИПА ДУРАЛЮMИН (комплект 

20) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 5807-91/5812-91 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (комплект 44) 

ГСО 5972-91/5980-91 CO СОСТАВА ЛИТЕЙНЫХ АЛЮMИНИEBЫX CПЛАBOB СИСТЕМЫ  

АЛЮMИНИЙ-КРEMНИЙ- MАГНИЙ (комплект 12) 

ГСО 6007-91 CO СОСТАВА CПЛАBА АЛЮMИНИEBOГO TИПА 1201 (CO-0,18) 

ГСО 6140-91/6145-91 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (комплект 47) 

ГСО 6265-91/6271-91 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ (комплект 45) 

ГСО 6325-92/6330-92 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТИПА АМг (комплект 40) 

ГСО 6430-92 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (М2111х) 

ГСО 6431-92 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (М2112х) 

ГСО 6432-92 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (М2113х) 

ГСО 6433-92 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (М2114х) 

ГСО 6434-92 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (М2115х) 

ГСО 6435-92 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ (М2116х) 

ГСО 6436-92 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ (М2117х) 

ГСО 6470-92/6476-92 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ 

(комплект 13) 

ГСО 6486-92/6490-92 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК7  (АК7) (комплект М125) 

ГСО 6530-92/6534-92 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЕЙНОГО ТИПА АК7ч (АЛ9) 

(комплект М180) 

ГСО 6535-92 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЕЙНОГО ТИПА АК7ч (АЛ9) 

(М1803х) 

ГСО 6550-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК9ч (АЛ4) (М1353х) 

ГСО 6551-93/6555-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК9ч (АЛ4) (комплект М135) 

ГСО 6556-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК5М4 (АК5М4) (М2033х) 

ГСО 6557-93/6561-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЕЙНОГО ТИПА АК5М4 

(АК5М4) (комплект М203) 

ГСО 6562-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК5М (АЛ5) (М1823х) 

ГСО 6563-93/6567-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК5М (АЛ5) (комплект 

М182) 

ГСО 7008-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК5М7 (АК5М7)  

(комплект М196) 

ГСО 7009-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК5М7 (АК5М7) (М1963х) 

ГСО 7067-93 СО СОСТАВА ПРОТЕКТОРНЫХ СПЛАВОВ (комплект СП) 

ГСО 7068-93 СО СОСТАВА ПРОТЕКТОРНОГО СПЛАВА 

ГСО 7079-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК5М2 (АК5М2) (М2073х) 

ГСО 7080-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК5М2 (АК5М2)  

(комплект М207) 

ГСО 7081-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМ5 (АЛ19) (М2063х) 
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ГСО 7082-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМ5 (АЛ19)  

(комплект М206) 

ГСО 7084-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА 1450  

ГСО 7085-93 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА 1420  

ГСО 7166-95 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМг1 (М1943х) 

ГСО 7167-95 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМг2 (М1944х) 

ГСО 7168-95 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА Амг2,5 (М1945х) 

ГСО 7169-95 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМг3 (М1946х) 

ГСО 7170-95 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМг (комплект М194) 

ГСО 7171-95 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМг4,0 (М1912х) 

ГСО 7172-95 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМг4,5 (М1913х) 

ГСО 7173-95 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО МАРКИ АМг5 (М1914х) 

ГСО 7174-95 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО МАРКИ АМг6 (М1915х) 

ГСО 7175-95 СО СОСТАВА СПЛАВОВ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙ  

(комплект М191) 

ГСО 7219-96 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АД1 (СО-0,21) 

ГСО 7220-96 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АД000 (СО-0,12) 

ГСО 7243-96 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ТИПА АМг5Мц (АЛ28)  

(комплект М197) 

ГСО 7244-96 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМг5Мц (Ал28) (М1972х) 

ГСО 7273-96 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА СИЛУМИН (М1952х) 

ГСО 7274-96 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА СИЛУМИН (М1953х) 

ГСО 7275-96 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА СИЛУМИН (М1954х) 

ГСО 7276-96 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА СИЛУМИН (комплект М195) 

ГСО 7370-97 СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПОВ АК7П, АК5М2П  

(комплект М146) 

ГСО 7371-97 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК5М2П 

ГСО 7372-97 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК7П 

ГСО 7467-98 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМг10 (АЛ27) (М1983х) 

ГСО 7468-98 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМг10 (М198) 

ГСО 7804-2000 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА 1541  

ГСО 8030-94 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМ4,5Кд (ВАЛ10) (М2056х) 

ГСО 8031-94 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМ4,5Кд (ВАЛ10)  

(комплект М205) 

ГСО 8039-94 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК6М2 (М2083х) 

ГСО 8040-94 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК6М2 (АК6М2)  

(комплект М208) 
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ГСО 8658-2005 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ (комплект VSAL) 

ГСО 8844-2006  СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АД31  

ГСО 8841-2006 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ТИПА 1420 (комплект) 

ГСО 8842-2006 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ТИПА В96ц-3пч (комплект) 

ГСО 9081-2008 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (комплект VSA3) 

ГСО 9082-2008 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (комплект VSA3А) 

ГСО 9083-2008 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ (VSA3-К) 

ГСО 9397-2009 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА1441 (комплект) 

ГСО 9423-2009 СО СОСТАВА  СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИТЕЙНЫХ ГРУППЫ I  

(комплект VSАC1) 

ГСО 9424-2009 СО СОСТАВА  СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИТЕЙНЫХ ГРУППЫ II  

(комплект VSАC2) 

ГСО 10100-2012 СО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА (CRM 356.2АР) 

ГСО 10101-2012 СО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА (CRM 413) 

ГСО 10102-2012 СО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА (CRM 452) 

ГСО 10103-2012 СО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА (CRM 461) 

 ГСО 10104-2012 СО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА (CRM SS-A357) 

ГСО 10121-2012 СО СОСТАВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА  

В-1341 (комплект) 

ГСО 10122-2012 СО СОСТАВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

1370 (комплект) 

ГСО 10301-2013 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (комплект  СRM 113/03,  

СRM 114/03, СRM 116/04, СRM 117/02, СRM 122/06, СRM 123/04, СRM 665/1, 

СRM 172, СRM 9202) 

ГСО 10410-2014 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВЫХ  СПЛАВОВ  (комплект  СRM  121/06, 

СRM  124/04, СRM 327/01, СRM 6351АК, СRM АА6463) 

ГСО 10462-2014 СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ (комплект VSA4) 

ГСО 10489-2014 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА В-1167 (комплект) 

ГСО 10490-2014 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЙ-ЛИТИЕВОГО ТИПА В-1461 (комплект) 

ГСО 10491-2014 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЙ-ЛИТИЕВОГО ТИПА В-1469 (комплект) 

ГСО 10594-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА В-1480 СИСТЕМЫ  

ЛЕГИРОВАНИЯ Al-Cu-Li (комплект) 

ГСО 10595-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА В-1481 СИСТЕМЫ  

ЛЕГИРОВАНИЯ Al-Cu-Li (комплект) 

ГСО 10596-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА В-1977 СИСТЕМЫ  

ЛЕГИРОВАНИЯ Al-Zn-Mg-Cu (комплект) 

ГСО 10662-2015 СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИТЕЙНЫХ ГРУППЫ I 

(комплект VSAC11) 

ГСО 10790-2016 СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИТЕЙНЫХ ГРУППЫ II  

(комплект VSAC21) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 10820-2016 СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИТЕЙНЫХ ГРУППЫ IV И 

СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-

МАГНИЙ (комплект VSАС4) 

ГСО 10875-2017 СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО Д16 

ГСО 10983-2017/ 

ГСО 10990-2017 
СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ (набор VSA5) 

ГСО 11024-2018  СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ Д1, Д16 (комплект) 

ГСО 11162-2018 

 

СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ТИПА В95оч НА СОДЕРЖАНИЕ 

ВОДОРОДА (Н2-ПТ-0,057) 

ГСО 11163-2018 

 

СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ТИПА 1201 НА СОДЕРЖАНИЕ  

ВОДОРОДА (Н2-ПТ-0,082) 

ГСО 11164-2018 

 

СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ТИПА АМГ6 НА СОДЕРЖАНИЕ 

ВОДОРОДА (Н2-ПТ-0,109) 

ГСО 11165-2018 

 

СО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ТИПА 1420 НА СОДЕРЖАНИЕ  

ВОДОРОДА (Н2-ПТ-0,210) 

ГСО 11178-2018/  

ГСО 11181-2018 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ БОРА В СИЛУМИНЕ (ИМИТАТОРЫ) (набор СОБор) 

ГСО 11301-2019/ 

ГСО 11309-2019 

СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИТЕЙНЫХ (набор VSАС12) 

ГСО 11370-2019/  

ГСО 11374-2019 

СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ВТОРИЧНОГО И СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ 

(набор VSAV) 

ГСО 11400-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ГАЗОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ (УГЛЕРОДА)  

В АЛЮМИНИИ 

ГСО 11527-2020/ 

ГСО 11531-2020 

СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИТЕЙНЫХ III ГРУППЫ  

И СПЛАВОВ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ АЛЮМИНИЙ–МЕДЬ-МАГНИЙ  

И АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ-МАРГАНЕЦ (набор VSAC3) 

ГСО 11613-2020/ 

ГСО 11616-2020 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ БОРА В АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ  

(набор VSACВ) 

ГСО 11696-2021 

 
СО ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ВСДП-16  

(комплект) 

ГСО 11807-2021/ 

ГСО 11814-2021 

СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ (набор VSA6) 

ГСО 12081-2022/ 

ГСО 12087-2022 

 

СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИТЕЙНЫХ ГРУППЫ IV  

И СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМЫ  

АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙ (набор VSAC4.2) 

ГСО 12151-2023/ 

ГСО 12158-2023 

СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИТЕЙНЫХ (набор VSAC22) 

ГСО 12201-2023/ 
ГСО 12208-2023 

СО СОСТАВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИТЕЙНЫХ (набор VSAC13) 

 

 Mg 

ГСО 423-73/429-73 CO СОСТАВА CПЛАBА МАГНИЕВОГО ТИПА МА14 (комплект № 10) 

ГСО 820-76/823-76 CO СОСТАВА CПЛАBА МАГНИЕВОГО TИПА MА2-1 (комплект 15) 

ГСО 3363-86 CO СОСТАВА CПЛАBА MАГНИEBOГO TИПА MА8  

ГСО 4354-88 CO СОСТАВА CПЛАBА MАГНИEBOГO MА2-1п.ч. 

ГСО 5062-89/5066-89 CO СОСТАВА MАГНИEBЫX CПЛАBOB TИПА MА8 (комплект 38) 

ГСО 8919-2007 СО СОСТАВА СПЛАВА МАГНИЕВОГО МЛ 5пч 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 10852-2016/ 

ГСО 10855-2016 

СО СОСТАВА МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ МАРОК МЛ-5, МЛ-9, МЛ-10, МЛ-19 

(набор МЛ СО СОМЗ) 

ГСО 11422-2019  СО СОСТАВА ВЫСОКОПРОЧНОГО МАГНИЕВОГО СПЛАВА ВМД16  

(комплект)       

ГСО 11695-2021 СО ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СПЛАВА МЛ19 (комплект) 
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1.16.2 РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

 Ti 

ГСО 1060-76 CO СОСТАВА СПЛАВА TИTАНOBOГO TИПА BT9  

ГСО 1437-78/1441-78 СО СОСТАВА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ТИПА ВТ1-0 (комплект №75) 

ГСО 1641-79/1645-79 СО СОСТАВА ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ТИПА ОТ4 (комплект 31-35) 

ГСО 1671-79 CO СОСТАВА CПЛАBА TИTАНOBOГO TИПА BT3-1  

ГСО 1792-80/1796-80 CO СОСТАВА TИTАНOBЫX CПЛАBOB BT3-1, BT8, BT9 (комплект 28) 

ГСО 2181-81 CO СОСТАВА CПЛАBА TИTАНOBOГO TИПА BT16  

ГСО 2730-83 CO СОСТАВА CПЛАBА TИTАНOBOГO TИПА BT5-1  

ГСО 2731-83 CO СОСТАВА CПЛАBА TИTАНOBOГO TИПА OT4-0  

ГСО 3047-84/3050-84 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ТИТАНОВЫХ ВТ22, ВТ23 (комплект 33) 

ГСО 3301-85/3304-85 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИТАНОВОГО ТИПА ВТ5-1 (комплект 34) 

ГСО 3608-87 CO СОСТАВА TИTАНOBOГO CПЛАBА TИПА BT16  

ГСО 3652-87/3655-87 CO СОСТАВА CПЛАBА TИTАНOBOГO ТИПА BT20 (комплект 35)  

ГСО 11011-2017/  

ГСО 11012-2017 

СО СОСТАВА ТИТАНА (набор Т-88 СО ЛЕКО) 

ГСО 11021-2018  СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДОРОДА В ГИДРИДЕ ТИТАНА  

ГСО 11040-2018/  

ГСО 11044-2018 

СО СОСТАВА ТИТАНА (набор VSТ1) 

ГСО 11314-2019 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ГАЗОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ (УГЛЕРОДА) В ТИТАНЕ 

ГСО 11421-2019    СО СОСТАВА СПЛАВА ТИТАНОВОГО ВТ46 (комплект)        

ГСО 11469-2019 СО СОСТАВА НИЗКОЛЕГИРОВАННОГО СПЛАВА ТИТАНА (BS T 80) 

ГСО 11470-2019 СО СОСТАВА НИЗКОЛЕГИРОВАННОГО СПЛАВА ТИТАНА (BS T 81) 

ГСО 11524-2020 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИТАНА (СО ЧМЗ ПТ-1М) 

ГСО 11525-2020 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИТАНА (СО ЧМЗ ПТ-7М) 

ГСО 11526-2020 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИТАНА (СО ЧМЗ 2В) 

ГСО 11575-2020 СО СОСТАВА ТИТАНА (Ti NOH СО УНИИМ) 

ГСО 11777-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И АЗОТА В МАТЕРИАЛЕ 

НА ОСНОВЕ ТИТАНА (ИСО1) 

ГСО 12301-2023/ 
ГСО 12307-2023 

СО СОСТАВА ТИТАНА (набор VST2) 

 Nd 

ГСО 10039-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НЕОДИМА В РЕДКОЗЕМЕЛЬНОМ НАНОСТРУКТУР-

НОМ СПЛАВЕ (комплект МДН) 

ГСО 10040-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ БОРА В РЕДКОЗЕМЕЛЬНОМ НАНОСТРУКТУРНОМ 

СПЛАВЕ (комплект МДБ) 

 Zr 
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ГСО 11005-2017 СО СОСТАВА ЦИРКОНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА 

ГСО 11006-2017 СО СОСТАВА ЦИРКОНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРОДА 

ГСО 11007-2017 СО СОСТАВА ЦИРКОНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА 

ГСО 11143-2018  СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИРКОНИЯ С НИОБИЕМ И БОРОМ (СО ЧМЗ 110Б43) 

ГСО 12272-2023 СО СОСТАВА ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО (СО ПЦЭ) 
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1.16.3    ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ  (Zn, Cd, Sn, Pb, Co, Ni, Cu, Cu-Ni) 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

 Zn 

ГСО 3012-84/3017-84 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦАМ9-1,5, ЦАМ10-5, ЦАМ9-1,5Л, 

ЦАМ10-5Л, ЦАМ9-1,5ч, ЦАМ10-5ч  (комплект М28)  

ГСО 3051-84 СО СОСТАВА ЦИНКА ТИПА Ц2 (М556х) 

ГСО 3052-84 СО СОСТАВА ЦИНКА ТИПА Ц3 (М557х) 

ГСО 3377-86/3381-86 CO СОСТАВА CПЛАBА ЦИНKOBOГO TИПА ЦА4, ЦА4о (комплект M92) 

ГСО 3382-86 CO СОСТАВА CПЛАBА ЦИНKOBOГO TИПА ЦА4, ЦА4о (M926х) 

ГСО 5471-90 СО СОСТАВА ЦИНКА МАРОК ЦВ-ЦЗ 

ГСО 5472-90 СО СОСТАВА ЦИНКА МАРОК ЦВ-ЦЗ 

ГСО 5473-90 СО СОСТАВА ЦИНКА МАРОК ЦВ-ЦЗ 

ГСО 7123-94 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦАМ10-5 (М1594х) 

ГСО 7124-94 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦАМ10-5 (комплект М159) 

ГСО 7245-96 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦА4 (М1613х) 

ГСО 7246-96 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦА4 (комплект М161) 

ГСО 7433-98 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦАМ9-1,5 (М1603х) 

ГСО 7434-98 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦАМ9-1,5 (комплект М160) 

ГСО 7462-98 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦА4М3 (комплект М148) 

ГСО 7463-98 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦА4М3 (М1483х) 

ГСО 8045-94 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦА4М1 (М1583х) 

ГСО 8046-94 СО СОСТАВА СПЛАВА ЦИНКОВОГО ТИПА ЦА4М1 (комплект М158) 

ГСО 8743-2006 СО СОСТАВА ЦИНКА (комплект VSZ1) 

ГСО 9869-2011 СО СОСТАВА ЦИНКА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ 41XZ1 (CRM) 

ГСО 9870-2011 СО СОСТАВА ЦИНКА 41XZ2 (CRM) 

ГСО 9871-2011 СО СОСТАВА ЦИНКА 41XZ3 (CRM) 

ГСО 9872-2011 СО СОСТАВА ЦИНКА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ 41XZ4 (CRM) 

ГСО 9873-2011 СО СОСТАВА ЦИНКА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ 41XZ5 (CRM) 

ГСО 9874-2011 СО СОСТАВА ЦИНКА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ 41XZ6 (CRM) 

ГСО 10623-2015 СО СОСТАВА ЦИНКА (комплект VSZ2) 

ГСО 11073-2018/ 

ГСО 11080-2018 
СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЦИНКОВЫХ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЦИНК-

АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ (набор VSZAM1) 

 Cd 

ГСО 7023-93 СО СОСТАВА ВЫСОКОЧИСТОГО КАДМИЯ  

ГСО 7024-93 СО СОСТАВА ВЫСОКОЧИСТОГО КАДМИЯ  
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

 Sn 

ГСО 669-75/672-75 СО СОСТАВА ОЛОВА (комплект 1-4) 

ГСО 1926-80/1929-80 СО СОСТАВА ПРИПОЕВ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫХ  ТИПА ПОС 10  

(комплект 1-4) 

ГСО 1930-80/1938-80 СО СОСТАВА ПРИПОЕВ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫХ  ТИПА ПОС 40 

(комплект 1-9) 

ГСО 5921-91 СО СОСТАВА ВЫСОКОЧИСТОГО ОЛОВА 

ГСО 5922-91 СО СОСТАВА ВЫСОКОЧИСТОГО ОЛОВА 

ГСО 8894-2007  СО СОСТАВА ОЛОВА (комплект VSO1)  

ГСО 10137-2012 СО СОСТАВА СПЛАВА ОЛОВА БЕЛОГО (CRM 73X SC7) 

ГСО 10286-2013 СО СОСТАВА БАББИТОВ ОЛОВЯННЫХ (комплект VSВ83) 
 

ГСО 10420-2014 СО СОСТАВА ПРИПОЯ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВОГО (комплект CRM 91X 

S62AG2 (A), CRM 91X S63Bi1 (A), CRM 91X S63PR0 (В), CRM 91X S63PR1 (G)) 

ГСО 10424-2014 СО СОСТАВА ПРИПОЯ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВОГО (комплект L1-L5) 

ГСО 12040-2022/ 

ГСО 12047-2022 

СО СОСТАВА БАББИТОВ ОЛОВЯННЫХ (набор VSB83.2) 

 Pb 

ГСО 2047-81/2053-81 СО СОСТАВА СВИНЦА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (комплект 1) 

ГСО 2054-81/2056-81 СО СОСТАВА СВИНЦА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (комплект 2) 

ГСО 10110-2012 СО СОСТАВА СВИНЦА (комплект VSS1) 

ГСО 10177-2013 СО СВИНЦА ВЫСОКОЧИСТОГО (CRM BAM-Y004) 

ГСО 10487-2014 СО СОСТАВА БАББИТА СВИНЦОВОГО МАРКИ Б16 (КОМПЛЕКТ VSB16) 

ГСО 10757-2016 СО СОСТАВА СВИНЦА (комплект VSS2) 

ГСО 11488-2020/ 

ГСО 11495-2020 

СО СОСТАВА СВИНЦОВО-СУРЬМЯНИСТЫХ СПЛАВОВ (набор VSSC1) 

 Co 

ГСО 8691-2005 СО СОСТАВА КОБАЛЬТА (комплект VSK1) 

ГСО 10062-2012 СО СОСТАВА КОБАЛЬТА  (КМ-1) 

ГСО 10063-2012 СО СОСТАВА КОБАЛЬТА (комплект ЭК) 

ГСО 10314-2013 СО  СОСТАВА КОБАЛЬТА  (ЭКО-1) 

ГСО 11153-2018 
 

СО СОСТАВА КОБАЛЬТА  (КН-1) 

 Ni 

ГСО 1918-80 СО СОСТАВА НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ЭП741П 

ГСО 2025-81/2029-81 СО СОСТАВА НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ТИПА ЭИ 698 (комплект 69-73) 

ГСО 2452-82/2456-82 CO СОСТАВА CПЛАBА НИKEЛEBOГO TИПА НMцАK2-2-1 (комплект M61) 

ГСО 2457-82 CO СОСТАВА CПЛАBА НИKEЛEBOГO TИПА НMцАK2-2-1 (M616х) 
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ГСО 2547-83/2551-83 СО СОСТАВА СПЛАВОВ НИКЕЛЕВЫХ ТИПОВ НМц2,5, НМц5  

(комплект М62) 

ГСО 2552-83 СО СОСТАВА СПЛАВА НИКЕЛЕВОГО ТИПА НМц5 (М626х) 

ГСО 2895-84 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ МАРОК Н3 И Н4 

ГСО 3143-85 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ ТИПОВ Н-3, Н-4, НП2Э, НП-2 (М445х) 

ГСО 5288-90/5292-90 СО СОСТАВА СПЛАВА НИКЕЛЯ КРЕМНИСТОГО НК0,2 (комплект М163) 

ГСО 5293-90 СО СОСТАВА СПЛАВА НИКЕЛЯ КРЕМНИСТОГО НК0,2 (М1636х) 

ГСО 5390-90/5394-90 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ ТИПА НП1, НП2, НП3, НП4 (комплект М149) 

ГСО 5395-90 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ ТИПОВ НП1, НП2 (М1497х) 

ГСО 5396-90 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ ТИПОВ НП3, НП4 (М1498х) 

ГСО 8346-2003 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ (комплект VSN1) 

ГСО 8570-2004 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ (комплект VSN2) 

ГСО 9427-2009 СО СОСТАВА СПЛАВА НИКЕЛЕВОГО ЖАРОПРОЧНОГО НАНОСТРУКТУРИ-

РОВАННОГО ТИПА ВЖМ4 (комплект) 

ГСО 9431-2009 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ МАРОК Н3 И Н4 

ГСО 9573-2010 СО СОСТАВА ЖАРОПРОЧНОГО ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОГО НИКЕЛЕВОГО 

СПЛАВА ТИПА ВКНА-25 (комплект) 

ГСО 9722-2010 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ (комплект НМГ) 

ГСО 9899-2011 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ (ННМГ-1) 

ГСО 10124-2012 СО СОСТАВА СПЛАВА ВЖМ5У (комплект) 

ГСО 10125-2012 СО СОСТАВА ДЕФОРМИРУЕМОГО СПЛАВА ВЖ172 (комплект) 

ГСО 10126-2012 СО СОСТАВА ДЕФОРМИРУЕМОГО СПЛАВА ВЖ175-ИД (комплект) 

ГСО 10136-2012 СО СОСТАВА АНОДОВ НИКЕЛЕВЫХ ЧЕРНОВЫХ (АНБ-1) 

ГСО 10352-2013 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ (НСУ-1) 

ГСО 10393-2014 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ (НКП-1) 

ГСО 10397-2014 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ (ГНМ-1) 

ГСО 10421-2014 СО СОСТАВА СПЛАВА НИКЕЛЯ (комплект CRM 221X НF2 (B),  

CRM 221X НF4 (B), CRM 215X НС3 (L), CRM 215X HC5 (U)) 

ГСО 10423-2014 СО СОСТАВА СПЛАВА НИКЕЛЯ (EMRC 377–1, EMRC 377–2) 

ГСО 10474-2014 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ТИПА ЖС6У, ЖС6К (комплект) 

ГСО 10492-2014 СО СОСТАВА ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ТИПА ВЖМ  

(комплект) 

ГСО 10624-2015 СО СОСТАВА ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА  ТИПА ВЖМ7 (ком-

плект) 

ГСО 10625-2015 СО СОСТАВА ВЫСОКОЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА  ТИПА 

ВЖМ8 (комплект) 

ГСО 10626-2015 СО СОСТАВА ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА  ТИПА ВЖЛ21 (ком-

плект) 
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ГСО 10627-2015 СО СОСТАВА ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА  ТИПА ВИН3  

(комплект) 

11551-2020 СО СОСТАВА НИКЕЛЯ (НН-2) 

ГСО 11844-2021/ 

ГСО 11852-2021 

СО СОСТАВА НИКЕЛЯ (набор VSN2.2) 

 

 Cu  

ГСО 930-76/935-76 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДИ C БЛАГOРOДНЫMИ METАЛЛАMИ 

(комплект) 

ГСО 2477-83 СО СОСТАВА СПЛАВА ЖАРОПРОЧНОГО ТИПА 4в (М533х) 

ГСО 2479-83 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЖАРОПРОЧНЫХ ТИПА 1в, 5о (М535х) 

ГСО 3200-85/3205-85 CO СОСТАВА MEДИ TИПОВ M0б, M1б, M1у, M1, M1р, M1ф (комплект M32) 

ГСО 3514-86/3519-86 CO СОСТАВА MEДИ TИПА M2р, M3р, M2, M3 (комплект M94) 

ГСО 4561-89/4565-89 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА МФСу 92-6-2 (комплект М139) 

ГСО 4566-89 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА МФСу 92-6-2 (М1393х) 

ГСО 5247-90/5251-90 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА ПрМЦфЖ24-6-0,75 (комплект М132) 

ГСО 5252-90 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА ПрМЦфЖ24-6-0,75 (М1323х) 

ГСО 5275-90 СО СОСТАВА СПЛАВА ПАНЧ-11 (М1176х) 

ГСО 6013-91/6017-91 CO СОСТАВА ПРИПOEB TИПА ПMФOЦЭВ 6-4-0,03 (комплект M145) 

ГСО 6018-91 CO СОСТАВА ПРИПOEB TИПА ПMФOЦЭВ 6-4-0,03 (M1453х) 

ГСО 7202-95 СО СОСТАВА МЕДИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ  

(комплект СОМБ) 

ГСО 7284-96 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект СОМ) 

ГСО 7833-2000 СО СОСТАВА ЧЕРНОВОЙ МЕДИ (комплект МЧ) 

ГСО 7966-2001 СО СОСТАВА МЕДИ ЧЕРНОВОЙ (комплект МБЧ) 

ГСО 7973-2001 СО СОСТАВА МЕДИ ТИПА М1 (МГ-1) 

ГСО 8095-2002 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект МС) 

ГСО 8096-2002 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект МБ) 

ГСО 8381-2003 СО СОСТАВА МЕДИ ЧЕРНОВОЙ (комплект VSM1) 

ГСО 8440-2003 СО СОСТАВА МЕДИ ЧЕРНОВОЙ (VSM2) 

ГСО 8707-2005 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект VSM0) 

ГСО 8709-2005 СО СОСТАВА МЕДИ (VSM0-к1) 

ГСО 8710-2005 СО СОСТАВА МЕДИ (VSM0-к2) 

ГСО 8711-2005 СО СОСТАВА МЕДИ (VSM0-к3) 

ГСО 8957-2008 СО СОСТАВА МЕДИ ЧЕРНОВОЙ (комплект VSM1.3) 

ГСО 9103-2008 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект М-08) 

ГСО 9282-2008 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект МГ) 
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ГСО 9422-2009 СО СОСТАВА МЕДИ (МГ-4) 

ГСО 9438-2009 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕДИ В МЕДИ (СЛИТОК) 

ГСО 9440-2009 СО СОСТАВА МЕДИ (ВАМ-Y001) 

ГСО 10054-2011 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект VSМ02) 

ГСО 10172-2012 СО СОСТАВА АНОДОВ МЕДНЫХ (АМ-ДМ) 

ГСО 10216-2013 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект VSМ14) 

ГСО 10217-2013 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект VSМK) 

ГСО 10315-2013 СО СОСТАВА МЕДИ  (ММ-1) 

ГСО 10351-2013 СО СОСТАВА МЕДИ ЧЕРНОВОЙ (Карабаш-МЧ) 

ГСО 10411-2014 СО СОСТАВА  МЕДИ  (ММ-2) 

ГСО 10441-2014 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект VSMS2) 

ГСО 10488-2014 СО СОСТАВА МЕДИ (комплект VSМ03) 

ГСО 10800-2016 10 СО СОСТАВА МЕДИ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ (Cu СО УНИИМ) 

11 ГСО 10819-2016 12 СО СОСТАВА МЕДИ ЧЕРНОВОЙ (комплект VSM15) 

ГСО 11013-2017/ 

ГСО 11014-2017 

СО СОСТАВА МЕДИ (набор М-14 СО ЛЕКО) 

ГСО 11325-2019/ 

ГСО 11336-2019 

СО СОСТАВА МЕДИ (набор VSM04) 

ГСО 11433-2019/ 

ГСО 11437-2019 

СО СОСТАВА  МЕДИ (набор VSМS2.2) 

 

ГСО 11617-2020/ 

ГСО 11623-2020 

СО СОСТАВА МЕДИ (набор VSMB) 

 

ГСО 11797-2021/ 

ГСО 11806-2021 

СО СОСТАВА МЕДИ ЧЕРНОВОЙ (набор VSM16) 

ГСО 11822-2021 СО СОСТАВА МЕДИ (СО Cu-1) 

ГСО 11870-2022 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КИСЛОРОДА И СЕРЫ В МЕДИ (ИСО 8) 

 Cu-Ni 

ГСО 550-86П CO СОСТАВА MEЛЬXИOРА ТИПА MНЖMц30-1-1 (M354х) 

ГСО 551-86П/555-86П CO СОСТАВА MEЛЬXИOРА ТИПА MНЖMц30-1-1 (комплект M35)  

ГСО 1273-77/1278-77 CO СОСТАВА CПЛАBА TИПА MНЖ5-1 (комплект M13)  

ГСО 1503-79/1508-79 СО СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ТИПОВ МНА13-3,  

МНА6-1,5 (комплект М36) 

ГСО 1509-79 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МНА6-1,5 (М367х) 

ГСО 1510-79 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МНА13-3 (М368х) 

ГСО 1732-80/1735-80 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МН16  

 (комплект М41) 

ГСО 1736-80 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МН16 (М416х) 

ГСО 1737-80/1741-80 CO СОСТАВА CПЛАBА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА MН19   

(комплект M40) 
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ГСО 1742-80 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МН19 (М406х) 

ГСО 1876-80/1881-80 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МНМц40-1,5   

(комплект М29) 

ГСО 2058-81 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МНЦ15-20 (М386х) 

ГСО 2079-81/2083-81 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА MНЦ15-20  

(комплект M38) 

ГСО 2141-81/2145-81 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА НМЖМц28-2,5-1,5  

(комплект М48) 

ГСО 2146-81 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА НMЖMц28-2,5-1,5  (M486х) 

ГСО 2399-82/2403-82 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА 273   

(комплект M76) 

ГСО 2411-82 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА 273 (M763х) 

ГСО 2541-83/2545-83 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА MНMц3-12  

(комплект M56) 

ГСО 2546-83 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА MНMц3-12 (M564х) 

ГСО 2565-83/2569-83 CO СОСТАВА СПЛАВА MEДНO-НИKEЛEBOГO ТИПА MНMцАЖ3-12-0,3-0,3  

(комплект M80) 

ГСО 2570-83 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА MНMцАЖ3-12-0,3-0,3  

(M803х) 

ГСО 2613-83/2617-83 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА MНЖKT5-1-0,2-0,2  

(комплект M52) 

ГСО 2618-83 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА MНЖKT5-1-0,2-0,2  (М524х) 

ГСО 2903-84/2907-84 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА MНЦC16-29-1,8  

(комплект M59) 

ГСО 2908-84 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МНЦС16-29-1,8 (М596х) 

ГСО 4109-87/4113-87 CO СОСТАВА CПЛАBА ТП ТИПА MН0,6 (комплект M101) 

ГСО 4114-87 CO СОСТАВА CПЛАBА ТП ТИПА MН0,6 (M1013х) 

ГСО 4223-88/4227-88 CO СОСТАВА XРOMEЛИ Т ТИПА НX9,5, ХРОМЕЛИ K ТИПА  НX9  

(комплект M115) 

ГСО 4228-88 СО СОСТАВА ХРОМЕЛЯ Т ТИПА НХ9,5, ХРОМЕЛЯ К ТИПА НХ9  (М1156х) 

ГСО 4308-88/4312-88 CO СОСТАВА CПЛАBОВ MEДНO-НИKEЛEBЫХ TИПОВ MН10, MН15   

(комплект M88) 

ГСО 4313-88 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА MН10 (M886х) 

ГСО 4314-88 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-НИKEЛEBOГO TИПА MН15 (M887х) 

ГСО 6699-93 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МНЖ5-1 (М1923х) 

ГСО 7000-93 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МНЖ5-1  

(комплект М192) 

ГСО 8050-94 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МН95-5 (М2013х) 

ГСО 8051-94 СО СОСТАВА СПЛАВА  МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ТИПА МН95-5  

(комплект М201) 

ГСО 10179-2013 СО СОСТАВА АНОДОВ ВТОРИЧНЫХ (СО АВ МЦ-ДМ НН) 
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 Cu-Te 

ГСО 11821-2021 

 

СО СОСТАВА ТЕЛЛУРИДА МЕДИ (СО Те) 
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ГСО 440-86П CO СОСТАВА БРОНЗЫ АЛЮMИНИEBOЙ TИПА БрАЖ9-4 (M1266х) 

ГСО 771-80П СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПА БрАЖН10-4-4, БрА10Ж4Н4Л, БрА11Ж6Н6 (М106ах) 

ГСО 771-87П CO СОСТАВА БРOНЗЫ БEЗOЛOBЯННOЙ TИПОВ БрАЖ10-4-4, БрА10Ж4Н4Л 

(M1236х) 

ГСО 1008-76 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрКМц3-1 (М66х) 

ГСО 1008-80П СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрКМц3-1 (М66ах) 

ГСО 1170-77 CO СОСТАВА БРOНЗЫ ТИПА БрАЖMц10-3-1,5 (M115х) 

ГСО 1170-85П СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрАЖМц10-3-1,5 (М1106х) 

ГСО 1171-77/1175-77 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрАЖМц10-3-1,5 (комплект М11) 

ГСО 1171-85П/1175-85П СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрАЖМц10-3-1,5 (комплект М110) 

ГСО 1388-78/1392-78 СО СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ТИПА БрО3Ц8С4Н1, БрО5Ц6С5  

(комплект 2-6) 

ГСО 1442-78/1446-78 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрKН1-3 (комплект M19) 

ГСО 1442-86П/1446-86П CO СОСТАВА KРEMНИEBOЙ БРOНЗЫ TИПА БрKН1-3 (комплект M111) 

ГСО 1447-78 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрKН1-3 (M196х) 

ГСО 1447-86П CO СОСТАВА КРЕМНИЕВОЙ БРOНЗЫ TИПА БрKН1-3 (M1116х) 

ГСО 1466-89П/1470-89П, 

5073-89, 5074-89 

СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПОВ БрХ1, БрХ0,7 (комплект М150) 

ГСО 1472-78 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрX0,5 (M277х) 

ГСО 1511-79/1515-79 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрОЦ4-3 (комплект М24) 

ГСО 1516-91П CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрOЦ4-3 (M1566х) 

ГСО 1517-79 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрO8Ц4 (M253х) 

ГСО 1518-79 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрO10Ц2 (M254х) 

ГСО 1518-86П CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрО10Ц2 (M1216х) 

ГСО 1616-87П CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПОВ БрOФ6,5-0,4, БрОФ6,5-0,15 

(M1276х) 

ГСО 1617-89П CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрOФ8-0,3 (M1286х) 

ГСО 1646-79/1653-79 CO СОСТАВА БРOНЗ TИПOB БрАMц, БрА, БрАЖН, БрАЖMц, БрKMц,  БрАЖ,  

БрKН (комплект M33) 

ГСО 1720-86П/1724-86П CO СОСТАВА БРОНЗЫ АЛЮMИНИEBOЙ TИПА БрАЖ9-4 (комплект M126) 

ГСО 1751-80/1755-80 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрКМц3-1 (комплект М72)  

ГСО 1810-87П/1814-87П CO СОСТАВА БРОНЗ БEЗOЛOBЯННЫХ TИПОВ БрАЖН10-4-4, БрА10Ж4Н4Л 

(комплект M123) 

ГСО 1919-80/1923-80 СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПА БрАМц (комплект М75) 

ГСО 1924-80 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрАМц10-2 (М756х) 
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ГСО 1925-80 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрАМц9-2 (М757х) 

ГСО 1973-80 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрНТ1,9 (М186х) 

ГСО 1974-80 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрБ2, БрБ2,5 (М187х) 

ГСО 2012-89П CO СОСТАВА БРOНЗЫ БEЗOЛOBЯННOЙ TИПА БрАЖНMц9-4-4-1 (M1516х) 

ГСО 2013-89П/2017-89П CO СОСТАВА БРOНЗЫ БEЗOЛOBЯННOЙ TИПА БрАЖНMц9-4-4-1  

(комплект М151) 

ГСО 2131-81/2135-81 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрOФ4-0,25 (комплект M14) 

ГСО 2253-82/2257-82 CO СОСТАВА БРOНЗ TИПОВ БрXЦр0,6-0,05, БрXЦр0,3-0,09 (комплект M46) 

ГСО 2258-82 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрXЦр0,6-0,05 (M466х) 

ГСО 2265-82/2269-82 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрKXKо0,4-0,6-1,6 И СПЛАВА 19  

(комплект M54) 

ГСО 2394-82 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрOЦC4-4-2,5 (M316х) 

ГСО 2412-86П/2416-86П CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрО5Ц5C5, БрО5Ц6С5  

(комплект M119) 

ГСО 2421-82/2425-82 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрOЦC8-4-3 (комплект M34) 

ГСО 2426-82 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрOЦC8-4-3 (M346х) 

ГСО 2426-91П CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрOЦC8-4-3 (M1893х) 

ГСО 2428-82 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрO4Ц7C5 (M696х) 

ГСО 2428-87П CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрO4Ц7C5 (M1206х) 

ГСО 2429-82/2433-82 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрO4Ц7C5 (комплект M69)  

ГСО 2429-87П/2433-87П CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрO4Ц7C5  

(комплект М120)  

ГСО 2478-83 СО СОСТАВА БРОНЗЫ БЕЗОЛОВЯННОЙ ТИПА БрНЦр (М534х) 

ГСО 2536-86П/2540-86П CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрО10Ц2 (комплект M121)  

ГСО 2559-83/2563-83 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрНXK2,5-0,7-0,6 (комплект M79) 

ГСО 2564-83 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрНXK2,5-0,7-0,6 (M796х) 

ГСО 2629-83/2633-83 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрО3Ц7C5Н1 (комплект M81) 

ГСО 2634-83 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрО3Ц7C5Н1 (M816х) 

ГСО 2659-90П/2663-90П СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО10Ф1 (комплект М152) 

ГСО 2664-90П СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО10Ф1 (М1526х) 

ГСО 2723-83/2727-83 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрO4Ц4C17 (комплект M83)  

ГСО 2723-91П/2727-91П CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрO4Ц4C17 (комплект M188) 

ГСО 2728-83 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрO4Ц4C17 (M836х) 

ГСО 2728-91П CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрO4Ц4C17 (M1883х) 

ГСО 2752-83/2756-83 CO СОСТАВА БРOНЗ TИПОВ БрO3Ц13C4, БрO3Ц12C5 (комплект M84) 
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ГСО 2752-90П/2756-90П СО СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ТИПА БрО3Ц12С5, БрО3Ц13С4  

(комплект М176) 

ГСО 2807-83/2811-83 CO СОСТАВА БРOНЗ TИПА БрOC8-12, БрO10C10 (комплект M87) 

ГСО 2812-83 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрO10C10 (M876х) 

ГСО 3059-84/3063-84 CО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрОН12-3 (комплект М98) 

ГСО 3064-84 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрОН12-3 (М986х) 

ГСО 3065-84/3069-84 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрО12 (комплект М99) 

ГСО 3070-84 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО12 (М996х) 

ГСО 3125-85/3129-85 СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПА БрО19 (комплект М102) 

ГСО 3130-85 СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПА БрО19 (М1026х) 

ГСО 3145-85/3149-85 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрБНТ1,9 (комплект М103) 

ГСО 3150-85 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрБНТ1,9 (М1033х) 

ГСО 3151-85 СО СОСТАВА БРОНЗЫ БЕЗОЛОВЯННОЙ ТИПА БрБНТ1,9 (М1034х) 

ГСО 3152-85/3156-85 СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПОВ БрБ2, БрБ2,5 (комплект М104) 

ГСО 3157-85 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрБ2 (М1042х) 

ГСО 3158-85 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрБ2,5 (М1044х) 

ГСО 3162-85/3166-85 СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПА БрА5, БрА7 (комплект М105) 

ГСО 3167-85 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрА5 (М1052х) 

ГСО 3168-85 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрА7 (М1054х) 

ГСО 4401-88/4405-88 CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрО8Ц4 (комплект M137) 

ГСО 4406-88 CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрО8Ц4 (M1376х) 

ГСО 4465-89/4469-89 CO СОСТАВА CПЛАBА TИПА БрC-305 (БрOФC1-2-8) (комплект M133) 

ГСО 4470-89 CO СОСТАВА CПЛАBА TИПА БрC-305 (БрOФC1-2-8) (M1336х) 

ГСО 4471-89/4475-89 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрАЖC7-1,5-1,5 (комплект M138) 

ГСО 4476-89 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрАЖC7-1,5-1,5 (M1386х) 

ГСО 4544-89/4548-89 CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрOФ8,0-0,3 (комплект M128) 

ГСО 5033-89/5037-89 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПОВ БрМг0,3, БрМг0,8 (комплект М162) 

ГСО 5038-89 СО СОСТАВА БРОНЗЫ МАГНИЕВОЙ ТИПА БрМг0,3 (М1623х) 

ГСО 5039-89 СО СОСТАВА БРОНЗЫ МАГНИЕВОЙ ТИПА БрМг0,8 (М1624х) 

ГСО 5075-89 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрХ1 (М1504х) 

ГСО 5076-89 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрХ0,7 (М1505х) 

ГСО 5171-90/5175-90 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрМцАЖН12-8-3-2 (комплект М144) 

ГСО 5176-90 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрМцАЖН12-8-3-2 (М1446х) 

ГСО 5460-90/5465-90 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрОФН (комплект М175) 



Росстандарт                                                                     УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 

  

 

93 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 5466-90 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрОФН (М1752х) 

ГСО 5467-90 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрОФН (М1754х) 

ГСО 5468-90 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрОФ7-0,2 (М1755х) 

ГСО 5469-90 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО3Ц12С5 (М1763х) 

ГСО 5470-90 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО3Ц13С4 (М1764х) 

ГСО 5488-90/5492-90 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО8Н4Ц2 (комплект М177) 

ГСО 5493-90 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО8Н4Ц2 (М1773х) 

ГСО 5797-91/5801-91 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрО10С2Н3 (комплект М178) 

ГСО 5802-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрO10C2Н3 (M1782х) 

ГСО 5803-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрO10C2Н3 (M1783х) 

ГСО 6008-91/6012-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрOЦ4-3 (комплект M156) 

ГСО 6044-91/6048-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрOCН7-13-3л (комплект M179) 

ГСО 6049-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрOCН7-13-3л (M1793х) 

ГСО 6154-91/6158-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрОЦС4-4-2,5 (комплект M186) 

ГСО 6159-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрOЦC4-4-2,5 (M1863х) 

ГСО 6205-91/6209-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрO3Ц8C4Н1 (комплект M187) 

ГСО 6210-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрO3Ц8C4Н1 (M1873х) 

ГСО 6211-91/6215-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ TИПА БрOЦC8-4-3 (комплект M189)  

ГСО 6255-91/6259-91 CO СОСТАВА БРOНЗЫ OЛOBЯННOЙ TИПА БрO6Ц6C3 (комплект M190) 

ГСО 6260-91 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО6Ц6С3 (М1903х) 

ГСО 6309-92/6313-92 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрМцСН5-21-1 (комплект М141) 

ГСО 6314-92 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрМцСН5-21-1 (М1416х) 

ГСО 6524-92/6528-92 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрОЦС4-4-4 (комплект М200) 

ГСО 6529-92 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрОЦС4-4-4 (М2003х) 

ГСО 6568-93 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрОФ7-0,2 (М1833х) 

ГСО 6569-93/6573-93 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрОФ7-0,2 (комплект М183) 

ГСО 7001-93 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО5Ц5С5 (М1843х) 

ГСО 7002-93 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО5Ц5С5 (комплект М184) 

ГСО 7063-93 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрХ1Цр (комплект М172) 

ГСО 7286-96 СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННО-КРЕМНИСТОЙ ТИПА БрОКЦ6-2-1 

(М1813х) 

ГСО 7369-97 СО СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ (комплект М213) 

ГСО 8169-2002 СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПОВ БрХ1Цр, БрЦр0,4, БрХ0,7, БрХ1  

(комплект VSB1) 

ГСО 9525-2010 СО СОСТАВА БРОНЗ (комплект VSB2) 
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ГСО 9526-2010 СО СОСТАВА БРОНЗ (комплект VSB3) 

ГСО 9527-2010 СО СОСТАВА БРОНЗ (комплект VSB4) 

ГСО 10902-2017 СО СОСТАВА БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ (комплект VSB3.2) 

ГСО 11319-2019/ 

ГСО 11324-2019 

СО СОСТАВА БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ (набор VSB2.2) 

ГСО 11362-2019/  

ГСО 11365-2019 

СО БРОНЗ БЕЗОЛОВЯННЫХ ТИПОВ БрАЖМц10-3-1,5, БрАМц9-2,  

БрАЖН10-4-4 (набор ИСО БР1 – ИСО БР4) 

ГСО 11414-2019/ 

ГСО 11419-2019 

СО СОСТАВА  БРОНЗ ОЛОВЯННЫХ ЛИТЕЙНЫХ (набор VSB4.2) 
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ГСО 979-76/989-76 СО СОСТАВА ЛАТУНИ СВИНЦОВОЙ ТИПОВ ЛС59-1, ЛС60-1, ЛС63-3,  

ЛС64-2, ЛС74-3 (комплект М15) 

ГСО 1012-86П CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛC74-3 (M636х) 

ГСО 1258-77/1263-77 CO СОСТАВА ЛАTУНEЙ TИПОВ ЛMц58-2, ЛЖMц59-1-1, ЛАЖ60-1-1  

(комплект M16) 

ГСО1258-86П/1263-86П CO СОСТАВА CПЛАBOB MEДНO-ЦИНKOBЫX (ЛАTУНЕЙ)  

TИПА ЛАЖ60-1-1, ЛЖMц59-1-1, ЛMц58-2 (комплект M118) 

ГСО 1264-77 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛАЖ60-1-1 (M162х) 

ГСО 1264-86П CO СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО (ЛАТУНИ) TИПА ЛАЖ60-1-1  

(M1182х) 

ГСО 1265-86П CO СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО (ЛАТУНИ) TИПА ЛЖMц59-1-1 

(M1183х) 

ГСО 1266-77 CO СОСТАВА ЛАTУНИ  TИПА ЛMц58-2 (M164х) 

ГСО 1266-86П CO СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО (ЛАТУНИ) TИПА ЛMц58-2 

(M1184х) 

ГСО 1448-78/1453-78 СО СОСТАВА ЛАТУНЕЙ ТИПА ЛАН59-3-2, ЛЦ40Мц3Ж, ЛМцА57-3-1 

(комплект М22) 

ГСО 1454-78 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛАН59-3-2 (M221х) 

ГСО 1454-88П CO СОСТАВА ЛАTУНИ  TИПА ЛАН59-3-2 (M1296х) 

ГСО 1455-78 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛMцА57-3-1 (M222х) 

ГСО 1455-88П CO СОСТАВА ЛАTУНИ  TИПА ЛMцА57-3-1 (M1316х) 

ГСО 1456-78 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛЦ40Мц3Ж (M223х) 

ГСО 1456-88П СО СОСТАВА ЛАТУНИ МАРГАНЦОВО-ЖЕЛЕЗНОЙ ТИПА ЛЦ40Мц3Ж 

(М1306х) 

ГСО 1457-78/1462-78 CO СОСТАВА ЛАTУНEЙ TИПА ЛЖC (комплект M23) 

ГСО 1463-78 CO СОСТАВА ЛАTУНИ ЛЦ38Мц2С2 (M233х) 

ГСО 1464-78 CO СОСТАВА ЛАTУНИ ЛMцНЖА60-2-1-1-1 (M234х) 

ГСО 1465-78 CO СОСТАВА ЛАTУНИ ЛЖC58-1-1 (M235х) 

ГСО 1559-79/1564-79 СО СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ТИПОВ Л60, Л63, 

Л68, Л70 (комплект М20) 

ГСО 1559-87П/1563-87П CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА Л68 (комплект M122) 

ГСО 1566-87П CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА Л68 (M1226х) 

ГСО 1567-79 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО (ЛАТУНИ) ТИПА Л70 (М205х) 

ГСО 1743-80/1748-80 СО СОСТАВА ЛАТУНЕЙ ТИПА Л80, Л85, Л90 (комплект М37) 

ГСО 1750-80 CO СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО (ЛАTУНИ)  TИПА  Л90 (M379х) 

ГСО 1786-80 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ТИПА Л80 (М377х) 

ГСО 1829-80 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛК75-0,5 (М473х) 
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ГСО 1830-80/1834-80 CO СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛК75-0,5  

(комплект М47) 

ГСО 2059-81/2063-81 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛА85-0,5 (комплект M50) 

ГСО 2064-81 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛА85-0,5 (M506х) 

ГСО 2065-81/2069-81 CO СОСТАВА ЛАTУНИ ТИПА Л96 (комплект M74)  

ГСО 2070-81 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ТИПА Л96 (М746х) 

ГСО 2094-81/2098-81 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛО90-1  

(комплект М42) 

ГСО 2099-81 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛО90-1 (М424х) 

ГСО 2100-81/2104-81 CO СОСТАВА ЛАTУНEЙ TИПА ЛO60-1, ЛO62-1, ЛO70-1, ЛOK59-1-0,3   

(комплект M39) 

ГСО 2105-81 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ТИПА ЛО60-1, ЛОК59-1-0,3 (М392х)  

ГСО 2106-81 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ТИПА ЛО62-1 (М393х) 

ГСО 2107-81 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ТИПА ЛО70-1 (М395х) 

ГСО 2166-81 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПА ЛАMш77-2-0,05 (M574х) 

ГСО 2167-81/2171-81 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПА ЛАMш77-2-0,05   

(комплект M57) 

ГСО 2175-81 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПА ЛЦ30А3 (M583х)  

ГСО 2176-81/2180-81 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПА ЛЦ30А3  (комплект M58) 

ГСО 2349-82/2353-82 CO СОСТАВА CПЛАBОВ MEДНO-ЦИНKOBЫX TИПОВ ЛНKMц49-10-0,3-0,2  

И ЛНKMц49-12-0,3-0,3 (комплект M51) 

ГСО 2354-82 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПА ЛНКоМц49-9-0,2-0,2 

(M516х) 

ГСО 2355-82 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПОВ ЛНKMц49-10-0,3-0,2 

И ЛНKMц49-12-0,3-0,3 (M517х) 

ГСО 2571-83/2575-83 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПА ЛMцCKА58-2-2-1-1 (ком-

плект M90) 

ГСО 2576-83 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO (ЛАТУНИ) TИПА ЛMцCKА58-

2-2-1-1 (M906х) 

ГСО 2667-83/2671-83 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBОГО TИПА ЛC (комплект) 

ГСО 2672-83 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛС (М1363х) 

ГСО 2673-83 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛС60-1 (М967х) 

ГСО 2673-96 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛС60-1 (М1364х) 

ГСО 2674-83/2678-83 СО СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (ЛАТУНЕЙ) ТИПОВ  

ЛС63-3, ЛС64-2 (комплект М97) 

ГСО 2679-83 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПА ЛC64-2 (M976х) 

ГСО 2680-83 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПА ЛC 63-3 (M977х) 

ГСО 2954-90П/2958-90П СО СОСТАВА ЛАТУНИ ТИПА ЛС58-2 (комплект М169) 

ГСО 2959-84 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПА ЛC58-2 (M606х) 
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ГСО 2959-90П СО СОСТАВА ЛАТУНИ ТИПА ЛС58-2 (М1696х) 

ГСО 3053-84/3057-84 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНКОВОГО TИПА ЛMцАЖН59-3-2,5-0,5-0,5  

(комплект M100) 

ГСО 3058-84 CO СОСТАВА CПЛАBА MEДНO-ЦИНKOBOГO TИПА ЛMцАЖН59-3-2,5-0,5-0,5  

(M1006х) 

ГСО 3206-85/3210-85 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛЦ14К3С3  

(комплект М89) 

ГСО 3211-85 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛЦ14К3С3 (М896х) 

ГСО 3283-85/3287-85 СО СОСТАВА ЛАТУНИ АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦОВОЙ ТИПА 

ЛЦ23А6Ж3Мц2 (комплект М91) 

ГСО 3288-85 СО СОСТАВА ЛАТУНИ АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦОВОЙ ТИПА 

ЛЦ23А6Ж3Мц2 (М916х) 

ГСО 3295-85/3299-85 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ОЛОВЯННО-МЫШЬЯКОВОЙ ЛОМш70-1-0,05  

(комплект М112) 

ГСО 3300-85 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ОЛОВЯННО-МЫШЬЯКОВОЙ ТИПА ЛОМш70-1-0,05 

(М1122х) 

ГСО 3351-86/3355-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ ТИПА ЛАНKMц75-2-2,5-0,5-0,5  (комплект M70) 

ГСО 3356-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ ТИПА ЛАНKMц75-2-2,5-0,5-0,5 (M703х) 

ГСО 3357-86/3361-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛА77-2 (комплект M77) 

ГСО 3362-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛА77-2 (M776х) 

ГСО 3384-86/3388-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ ТИПА ЛН65-5 (комплект M107) 

ГСО 3389-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ ТИПА ЛН65-5 (M1076х) 

ГСО 3475-86/3479-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛC74-3 (комплект M63) 

ГСО 3504-86/3508-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ MАРГАНЦЕBO-KРEMНИCTO-АЛЮMИНИEBОЙ 

ЛМцKА58-2-1-1 (комплект M108) 

ГСО 3509-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ MАРГАНЦЕBO-KРEMНИCTO-АЛЮMИНИEBOЙ 

ТИПА ЛМцKА58-2-1-1 (M1084х) 

ГСО 3520-86/3524-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛНMц60-9-5 (комплект M109) 

ГСО 3525-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛНMц60-9-5 (M1096х) 

ГСО 3526-86/3530-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА Л63 (комплект M113) 

ГСО 3531-86 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА Л63 (M1136х) 

ГСО 4183-87/4187-87 CO СОСТАВА ЛАTУНИ ТИПА ЛK80-3 (комплект M124) 

ГСО 4188-87 CO СОСТАВА ЛАTУНИ  TИПА ЛK80-3 (M1246х) 

ГСО 4244-88/4248-88 CO СОСТАВА ЛАTУНИ ТИПА ЛАН59-3-2  (комплект M129) 

ГСО 4249-88/4253-88 CO СОСТАВА ЛАTУНИ  ТИПА ЛMцА57-3-1 (комплект M131) 

ГСО 4337-88/4341-88 CO СОСТАВА ЛАTУНИ MАРГАНЦОBO-ЖEЛEЗНOЙ ЛЦ40Mц3Ж  

(комплект M130) 

ГСО 4355-88/4359-88 CO СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО (ЛАTУНИ) TИПА  

ЛMцАЖKC70-7-5-2-2-1 (комплект M166) 

ГСО 4360-88 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛMцАЖKC70-7-5-2-2-1 (M1663х) 
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ГСО 4370-88/4374-88 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛKC65-1,5-3,0 (комплект M78) 

ГСО 4375-88 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛKC65-1,5-3,0 (M786х) 

ГСО 4376-88/4380-88 CO СОСТАВА CПЛАBА ТИПА ЛАФ94-0,5-0,15 (комплект M114) 

ГСО 4381-88 СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА ЛАФ94-0,5-0,15 (М1146х) 

ГСО 4454-88/4458-88 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛKАН80-1-1,9-5,8 (комплект M142) 

ГСО 4459-88 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛKАН80-1-1,9-5,8 (M1426х) 

ГСО 5027-89/5031-89 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛОМНА49-0,5-10-4-0,4 

(комплект М140) 

ГСО 5032-89 СО СОСТАВА СПЛАВА МЕДНО-ЦИНКОВОГО ТИПА ЛОМНА49-0,5-10-4-0,4 

(М1406х) 

ГСО 6102-91 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛMцЖC56-1,3-0,9-0,8 (M1066х) 

ГСО 6105-91/6109-91 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛMцЖ57-1,5-0,75 (комплект M116) 

ГСО 6110-91 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛMцЖ57-1,5-0,75 (M1163х) 

ГСО 6199-91/6203-91 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛK62-0,5 (комплект M157) 

ГСО 6204-91 CO СОСТАВА ЛАTУНИ TИПА ЛK62-0,5 (M1576х) 

ГСО 6319-92/6323-92 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВОЙ ЛЦ25С2 (комплект М171) 

ГСО 6324-92 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВОЙ ЛЦ25С2 (М1713х) 

ГСО 6365-92/6369-92 СО СОСТАВА ЛАТУНИ МАРГАНЦОВО-СВИНЦОВОЙ ТИПА ЛЦ38Мц2С2 

(комплект М173) 

ГСО 6370-92 СО СОСТАВА ЛАТУНИ МАРГАНЦОВО-СВИНЦОВОЙ ТИПА ЛЦ38Мц2С2 

(М1733х) 

ГСО 7247-96 СО СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ (комплект М215) 

ГСО 7401-97 СО СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ ТИПОВ Л80, Л85  

(комплект М174) 

ГСО 7402-97 СО СОСТАВА СПЛАВОВ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ ТИПОВ Л80, Л85 (М1743х) 

ГСО 8347-2003 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ТИПОВ Л63, Л68 (комплект VSL1) 

ГСО 9080-2008 СО СОСТАВА ЛАТУНИ ТИПОВ Л63, Л68 (комплект VSL2) 

ГСО 10742-2016 СО СОСТАВА ЛАТУНИ МАРОК Л70, Л68, Л63, ЛО70-1, ЛО62-1  

(комплект VSL3) 

ГСО 10879-2017 СО СОСТАВА ЛАТУНИ МАРКИ Л96 (комплект VSLT1) 

ГСО 10892-2017 СО СОСТАВА ЛАТУНЕЙ СВИНЦОВЫХ (комплект VSLS1) 

 ГСО 11424-2019/ 

 ГСО 11430-2019 

СО СОСТАВА ЛАТУНЕЙ МАРОК Л90, Л85 И Л80 (набор VSLT2) 
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ГСО 2587-83/2597-83 CO COCTABA АФФИНИРОВАННОГО ЗОЛОТА (комплект АЗ) 

ГСО 2598-83/2611-83 CO СОСТАВА АФФИНИРОВАННОГО CEРEБРА (комплект АC) 

ГСО 2919-84/2924-84 CO СОСТАВА СЕРEБРЯНO-ЗOЛOTOГO CПЛАBА (комплект ЛCП) 

ГСО 5244-90 СО СОСТАВА СПЛАВА ПлРд-5 

ГСО 5245-90 СО СОСТАВА СПЛАВА ПлИ-5 

ГСО 5246-90 СО СОСТАВА СПЛАВА ПлРд-20 

ГСО 5923-91/5931-91 CO СОСТАВА АФФИНИРОВАННОГО ЗОЛОТА (комплект АЗ-2) 

ГСО 5948-91/5959-91 CO СОСТАВА АФФИНИРОВАННОГО СЕРЕБРА (комплект АC-2) 

ГСО 7003-93 СО СОСТАВА ПЛАТИНЫ (комплект СОПл-21) 

ГСО 7152-95 СО СОСТАВА ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНО-НИКЕЛЕВО-ЦИНКОВО-МЕДНОГО 

СПЛАВА ТИПА ЗлСрНЦМ-585-80-82-2,5 (комплект СОЮ3) 

ГСО 7153-95 СО СОСТАВА ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНО-МЕДНОГО СПЛАВА ТИПА ЗлСрМ-58,5-

30 (комплект СОЮ2) 

ГСО 7154-95 СО СОСТАВА ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНО-МЕДНОГО СПЛАВА  ТИПА ЗлСрМ-58,5-8 

(комплект СОЮ1) 

ГСО 7287-96 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (комплект СОЗ) 

ГСО 7292-96 СО СОСТАВА ИРИДИЯ (комплект СОИ-22) 

ГСО 7331-96 СО СОСТАВА ПАЛЛАДИЯ (комплект Пд-28) 

ГСО 7349-96 СО СОСТАВА ОСМИЯ (комплект СООс-19) 

ГСО 7351-97 СО СОСТАВА ПЛАТИНЫ (комплект Пл-35) 

ГСО 7427-98 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (комплект 3л-28) 

ГСО 7435-98 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (комплект АЗ-19) 

ГСО 7483-98 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЮВЕЛИРНЫХ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА  

(комплект ЮС) 

ГСО 7615-99 СО СОСТАВА ПАЛЛАДИЯ (комплект Пд-36) 

ГСО 7817-2000 СО СОСТАВА СЕРЕБРА (комплект СН) 

ГСО 7964-2001 СО СОСТАВА РОДИЯ (комплект СОРд-13) 

ГСО 7965-2001 СО СОСТАВА РОДИЯ (комплект СОРд-16) 

ГСО 8216-2002 СО СОСТАВА СПЛАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (комплект СЗЛ) 

ГСО 8439-2003 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЮВЕЛИРНЫХ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА  

(комплект ЮСС) 

ГСО 8560-2004 СО СОСТАВА СПЛАВА ЮВЕЛИРНОГО МАРКИ юЗлСрМ 585-80 

ГСО 8659-2005 СО СОСТАВА СПЛАВА НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА (комплект Ср 925) 

ГСО 8660-2005 СО СОСТАВА СПЛАВА НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА (комплект Ср 960) 
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ГСО 8672-2005 СО СОСТАВА СПЛАВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА  

(Зл-84) 

ГСО 8677-2005 СО СОСТАВА СПЛАВА ПЛАТИНО-РОДИЕВОГО ТИПА ПлРд-20  

(комплект ПлРд-20) 

ГСО 8712-2005 СО СОСТАВА СПЛАВА НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА (ЗлС 1) 

ГСО 8713-2005 СО СОСТАВА СПЛАВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА 

(комплект Зл-90) 

ГСО 8723-2005 СО СОСТАВА ЗОЛОТА (комплект Зл-25) 

ГСО 8724-2005 СО СОСТАВА ЗОЛОТА (Зл-17) 

ГСО 8728-2006 СО СОСТАВА СПЛАВА НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА  

(ЗлСрПдНЦИнМ-585-100-100-8-5-3) 

ГСО 8729-2006 СО СОСТАВА СПЛАВА НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА (ЗлСрПлМ-750-100-100) 

ГСО 8754-2006 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО 1) 

ГСО 8755-2006 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО 2) 

ГСО 8756-2006 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО 3) 

ГСО 8757-2006 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО 4) 

ГСО 8758-2006 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО 5) 

ГСО 8759-2006 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО 6) 

ГСО 8760-2006 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО 7) 

ГСО 8761-2006 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО 8) 

ГСО 8762-2006 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО 9) 

ГСО 8763-2006 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО 10) 

ГСО 8859-2007  СО СОСТАВА СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА (комплект U)  

ГСО 8872-2007  СО СОСТАВА СПЛАВА НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА (комплект ЗлСрМ585-80П)  

ГСО 8906-2007 СО СОСТАВА СПЛАВА НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА (комплект Ср 875) 

ГСО 9058-2008 СО СОСТАВА ПЛАТИНЫ (комплект Пл1) 

ГСО 9059-2008 СО СОСТАВА ПЛАТИНЫ (ПлК-1) 

ГСО 9060-2008 СО СОСТАВА ПЛАТИНЫ (ПлК-2) 

ГСО 9421-2009 СО СОСТАВА ПАЛЛАДИЯ АФФИНИРОВАННОГО 

ГСО 9510-2009 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНЫХ (комплект СД1) 

ГСО 9680-2010 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЮВЕЛИРНЫХ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА  

(комплект юЗПП) 

ГСО 9681-2010 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЮВЕЛИРНЫХ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА  

(комплект юСПП) 

ГСО 10084-2012 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЮВЕЛИРНЫХ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА  

(комплект  юЗлCр) 

ГСО 10085-2012 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЮВЕЛИРНЫХ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА 

(комплект  юЗлН) 
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ГСО 10118-2012 СО СОСТАВА СЕРЕБРА АФФИНИРОВАННОГО (комплект СОСр) 

ГСО 10151-2012 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (комплект СО Зл) 

ГСО 10282-2013 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЮВЕЛИРНЫХ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА  

(комплект юЗл375) 

ГСО 10283-2013 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ЮВЕЛИРНЫХ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА 

(комплект юЗл750) 

ГСО 10284-2013 СО СОСТАВА ИРИДИЯ (комплект СОИ-23) 
 

ГСО 10553-2015 СО СОСТАВА ЗОЛОТА ЛИГАТУРНОГО (СО Зл86) 

ГСО 10554-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  МАРКИ ЗлСр 10-90 (СО ЗлСр 10-90) 

ГСО 10555-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  МАРКИ ЗлСр 20-80  (СО ЗлСр 20-80) 

ГСО 10556-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  МАРКИ ЗлСрМ 375-20 (СО ЗлСрМ 375-20) 

ГСО 10557-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  МАРКИ ЗлСрМ 585-80 (СО ЗлСрМ 585-80) 

ГСО 10558-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  МАРКИ ЗлСрМ 750-150  (СО ЗлСрМ 750-150) 

ГСО 10559-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  МАРКИ СрМ 925 (СО СрМ 925) 

ГСО 10588-2015 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО Зл4а (комплект) 

ГСО 10589-2015 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО Зл4аК1 

ГСО 10590-2015 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО Зл4аК2 

ГСО 10614-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  ЗлСр 754-246   (СО ЗлСр 754-246) 

ГСО 10615-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА ЗлСрМ 372-100 (СО ЗлСрМ 372-100) 

ГСО 10616-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА ЗлСрМ 378-160 (СО ЗлСрМ 378-160) 

ГСО 10617-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА ЗлСрМ 582-85  (СО ЗлСрМ 582-85) 

ГСО 10618-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА ЗлСрМ 590-75 (СО ЗлСрМ 590-75) 

ГСО 10619-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  ЗлСрМ 753-125 (СО ЗлСрМ 753-125) 

ГСО 10620-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  СрМ 900 (СО СрМ 900) 

ГСО 10621-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  СрМ 916 (СО СрМ 916) 

ГСО 10622-2015 СО СОСТАВА СПЛАВА  СрМ 940 (СО СрМ 940) 

ГСО 10663-2015 СО СОСТАВА ЧЕРНОВОГО СЕРЕБРА (ЧС-1) 

ГСО 10671-2015 СО СОСТАВА СЕРЕБРА (комплект VCН2) 

ГСО 10731-2015 СО СОСТАВА ПАЛЛАДИЯ (комплект Пд1) 

ГСО 10738-2015 СО СОСТАВА СЕРЕБРА АФФИНИРОВАННОГО СН2 (комплект) 

ГСО 10754-2016 СО СОСТАВА СЕРЕБРА АФФИНИРОВАННОГО (комплект СО СР) 

ГСО 10812-2016 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (комплект СО ЗлА) 

ГСО 10813-2016 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (СО ЗлВ1) 

ГСО 10814-2016 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (СО ЗлВ2) 

ГСО 10903-2017 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (комплект СО ЗлН) 
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ГСО 11082-2018/ 

ГСО 11085-2018 

СО СОСТАВА ПЛАТИНЫ АФФИНИРОВАННОЙ (набор СО ПлА) 

ГСО 11340-2019 СО СОСТАВА ЗОЛОТА 99,5 (СО Зл 99,5) 

ГСО 11535-2020/ 

ГСО 11540-2020 

СО СОСТАВА СЕРЕБРА АФФИНИРОВАННОГО (набор СО СрА)  

ГСО 11646-2020 СО СОСТАВА СЕРЕБРА АФФИНИРОВАННОГО (комплект СО СКК) 

ГСО 11647-2020 СО СОСТАВА СЕРЕБРА АФФИНИРОВАННОГО (комплект СО СТК) 

ГСО 11730-2021 СО СОСТАВА РУТЕНИЯ (комплект СОРу-19) 

ГСО 11759-2021/ 

ГСО 11762-2021 

СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (набор СО ВТ) 

ГСО 11763-2021 СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (Зл4аК3) 

ГСО 11942-2022/ 

ГСО 11952-2022 

СО СОСТАВА ОЛОВА (набор VSO2) 
 

ГСО 11953-2022 СО СОСТАВА ПАЛЛАДИЯ АФФИНИРОВАННОГО (комплект СО ДГ) 

ГСО 12021-2022 
 

СО СОСТАВА ЮВЕЛИРНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА (ЗлСрМ 375-100) 

ГСО 12022-2022 
 

СО СОСТАВА ЮВЕЛИРНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА (ЗлСрМ 585-80) 

ГСО 12023-2022 
 

СО СОСТАВА ЮВЕЛИРНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА (ЗлСрМ 750-150) 

ГСО 12035-2022/ 

ГСО 12038-2022 

СО СОСТАВА ЗОЛОТА АФФИНИРОВАННОГО (набор СО НБ) 

ГСО 12075-2022/ 

ГСО 12080-2022 

 

СО СОСТАВА ИРИДИЯ (набор СОИр-23) 

 



Росстандарт                                                                     УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 

  

 

103 
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ГСО 81-88П СО СОСТАВА ШАМОТА ТИПА ШЧС-30 (К2) 

ГСО 153-93П СО ИЗВЕСТНЯКА ФЛЮСОВОГО ТИПА Ф-1 (Ш10) 

ГСО 170-85П СО СОСТАВА ОГНЕУПОРА ДИНАСОВОГО ТИПА ЭД (К1) 

ГСО 281-89П СО СОСТАВА РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ (Р7) 

ГСО 369-90П СО СОСТАВА РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ (Р2) 

ГСО 430-93П СО СОСТАВА РУДЫ ХРОМОВОЙ ТИПА ДХ-1-7 (Р14)  

ГСО 431-84П СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МАРГАНЦЕВОРУДНОГО (Р12) 

ГСО 922-89П CO СОСТАВА АГЛOMEРАTА ЖEЛEЗOРУДНOГO (Р5) 

ГСО 963-93П СО ОГНЕУПОРА МУЛЛИТОВОГО ТИПА МЛЛД (К3) 

ГСО 1132-85П СО СОСТАВА ОКАТЫШЕЙ ЖЕЛЕЗОВАНАДИЕВЫХ (Р3) 

ГСО 1436-88П CO KOНЦEНTРАTА ЖEЛEЗOBАНАДИEBOГO (Р15) 

ГСО 1489-82П CO KOНЦEНTРАTА ЖEЛEЗOРУДНOГO (3Р1а) 

ГСО 1480-84П СО СОСТАВА РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ СИДЕРИТОВОЙ (Р9) 

ГСО 1481-93П СО СОСТАВА ФЛЮСА СВАРОЧНОГО ПЛАВЛЕНОГО ТИПА ОСЦ-45 (Ш6) 

ГСО 1499-87П СО КОНЦЕНТРАТА МАРГАНЦЕВОРУДНОГО (Р13) 

ГСО 1521-86П CO ДOЛOMИTА TИПА ДК-18-0,40 (K4) 

ГСО 1524-90П СО СОСТАВА ШЛАКА ВАНАДИЕВОГО ТИПА ШВд-1 (Ш9) 

ГСО 1769-88П СО ФЛЮСА СВАРОЧНОГО ПЛАВЛЕННОГО ТИПА АН-20С (Ш7) 

ГСО 1770-87П СО СОСТАВА РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ (Р19) 

ГСО 1783-89П СО СОСТАВА ШЛАКА ДОМЕННОГО (Ш1) 

ГСО 1784-89П СО СОСТАВА ШЛАКА ДОМЕННОГО (Ш3) 

ГСО 1865-87П CO PУДЫ ЖEЛEЗHOЙ (P8) 

ГСО 1894-90П СО СОСТАВА ШЛАКА ДОМЕННОГО (Ш2) 

ГСО 1895-90П СО СОСТАВА ШЛАКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО (Ш4) 

ГСО 2034-88П СО СОСТАВА ФЛЮСА ДЛЯ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА ТИПА АНФ-

6 (Ш8) 

ГСО 2057-87П CO СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА ЖEЛEЗOРУДНOГO (Р1) 

ГСО 2448-82 СО ШЛАКА МАРГАНЦЕВОГО ПЕРЕДЕЛЬНОГО ТИПА ПШ1 (Ш11) 

ГСО 2527-83 СО ПОЛУПРОДУКТА ГЛИНОЗЕМИСТОГО ТИПА ХПГ70 (Ш12) 

ГСО 3494-86 CO СОСТАВА OKАTЫШEЙ ЖEЛEЗOРУДНЫX (Р22) 

ГСО 3598-87 СО СОСТАВА ОГНЕУПОРА ЦИРКОНИЕВОГО ТИПА ЗЦ-90 (К7) 

ГСО 4087-87 CO KOНЦEНTРАTА ЦИРKOНOBOГO TИПА KЦ3 (K8) 
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ГСО 4117-87 СО СОСТАВА ОГНЕУПОРА ХРОМИТОПЕРИКЛАЗОВОГО ТИПА ХМ3 (К5) 

ГСО 4302-88 СО КАРБИДА КРЕМНИЯ ТИПА КК-1,2 (К9а) 

ГСО 4389-88 CO OKАTЫШEЙ METАЛЛИЗOBАННЫX (Р10) 

ГСО 4504-89 СО СОСТАВА ОГНЕУПОРА МАГНЕЗИТОВОГО ТИПА П-89 (К6) 

ГСО 5404-90 СО СОСТАВА РУДЫ ОКИСЛЕННОЙ МАРГАНЦЕВОЙ 

ГСО 5405-90 СО СОСТАВА РУДЫ ГЕМАТИТОВОЙ 

ГСО 5406-90 СО СОСТАВА РУДЫ ОКИСНОЙ МАРГАНЦЕВОЙ 

ГСО 5407-90 СО СОСТАВА РУДЫ ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВОЙ 

ГСО 5408-90 СО СОСТАВА РУДЫ ОКИСЛЕННОЙ МАРГАНЦЕВОЙ 

ГСО 6043-91 CO СОСТАВА OKАTЫШEЙ ЖEЛEЗOBАНАДИEBЫX (Р23) 

ГСО 6112-91 СО СОСТАВА РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ МАГНЕТИТОВОЙ (Р20) 

ГСО 6409-92 СО СОСТАВА РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ (Р24) 

ГСО 6655-93 СО СОСТАВА ОКАТЫШЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ (Р25) 

ГСО 6678-93 СО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ (НФС-28) 

ГСО 7983-2002 СО РУДЫ ХРОМОВОЙ ТИПА ДХ-1-1 (Р27) 

ГСО 8019-94 СО ОГНЕУПОРА КОРУНДОВОГО ТИПА КЛ-1,1 (К10) 

ГСО 8127-2002 СО ПЫЛЕВЫБРОСОВ МАРТЕНОВСКИХ (Э3) 

ГСО 8128-2002 СО ПЫЛЕВЫБРОСОВ ДОМЕННЫХ (Э4) 

ГСО 8129-2002 СО ПЫЛЕВЫБРОСОВ ДОМЕННЫХ (Э5) 

ГСО 8148-2002 СО СОСТАВА ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

ГСО 8149-2002 СО СОСТАВА ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО УТЯЖЕЛИТЕЛЯ БУРОВЫХ  

РАСТВОРОВ 

ГСО 8422-2003 СО ОКАТЫШЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОФЛЮСОВАННЫХ (Р28) 

ГСО 8423-2003 СО ОКАТЫШЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ НЕОФЛЮСОВАННЫХ (Р29) 

ГСО 8745-2006 СО СОСТАВА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, ПЕРЕСЕЧЕННОГО 

СКВАЖИНОЙ 

ГСО 8850-2006  СО КОНЦЕНТРАТА ИЛЬМЕНИТОВОГО (Р31)  

ГСО 9099-2008 СО СОСТАВА ШЛАКА ДОМЕННОГО (Ш14) 

ГСО 9453-2009 СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО (Р33) 

ГСО 9977-2011 СО РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ КРИВОРОЖСКОГО  

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОМБИНАТА (ИСО Р36) 
 

ГСО 10115-2012 СО РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ МИХАЙЛОВСКОГО ГОК  

(ИСО Р37) 
 

ГСО 10199-2013 СО РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ КОСТОМУКШСКОГО ГОК (ИСО Р39) 

ГСО 10200-2013 СО КОНЦЕНТРАТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОСТОМУКШСКОГО ГОК (ИСО Р38) 

ГСО 10503-2014 СО ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОК  
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

(ИСО Р40) 

ГСО 10505-2014 СО ФЛЮСА СВАРОЧНОГО ПЛАВЛЕНОГО ТИПА АН-67А (ИСО Ш15) 

ГСО 10782-2016 СО ШЛАКА ДОМЕННОГО (ИСО Ш16) 

ГСО 10849-2016 СО АГЛОМЕРАТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ВЫСОКОГОРСКОГО ГОК (ИСО Р5ж) 

ГСО 10869-2016 СО РУДЫ ХРОМОВОЙ ТИПА ДХ-2 (ИСО Р27/1) 

ГСО 10906-2017 СО РУДЫ ХРОМОВОЙ ТИПА ДХ-8 (ИСО Р14д) 

ГСО 11016-2017 СО РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ МАГНЕТИТОВОЙ (ИСО Р20/3) 

 ГСО 11438-2019 СО ШЛАКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО (ИСО Ш17) 

ГСО 11610-2020 СО ШЛАКА ДОМЕННОГО (ИСО Ш18) 

ГСО 11688-2021 СО ОГНЕУПОРА МАГНЕЗИТОВОГО ТИПА П-89 (ИСО К6) 

ГСО 11871-2022 СО КОНЦЕНТРАТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОК (ИСО Р41) 

ГСО 11955-2022 СО РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ СИДЕРИТОВОЙ (ИСО Р9/1) 
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1.18         ПРОДУКЦИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

1.18.1   ЧУГУН 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 1148-91П CO СОСТАВА ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО TИПА ЛР6 (Ч5) 

ГСО 1218-77 CO ЧУГУНА ТИПА ПВК3 (2Ч1а) 

ГСО 1219-82П CO ЧУГУНА TИПА ПBK3 (3Ч1а) 

ГСО 1240-89П СО ЧУГУНА ТИПА ПФ2 (4Ч1в) 

ГСО 1241-82П CO ЧУГУНА TИПА Л3 (4Ч2б) 

ГСО 1243-90П СО ЧУГУНА ТИПА ПВКЗ (5Ч1б) 

ГСО 1244-77 CO ЧУГУНА ТИПА ЧХ1 (5Ч2а)  

ГСО 1245-77 СО ЧУГУНА ТИПА ПФ3 (5Ч3а)  

ГСО 1302-93П СО СОСТАВА ЧУГУНА ПЕРЕДЕЛЬНОГО ТИПА П2 (Ч1) 

ГСО 1303-92П СО СОСТАВА ЧУГУНА ЛЕГИРОВАННОГО ТИПА ЧХ3 (Ч6) 

ГСО 1311-82П CO СОСТАВА ЧУГУНА TИПА ПBK3 (7Ч1а) 

ГСО 1312-82П СО ЧУГУНА ТИПА ЧХ1 (7Ч2б) 

ГСО 1313-82П СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА ЧХ3 (7Ч3а) 

ГСО 1314-82П CO СОСТАВА ЧУГУНА TИПА ПФ2 (9Ч1а) 

ГСО 1316-82П СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА ПВК3 (10Ч2а) 

ГСО 1317-82П СО ЧУГУНА ТИПА ПФ2 (10Ч3б) 

ГСО 1318-82П СО ЧУГУНА ТИПА ЛР4 (10Ч4б) 

ГСО 1348-82П CO ЧУГУНА TИПА АЧВ-1 (11Ч1а) 

ГСО 1349-82П СО ЧУГУНА ТИПА Л6 (11Ч2а) 

ГСО 1370-82П CO СОСТАВА ЧУГУНА TИПА Л2 (8Ч1а) 

ГСО 1372-82П СО ЧУГУНА ТИПА ПВК3 (8Ч3б) 

ГСО 1373-82П СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА Л6 (8Ч4а) 

ГСО 1374-82П СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА ЧХ3 (8Ч5а) 

ГСО 1378-91П CO СОСТАВА ЧУГУНА TИПА Л2 (Ч7) 

ГСО 1573-91П CO СОСТАВА ЧУГУНА TИПА ПBK3 (12Ч1) 

ГСО 1575-90П СО ЧУГУНА ТИПА ПФ2 (12Ч3в) 

ГСО 1576-82П СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА Л2 (12Ч4а) 

ГСО 1690-93П СО СОСТАВА ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО ТИПА Л6 (Ч4) 

ГСО 1691-92П СО ЧУГУНА ТИПА ПФ3 (Ч3) 

ГСО 1836-91П CO СОСТАВА ЧУГУНА ПEРEДEЛЬНOГO TИПА ПBK2 (Ч2) 

ГСО 2482-93П/2487-93П СО ЧУГУНОВ ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТИПОВ ПФ1, ПФ3, П2, ПВК3  

(комплект ЧГ1-ЧГ6) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 2627-83 CO ЧУГУНА TИПА ЧХ3 (14Ч1) 

ГСО 2713-91П/2716-91П CO СОСТАВА ЧУГУНА ЛИTEЙНOГO TИПОВ Л1, Л3, Л6 И ЧУГУНА   

ПЕРЕДЕЛЬНОГО ТИПА ПФ2 (комплект CO ЧГ8-ЧГ11) 

ГСО 2909-92П СО ЧУГУНА ТИПА П2 (Ч8) 

ГСО 3137-85 CO СОСТАВА ЧУГУНА TИПА П2 (CГ-12) 

ГСО 3245-91П CO СОСТАВА ЧУГУНА TИПА СЧ30 (Ч9) 

ГСО 4097-87 CO ЧУГУНА TИПА П2 (3Ч2а) 

ГСО 4460-91П CO ЧУГУНА TИПА ПЛ2 (Ч10) 

ГСО 5787-91 CO СОСТАВА ЧУГУНА ПEРEДEЛЬНOГO TИПА ПЛ1 (Ч11) 

ГСО 5788-91 CO СОСТАВА ЧУГУНА ЛEГИРOBАННOГO TИПА ЧX2 (Ч13) 

ГСО 6138-91 CO ЧУГУНА ЛEГИРOBАННOГO TИПА ЧН2X (Ч14) 

ГСО 6139-91 CO СОСТАВА ЧУГУНА ЛИTEЙНOГO TИПА Л3 (Ч12) 

ГСО 6364-92 СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА ПЛ2 (1Ч2) 

ГСО 8020-94 СО ЧУГУНА ЛЕГИРОВАННОГО ТИПА ЧХ3Т (Ч15) 

ГСО 8021-94 СО ЧУГУНА ЛЕГИРОВАННОГО ТИПА ЧН4Х2 (Ч16) 

ГСО 8209-2002 СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА АЧВ-1 (Ч17) 

ГСО 8424-2003 СО СОСТАВА ЧУГУНА ЛЕГИРОВАННОГО ТИПА ЧХ16 (Ч18)  

ГСО 8457-2003 СО ЧУГУНОВ МАГНИЕВЫХ ТИПОВ АЧВ-1, АЧВ-2 (комплект СО ЧМ5-ЧМ8) 

ГСО 8609-2004 СО ЧУГУНОВ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ АЧС-2, АЧК-1, ЧНХМДШ, ЧНХТ 

(комплект СО ЧЛ1-ЧЛ4) 

ГСО 8766-2006 СО СОСТАВА ЧУГУНА ПЕРЕДЕЛЬНОГО ТИПА ПВК3 (Ч19) 

ГСО 8836-2006  СО ЧУГУНА АНТИФРИКЦИОННОГО ТИПА АЧС-2 (Ч22)  

ГСО 8887-2007  СО СОСТАВА ЧУГУНОВ ТИПОВ ЛР3, АЧВ-1, ЧНМШ, АЧВ-2, Л5, ЧВГ45  

(комплект СО ЧГ24-ЧГ28)  

ГСО 8915-2007  СО СОСТАВА ЧУГУНА ПЕРЕДЕЛЬНОГО ТИПА ПФ2 (Ч20)  

ГСО 9420-2009 СО ЧУГУНОВ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ ЧН2Х, ЧНХМДШ, ЧНХМД, ЧХ2, 

ЧНХТ (комплект СО ЧГ35-ЧГ40) 

ГСО 9463-2009 СО ЧУГУНОВ ТИПОВ ЧВГ40, АЧС-3, ЧНХТ, ЧХ1,ЧХ2 (комплект  СО ЧГ30-

ЧГ34) 

 ГСО 10096-2012 СО ЧУГУНА КОРРОЗИОННО-СТОЙКОГО (ОТБЕЛЕННОГО)  

(CRM 11X 0331.1) 

ГСО 10097-2012 СО ЧУГУНА КОРРОЗИОННО-СТОЙКОГО (ОТБЕЛЕННОГО)  

(CRM 11X 0331.3) 

ГСО 10134-2012 СО ЧУГУНОВ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ ЧНМШ, ЧНХТ, ЧН2Х (комплект ИСО 

ЧМ9 – ИСО ЧМ13) 

ГСО 10153-2012 СО ЧУГУНА ПЕРЕДЕЛЬНОГО ТИПА П2 (ИСО Ч1-1) 

ГСО 10215-2013 СО ЧУГУНОВ ХРОМИСТЫХ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ ЧХ9Н5, 

ЧХ16М2, ЧХ22С, ЧХ28Д2, ЧХ32 (комплект ИСО ЧГ41-ИСО ЧГ45) 

ГСО 10415-2014 СО СОСТАВА ЧУГУНА (комплект SCRM 671, SCRM 672/1, SCRM 673, SCRM 

674, SCRM 675) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 10416-2014 СО СОСТАВА ЧУГУНА (комплект CRM 11X C1 (P), CRM 11X C2 (S), CRM 11X 

C3 (AA), CRM 11X C7 (N), CRM 11X C9 (B), CRM 11X C10 (B)) 

ГСО 10417-2014 СО СОСТАВА ЧУГУНА (комплект CRM 11X AR5 (J), CRM 11X 15309 (R),  

CRM 11X 15310 (A), CRM 11X 15295 (Q), NCRM 4) 

ГСО 10418-2014 СО СОСТАВА ЧУГУНА (комплект   CRM 11X S/1 CR5 (G), CRM 11X 0331.1 (H), 

CRM 11X 0331.2 (J), CRM 11X 0331.3 (G), CRM 11X 0331.5 (C), CRM 11X 0331.6 

(А)) 

ГСО 10422-2014 СО СОСТАВА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО ЧУГУНА (SRM С1290,  

SRM C1292) 

ГСО 10747-2016 СО ЧУГУНА ЛЕГИРОВАННОГО ТИПА ЧХ3Т (ИСО Ч15б) 

ГСО 10776-2016 СО ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО ТИПА Л5 (ИСО Ч4-1) 

ГСО 10781-2016 СО ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО ТИПА Л3 (ИСО Ч12-1) 

ГСО 10850-2016 СО ЧУГУНОВ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ ЧХ1, ЧНМШ, ЧХ2, ЧНХМДШ  

(комплект ИСО ЧГ46 -  ИСО ЧГ48) 

ГСО 11017-2017 

 

СО ЧУГУНОВ ТИПОВ АЧС-2, ПФ3, П1, ПВК3, ПФ2, ЧХ1 (комплект ИСО ЧГ50 –

 ИСО ЧГ55) 

ГСО 11023-2018  СО ЧУГУНА ЛЕГИРОВАННОГО ТИПА ЧХ3 (ИСО Ч6/1) 

ГСО 11120-2018 СО ЧУГУНА ПЕРЕДЕЛЬНОГО ТИПА ПФ3 (ИСО ЧГ56) 

ГСО 11121-2018 СО ЧУГУНА ПЕРЕДЕЛЬНОГО ТИПА ПФ2 (ИСО ЧГ57) 

ГСО 11511-2020/  

ГСО 11515-2020 

СО ЧУГУНОВ ЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМИСТЫХ ТИПОВ ЧХ9Н5, ЧХ16М2, 

ЧХ22С, ЧХ28Д2, ЧХ32 (набор ИСО ЧГ41/1 – ИСО ЧГ45/1) 

ГСО 11666-2020/ 

ГСО 11670-2020 

СО ЧУГУНОВ ТИПОВ ЛР3, АЧВ-1, ЧНМШ, АЧВ-2, Л5, ЧВГ45 (набор ИСО 

ЧГ24/1–ИСО ЧГ28/1) 

ГСО 11690-2021 СО ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО ТИПА Л3 (4Ч4/1) 

ГСО 11875-2022/ 

ГСО 11880-2022 

СО ЧУГУНОВ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ ЧН2Х, ЧНХМДШ, ЧНХМД, ЧХ2, ЧХ1, 

ЧНХТ (набор ИСО ЧГ35/1 – ИСО ЧГ40/1) 
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1.18.2    ФЕРРОСПЛАВЫ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 51-92П СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАДИЯ ТИПА ФВд40У0,75 (Ф19) 

ГСО 172-86П СО ХРОМА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТИПА Х97,5 (Ф8) 

ГСО 302-86П CO СОСТАВА ФEРРOMАРГАНЦА TИПА ФMн88Б (Ф6) 

ГСО 345-90П CO ФEРРOCИЛИЦИЯ TИПА ФC75 (Ф3) 

ГСО 684-89П СО СОСТАВА ФЕРРОМАРГАНЦА УГЛЕРОДИСТОГО ТИПА ФМн78Б (Ф7)   

ГСО 718-83П СО СОСТАВА ФЕРРОБОРА ТИПА ФБ20 (Ф21) 

ГСО 765-92П СО ФЕРРОВОЛЬФРАМА ТИПА ФВ70 (Ф18) 

ГСО 921-85П СО СОСТАВА ФЕРРОХРОМА ТИПА ФХ850Б (Ф14) 

ГСО 1053-92П СО ФЕРРОСИЛИЦИЯ ТИПА ФС45 (Ф2) 

ГСО 1095-90П СО СОСТАВА МАРГАНЦА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТИПА Мн95 (Ф5) 

ГСО 1131-85П СО СОСТАВА ФЕРРОСИЛИКОХРОМА ТИПА ФСХ48 (Ф24) 

ГСО 1183-84П СО СОСТАВА ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЦА ТИПА МнС17 (Ф23) 

ГСО 1376-92П СО ФЕРРОСИЛИЦИЯ ТИПА ФС75 (Ф4) 

ГСО 1421-87П СО СОСТАВА ФЕРРОХРОМА ТИПА ФХ015Б (Ф11) 

ГСО 1478-87П СО ФЕРРОХРОМА ТИПА ФХ001Б (Ф9) 

ГСО 1520-79 CO СОСТАВА ФEРРOXРOMА ТИПА ФХ002А (Ф10) 

ГСО 1694-89П СО СОСТАВА СИЛИКОКАЛЬЦИЯ ТИПА СК15 (Ф25) 

ГСО 1772-88П СО СОСТАВА ФЕРРОМОЛИБДЕНА ТИПА ФМо50 (Ф17) 

ГСО 1773-89П СО СОСТАВА ФЕРРОБОРА ТИПА ФБ6 (Ф22) 

ГСО 1828-89П СО СОСТАВА ФЕРРОХРОМА ТИПА ФХ100А (Ф13) 

ГСО 1835-88П СО СОСТАВА ФЕРРОХРОМА ТИПА ФХ050А (Ф12) 

ГСО 1942-88П СО СОСТАВА ФЕРРОСИЛИЦИЯ ТИПА ФС25 (Ф1) 

ГСО 2043-91П СО СОСТАВА ФЕРРОТИТАНА ТИПА ФТи35С7 (Ф16) 

ГСО 2045-90П СО СОСТАВА ФЕРРОНИОБИЯ ТИПА ФНб58 (Ф20) 

ГСО 2072-91П CO CИЛИKOKАЛЬЦИЯ TИПА CK25 (Ф26) 

ГСО 2183-93П СО СОСТАВА ФЕРРОСИЛИКОЦИРКОНИЯ ТИПА ФСЦр45 (Ф27) 

ГСО 2381-82 СО ФЕРРОФОСФОРА ТИПА ФФ16 (Ф28) 

ГСО 2746-83 СО СОСТАВА МАРГАНЦА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО АЗОТИРОВАННОГО ТИПА 

Мн87Н6 (Ф29) 

ГСО 2853-84 CO СОСТАВА ФEРРOBOЛЬФРАMА TИПА ФB75(а) (Ф33) 

ГСО 2892-84 СО ФЕРРОВАНАДИЯ АЗОТИРОВАННОГО ТИПА ФВд40Н8Мн6 (Ф32) 

ГСО 2894-84 CO ФEРРOXРOMА АЗOTИРOBАННOГO TИПА ФXН100Б (Ф15) 
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в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 3349-86 СО ЛИГАТУРЫ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ ТИПА ФС30РЗМ30 

(Ф31) 

ГСО 7464-98 СО ФЕРРОХРОМА ТИПА ФХ100А (Ф35) 

ГСО 7984-2002 СО ХРОМА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТИПА Х99Н1 (Ф36) 

ГСО 8023-94 СО ФЕРРОТИТАНА ТИПА ФТи70С1 (Ф30) 

ГСО 8190-2002 СО СОСТАВА ФЕРРОХРОМА ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ТИПА ФХ650Б 

(Ф38) 

ГСО 8655-2005 СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАДИЯ ТИПА FeV80 (Ф40) 

ГСО 8695-2005 СО СОСТАВА ФЕРРОНИКЕЛЯ МАЛОЖЕЛЕЗИСТОГО (Ф41) 

ГСО 8937-2008 СО СОСТАВА ФЕРРОТИТАНА ТИПА ФТи25 (Ф42) 

ГСО 9028-2008 СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАДИЯ ТИПА FeV80 (ФВд12) 

ГСО 9048-2008 СО ФЕРРОТИТАНА ТИПА ФТи35С8 (Ф43) 

ГСО 9723-2010 СО СОСТАВА СИЛИКОКАЛЬЦИЯ С МАГНИЕМ ТИПА СК15Мг9 (Ф44) 

ГСО 10132-2012 СО ФЕРРОХРОМА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОГО ТИПА ФХ010А (ИСО Ф45) 

ГСО 10152-2012 СО ФЕРРОХРОМА ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ТИПА ФХ650Б (ИСО Ф46) 

ГСО 10222-2013 СО ФЕРРОХРОМА ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ТИПА ФХ900Б (ИСО Ф47) 

ГСО 10223-2013 СО ФЕРРОВОЛЬФРАМА ТИПА ФВ65 (ИСО Ф48) 

ГСО 10392-2014 СО ФЕРРОСИЛИЦИЯ ТИПА ФС45 (ИСО Ф2г) 

ГСО 10502-2014 СО ФЕРРОМАРГАНЦА СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОГО ТИПА FeMn80C20 

(ИСО Ф6-1) 

ГСО 10740-2015 СО ФЕРРОХРОМА АЗОТИРОВАННОГО ТИПА ФХН600А (ИСО Ф50) 

ГСО 10809-2016 13 СО ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЦА ТИПА МнС17 (ИСО Ф23-1) 

ГСО 10918-2017 СО ФЕРРОМАРГАНЦА УГЛЕРОДИСТОГО ТИПА ФМн78Б (ИСО Ф7д) 

ГСО 10975-2017 СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАДИЯ МАРКИ ФВд50У0,5 (ФВд9) 

ГСО 11045-2018 СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАДИЯ МАРКИ  ФВд50У0,5 (ФВд10) 

ГСО 11046-2018 СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАДИЯ МАРКИ ФВд50У0,5 (ФВд11) 

ГСО 11138-2018 СО ХРОМА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТИПА Х99Н1 (ИСО Ф36/1) 

ГСО 11160-2018 СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАДИЯ МАРКИ  FeV80 (ФВд12) 

ГСО 11161-2018 СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАДИЯ МАРКИ  FeV80 (ФВд14) 

ГСО 11412-2019 СО ФЕРРОХРОМА ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ТИПА ФХ650Б (ИСО Ф46/1) 

ГСО 11588-2020 СО ФЕРРОХРОМА ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ТИПА ФХ900Б (ИСО Ф47/1) 

ГСО 12226-2023 СО МОДИФИКАТОРА КОМПЛЕКСНОГО SIBAR®4 (ИСО Ф51) 
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1.18.3    СПЛАВЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 163-91П CO СОСТАВА CПЛАBА ПРEЦИЗИOННOГO TИПА 32НKД (C47) 

ГСО 549-88П CO CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА XН80TБЮ (Н7) 

ГСО 868-82П CO СОСТАВА CПЛАBА ПРЕЦИЗИОННОГО НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE  

TИПА 80НXC (2C1а) 

ГСО 967-93П СО СОСТАВА СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 29НК (С46) 

ГСО 1105-82П СО СОСТАВА СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 29НК (9С2а) 

ГСО 1120-82П СО СОСТАВА СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 32НКД (30С1а) 

ГСО 1130-92П СО СОСТАВА СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА Х27Ю5Т (С45) 

ГСО 1168-82П СО СОСТАВА СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 29НК (30С2а) 

ГСО 1294-87 CO СОСТАВА CПЛАBА ЖEЛEЗOНИKEЛEBOГO 50Н (CГ-5) 

ГСО 1320-78 СО СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА 80НХС 

(1Н2) 

ГСО 1351-90П CO СОСТАВА CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА XН67MBTЮ (Н6) 

ГСО 1368-78 CO CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE ТИПА ХН80ТБЮ (8Н1) 

ГСО 1379-91П CO СОСТАВА CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА Н70MФB (Н10) 

ГСО 1385-78 CO CПЛАBА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 45Н (14Н1) 

ГСО 1386-78 СО СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 80НХС (14Н2) 

ГСО 1387-78 СО СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН70ВМЮТ (14Н3а) 

ГСО 1418-92П СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН70Ю (Н11) 

ГСО 1419-78 CO CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE ТИПА ХН70ВМТЮБ (16Н1а) 

ГСО 1420-78 СО СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН80ТБЮ (16Н2) 

ГСО 1479-91П CO СОСТАВА CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА XН62MBKЮ (Н13) 

ГСО 1498-90П CO СОСТАВА CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА 76НXД (Н3) 

ГСО 1519-90П CO СОСТАВА CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА XН65MB (Н12) 

ГСО 1537-79 CO CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE ТИПА ХН67МВТЮ (2Н1) 

ГСО 1538-79 СО СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА Х15Н60 (2Н2) 

ГСО 1539-79 CO CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE ТИПА ХН62МВКЮ (3Н1) 

ГСО 1540-79 СО СПЛАВА НА ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН32Т (3Н2) 

ГСО 1544-79 CO CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE ТИПА ХН57МТВЮ (15Н1а) 

ГСО 1545-79 СО СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ  ОСНОВЕ ТИПА Н70МФВ (17Н1) 

ГСО 1546-79 СО СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ  ОСНОВЕ ТИПА ХН55ВМТКЮ (18Н1) 

ГСО 1608-86П CO CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА XН70BMTЮФ (Н8) 

ГСО 1609-85П CO СОСТАВА CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА XН55ВМТКЮ (Н15) 
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ГСО 1631-86П CO СОСТАВА CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА XН60BT (Н14) 

ГСО 1635-93П СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН78Т (Н5) 

ГСО 1667-79 СО СПЛАВА НА ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН28ВМАБ (10Н1а) 

ГСО 1668-79 СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН57МТВЮ (10Н2) 

ГСО 1699-79 СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН70МВТЮБ (19Н1) 

ГСО 1700-79 СО СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ  ОСНОВЕ ТИПА ХН70ВМТЮ (19Н2а) 

ГСО 1768-80 СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН67МВТЮ (22Н2) 

ГСО 1862-93П СО СОСТАВА СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ  

ТИПА 80НХС (Н2) 

ГСО 1863-80 СО СОСТАВА СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 80НХС (26Н1) 

ГСО 1864-90П СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН70Ю (26Н2) 

ГСО 1892-80 СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН70МВТЮБ (25Н2) 

ГСО 1897-80 СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН78Т (21Н2) 

ГСО 1899-89П СО СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН67МВТЮ (21Н4а) 

ГСО 1900-80 СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН67МВТЮ (21Н1а) 

ГСО 1901-92П СО СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН80ТБЮ (24Н2а) 

ГСО 1903-80 СО СПЛАВА НА ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН28ВМАБ (27Н1а) 

ГСО 1904-80 СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН67МВТЮ (24Н2) 

ГСО 1941-87П CO СОСТАВА CПЛАBА ПРEЦИЗИOННOГO НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ  

TИПА 77НMД (Н4) 

ГСО 2528-89П СО СОСТАВА СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПА ХН70МВТЮБ (Н9) 

ГСО 2529-83 CO CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА XН70BMTЮФ (3Н3) 

ГСО 2612-83 CO CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА XН7OЮ (2Н3) 

ГСО 2628-83 CO CПЛАBА ПРEЦИЗИOННOГO НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ  

TИПА 77НMД (2C7) 

ГСО 3033-91П CO CПЛАBА НА НИKEЛEBOЙ OCНOBE TИПА XН77TЮРУ (Н16) 

ГСО 3321-92П/3327-92П СО СОСТАВА СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПОВ ХН75МБТЮ, ХН78Т, 

ХН60Ю (комплект СО НГ1-НГ7) 

ГСО 4214-88 CO СОСТАВА CПЛАBА ПРEЦИЗИOННOГO TИПА 35KX6Ф (C55) 

ГСО 5190-90 СО СОСТАВА СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 80НХС (4Н4) 

ГСО 5458-90 СО СОСТАВА СПЛАВА АМОРФНОГО ТИПА 2НСР (С56) 

ГСО 5459-90 СО СОСТАВА СПЛАВА АМОРФНОГО ТИПА 7421 (С57) 

ГСО 6499-92/6501-92 СО СОСТАВА СПЛАВОВ ПРЕЦИЗИОННЫХ ТИПОВ 29НК, 33НК, 29НК-1  

(комплект СО НГ15-НГ17) 

ГСО 9900-2011 СО СОСТАВА СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 29НК-ВИ  (ИСО С63) 

ГСО 9973-2011 СО СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 33НК-ВИ (ИСО С64) 
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ГСО 9974-2011 СО СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО ТИПА 30НКД (ИСО С65) 

ГСО 10133-2012 СО СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПОВ ХН75МБТЮ, ХН78Т, ХН60Ю 

(комплект СО НГ1в – НГ7в) 
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1.18.4     СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 82-71 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 45 (СГ-1) 

ГСО 577-74 СО СОСТАВА СТАЛИ КИПЯЩЕЙ 3кп (СГ-3) 

ГСО 666-81П CO СОСТАВА CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ ТИПА 05кп (С1) 

ГСО 862-82П CO СОСТАВА CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА Ст0 (1C2а) 

ГСО 864-82П CO СОСТАВА CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА 08кп (1C4а) 

ГСО 888-93П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Ст0 (С2) 

ГСО 910-82П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 18ЮА (5С1б) 

ГСО 911-82П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 18ЮА (5С2а) 

ГСО 1040-82П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Ст5сп (16С3б) 

ГСО 1079-82П CO CTАЛИ УГЛEРOДИCTОЙ ТИПА 08кп (21С1б) 

ГСО 1080-82П CO CTАЛИ УГЛEРOДИCTОЙ ТИПА 18ЮА (21С2а) 

ГСО 1103-90П CO СОСТАВА CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА У10А (У7) 

ГСО 1106-82П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА АС45Г2 (14С1а) 

ГСО 1116-90П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 05кп (27С1в) 

ГСО 1117-82П CO СОСТАВА СТАЛИ УГЛEРOДИCTОЙ TИПА М76 (27C2а) 

ГСО 1118-89П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 08кп (28С1б) 

ГСО 1119-89П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Ст5сп (28С2б) 

ГСО 1133-92П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 60 (У5) 

ГСО 1145-93П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА М76 (УНЛ4) 

ГСО 1181-91П CO СОСТАВА CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА 08кп (УНЛ1) 

ГСО 1304-90П CO СОСТАВА CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА 20 (У3) 

ГСО 1310-90П CO СОСТАВА CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА У8А (У6) 

ГСО 1342-82П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Ст5сп (39С5а) 

ГСО 1343-82П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА А12 (39С6а) 

ГСО 1344-82П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА АС14 (39С7а) 

ГСО 1377-93П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 18ЮА (УНЛ2) 

ГСО 1414-92П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 40 (У4) 

ГСО 1423-92П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА А12 (УНЛ3) 

ГСО 1424-89П CO СОСТАВА CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА АC14 (У2) 

ГСО 1556-92П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 18ЮА (С5) 

ГСО 1572-91П CO СОСТАВА CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА 10 (У1) 

ГСО 1632-93П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Ст5сп (С7) 
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ГСО 1636-89П CO CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА У12А (У8) 

ГСО 2044-82П CO СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 05кп (39С8а) 

ГСО 2232-82 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 03ВИ (СГ-8) 

ГСО 2249-82 CO CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА 05кп (21С4а) 

ГСО 2250-87П CO CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА 05кп (34C6б)  

ГСО 2405-82 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 05кп (3С9) 

ГСО 2407-82 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 05кп (16С5) 

ГСО 4165-91П,  

2489-91П/2497-91П 

СО СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ  

13Х, 60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф 

(комплект СО УГ0-УГ9) 

ГСО 2717-93П/2721-93П СО СОСТАВА СТАЛЕЙ УГЛЕPОДИСТЫХ ТИПОВ Ст0, Ст5сп, 60, 85  

(комплект СО УГ17-УГ21) 

ГСО 2854-84 CO CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА 60 (27С3) 

ГСО 3197-85 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА У8А (15С9) 

ГСО 4150-93П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 10 (У11) 

ГСО 4304-88/4307-88 CO CTАЛИ УГЛEРOДИCTОЙ TИПА 15 (комплект СО УГ29-УГ32) 

ГСО 4362-92П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 20 (У12) 

ГСО 4461-93П СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Cт0 (У10) 

ГСО 4462-93П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА У10А (У13) 

ГСО 4463-92П СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 05кп (У14) 

ГСО 4464-91П CO CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА 20 (У15) 

ГСО 4479-89 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 10кп (СГ-13) 

ГСО 4481-89 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 05кп (39С1б) 

ГСО 4501-91П CO CTАЛИ УГЛEРOДИCTOЙ TИПА А12 (У17) 

ГСО 4505-89 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 18ЮА (24С6) 

ГСО 5191-90 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 18ЮА  (34С7) 

ГСО 6116-91/6119-91 CO CTАЛEЙ TИПОВ Cв-15ГCTЮЦА, 20X1M1Ф1БР (комплект CO УГ57-УГ60) 

ГСО 6523-92 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 10кп (СГ-15а) 

ГСО 6679-93/6684-93 СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ТИПОВ 20ХГ2Ц, Св-15ГСТЮЦА  

(комплект СО УГ22-УГ27) 

ГСО 7352-97 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 05кп (У18) 

ГСО 7400-97 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Св-08 (СГ-17) 

ГСО 7551-99 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Св-15ГСТЮЦА (С59) 

ГСО 7868-2000 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Ст3сп (У19) 

ГСО 7987-2002 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 45 (У21) 

ГСО 7988-2002 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 35 (У20) 
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ГСО 8193-2002 СО СОСТАВА СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 

08кп, 18ЮА, С375Т, 38Х2МЮА, 60С2, 20ХН4ФА, 4Х3ВМФ, 27ХН2МФЛ  

(комплект СО РГ24-РГ31) 

ГСО 8208-2002 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 20кп (УГ63) 

ГСО 8383-2003 СО СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ ТИПОВ У7А, 20Л, 25Л, А20 

(комплект СО УГ69-УГ74) 

ГСО 8446-2003 СО СОСТАВА СТАЛИ (CRM 501-646) 

ГСО 8447-2003 СО СОСТАВА СТАЛИ (CRM 501-529) 

ГСО 8696-2005 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 25Л (У22) 

ГСО 8725-2005 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КИСЛОРОДА, ВОДОРОДА И АЗОТА В СТАЛИ  

УГЛЕРОДИСТОЙ (СГ-18) 

ГСО 9289-2009 СО СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 60С2Г, К78ХСФ, 

30Л, 55С2, 70С2ХА (комплект СО УГ87-УГ92) 

ГСО 9462-2009 СО СТАЛЕЙ  ТИПОВ 20ХН4ФА, 4Х5МФ1С, 08пс, 55С2ГФ 

(комплект СО УГ98-УГ101) 

ГСО 9682-2010 СО СОСТАВА СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ ТИПОВ 15Л, 25, 30, 55, 08  

(комплект СО УГ93 – УГ97) 

ГСО 9724-2010 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Ст3пс (7-8) 

ГСО 9725-2010 СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 10кп (7-9) 

ГСО 9978-2011 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 65 (ИСО У23) 

ГСО 9979-2011 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 55 (ИСО У24) 

ГСО 10114-2012 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 08пс (ИСО У25)  

 

ГСО 10116-2012 СО СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 08пс, 18ЮА, К86Ф, 

55С2А, Св-08ХГ2С, 20ХГ2Ц, Св-15ГСТЮЦА (комплект ИСО УГ 108-ИСО УГ 

114) 

ГСО 10117-2012 СО СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ ТИПОВ 08Ю, 08пс, 05кп, С235  

(комплект ИСО 002-ИСО 005) 

ГСО 10231-2013 СО СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 10ХСНД, 35, 

15ХСНД, 45, 14Г2 (комплект ИСО УГ120 – ИСО УГ124) 

ГСО 10312-2013  СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 60 (ИСО 7-10)  

ГСО 10313-2013  СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Ст0 (ИСО 7-11)  

ГСО 10395-2014 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 45 (ИСО У21б) 

ГСО 10504-2014 СО СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 13Х, 55С2,05кп, 

38Х2МЮА, 60С2, 38Х2Н2МА, 36Х2Н2МФА, 30ХН2МФА,Св-08ХГ2С, 30 и  В2Ф 

(комплект ИСО УГ0к – ИСО УГ9к) 

ГСО 10672-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АЗОТА И КИСЛОРОДА В СТАЛИ (ИСО 7-14) 

ГСО 10758-2016 СО СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА Ст5сп (44С-4(м)) 

ГСО 10780-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ УГЛЕРОДА И СЕРЫ В СТАЛИ (ИСО 6) 

ГСО 10808-2016 14 СО СТАЛИ (ИСО УС8) 

ГСО 10810-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АЗОТА В СТАЛИ (ИСО 7) 

ГСО 11018-2018 СО СТАЛЕЙ ТИПОВ У12А, 60С2, 05кп, 38Х2МЮА, 20Х1М1Ф1БР, 45ХН2МФА, 

10ХСНД, 27ХН2МФЛ, 7ХГ2ВМФ, ХВГ (комплект ИСО УГ0л –ИСО УГ9л) 
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ГСО 11139-2018 СО СТАЛЕЙ ТИПОВ 90ХАФ, 90АФ, 76АФ, 76ХАФ (комплект ИСО УГ126 – ИСО 

УГ129) 

ГСО 11264-2019/  

ГСО 11266-2019 

СО СТАЛЕЙ ТИПОВ У8А, 40Х, 20 (набор ИСО УГ130 – ИСО УГ132) 

 

ГСО 11689-2021 СО СТАЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 05кп (1С1/2) 

ГСО 11699-2021/ 

ГСО 11701-2021 

 СО СОСТАВА СТАЛИ (набор СТ-1 СО УНИИМ) 

ГСО 11757-2021 СО СТАЛИ (ИСО УС9) 
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      Номер 

в Госреестре 
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ГСО 164-90П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 4Х3ВМФ (С22) 

ГСО 250-91П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА АC14 (УНЛ8) 

ГСО 299-92П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 40ХН2МА (УНЛ11) 

ГСО 716-93П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 4Х2В5МФ, 13Х (С18) 

ГСО 790-75 СО СОСТАВА СТАЛИ ПОДШИПНИКОВОЙ (СГ-4) 

ГСО 846-92П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 36Х2Н2МФА (С20) 

ГСО 847-93П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 12Х18Н9Т (С38) 

ГСО 863-82П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 3411 (1C3а) 

ГСО 865-82П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 20XГНTР (1C5а) 

ГСО 866-82П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 5XНB (1C6а) 

ГСО 867-82П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 9XC (1C7а) 

ГСО 869-82П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 10X11Н20T3Р (2C2а) 

ГСО 870-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 13X14Н3B2ФР (2C3б) 

ГСО 871-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 4X5B2ФC (2C4б) 

ГСО 872-82П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА Р18 (2C5а) 

ГСО 875-82П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 16ГС (3С2) 

ГСО 876-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 55С2 (3С3б) 

ГСО 877-89П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 15ХСНД (3С4б)   

ГСО 880-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 30Х13Н7С2 (3С7б) 

ГСО 881-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Св-06Х25Н12ТЮ (3С8б) 

ГСО 883-82П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 30ХН2МФА (4С2а) 

ГСО 884-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р18 (4С3б) 

ГСО 885-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 45Х14Н14В2М (4С4б) 

ГСО 887-91П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 15X5BФ (C23) 

ГСО 890-92П СO СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 08Х18Н12Б (С37) 

ГСО 912-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 20ХГНТР (5С3б) 

ГСО 913-89П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Св-06Х25Н12ТЮ (5С4б) 

ГСО 914-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 55С2 (5С5б) 

ГСО 916-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ ТИПА 08X15Н24B4TР (6C1б) 

ГСО 917-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р18 (6C2б) 

ГСО 918-90П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 5ХВ2СФ (6С3) 



Росстандарт                                                                     УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 

  

 

119 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 950-93П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 09Х16Н4Б (С34) 

ГСО 953-89П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 38Х2МЮА (7С2в) 

ГСО 954-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 15ХСНД (7С3б) 

ГСО 957-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА Св-06Х25Н12ТЮ (7С6б) 

ГСО 964-92П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 4Х2В5МФ (С21) 

ГСО 965-92П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 08Х17Т (С35) 

ГСО 966-91П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА Cв-08X19Н9Ф2C2 (C41) 

ГСО 968-93П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 37Х12Н8Г8МФБ (С31) 

ГСО 1115-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ TИПА Р 18 (6С2б) 

ГСО 1020-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ TИПА Р12Ф3 (8С1б) 

ГСО 1021-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ TИПА Р18 (8С2а) 

ГСО 1024-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 45Х14Н14В2М (8С5б) 

ГСО 1034-82П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 45X14Н14B2M (15C4а) 

ГСО 1035-89П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 08Х15Н24В4ТР (15С5б) 

ГСО 1045-82П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р18 (19С2а) 

ГСО 1052-91П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 6Х6В3МФС (С28) 

ГСО 1070-76 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р6М5 (11С1а) 

ГСО 1071-76 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 08Х15Н24В4ТР (11С2а) 

ГСО 1075-82П CO CTАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 08Х17Т (18С1б)  

ГСО 1076-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 30X13Н7C2 (18C2а) 

ГСО 1077-82П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 08X15Н24B4TР (20C1а) 

ГСО 1078-89П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 08Х18Н12Б (20С2б) 

ГСО 1081-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ ТИПА 15ХСНД (21С3А) 

ГСО 1104-82П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ ТИПА Р9К5 (9С1а) 

ГСО 1109-89П СО  СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ 08Х17Т (24С3в) 

ГСО 1110-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 37X12Н8Г8MФБ (24C4А) 

ГСО 1111-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ Cв-06X20Н11MЗTБ (24C5а) 

ГСО 1134-93П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 06ХН28МДТ (С42) 

ГСО 1147-92П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 12Х2Н4А (С19) 

ГСО 1182-93П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 8ХФ (УНЛ12) 

ГСО 1193-93П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 12Х18Н10Е (С39) 

ГСО 1220-93П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 31Х19Н9МВБТ (С40) 

ГСО 1223-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ TИПА Cв-06X20Н11MЗТБ (22C1б) 
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ГСО 1226-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ TИПА 37X12Н8Г8MФБ (29C1а)  

ГСО 1227-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Cв-08X19Н9Ф2C2 (29C2а) 

ГСО 1229-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 15X17АГ14 (29C4а) 

ГСО 1327-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Св-20ГСТЮА (32С3а) 

ГСО 1328-91П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 31Х19Н9МВБТ (33С1б) 

ГСО 1330-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Св-06Х25Н12ТЮ (33С3б) 

ГСО 1331-82П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ ТИПА 08Х15Н24B4TР (33C4б) 

ГСО 1335-91П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ ТИПА 10Х11Н20Т3Р (34С3б) 

ГСО 1336-91П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ ТИПА 38Х2МЮА (34С4б) 

ГСО 1340-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 38ХН3МА (39С3б) 

ГСО 1341-89П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 55С2 (39С4б)    

ГСО 1350-91П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 20XГ2Ц (УНЛ13) 

ГСО 1367-92П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 7Х3 (С25) 

ГСО 1415-89П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 30Х13Н7С2 (С30) 

ГСО 1416-89П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА Cв-06X20Н11M3TБ (C43) 

ГСО 1417-82П CO СОСТАВА CTАЛИ TИПА 20XГ2Ц (42C1а) 

ГСО 1477-88П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 55C2 (C15) 

ГСО 1495-89П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА Р18 (C27) 

ГСО 1525-79 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 20Г (35С1а) 

ГСО 1526-89П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 8ХФ (35С2) 

ГСО 1527-84П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Х6ВФ (35С3б) 

ГСО 1529-89П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 13Х14Н3В2ФР (36С2) 

ГСО 1530-89П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Х12Ф1 (36С3) 

ГСО 1531-79 CO CTАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Св-08Х19Н9Ф2С2 (36С4) 

ГСО 1534-79 СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 6Х6ВЗМФС (38С1) 

ГСО 1535-79 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р18 (38С2)   

ГСО 1536-79 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р6М5Ф3 (38С3а) 

ГСО 1557-91П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 20XГНTР (УНЛ7) 

ГСО 1585-82П CO CTАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р18 (25С2б)  

ГСО 1586-82П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р6М3 (25С3а) 

ГСО 1587-93П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р9К5 (С26) 

ГСО 1607-88П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 13X14НЗB2ФР (CЗ2) 

ГСО 1633-88П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 08X15Н24B4TР (C33) 
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ГСО 1637-93П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 10Х14АГ15 (С36) 

ГСО 1639-93П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р6М5 (С24) 

ГСО 1640-88П CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 38X2МЮА (УНЛ14) 

ГСО 1692-87П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 3411 (C9) 

ГСО 1774-92П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 10Г2Б (УНЛ5) 

ГСО 1785-89П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 10X11Н20T3Р (C29) 

ГСО 1809-91П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 12X1MФ (УНЛ6) 

ГСО 2011-90П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 110Г13Л (С51) 

ГСО 2030-82П CO СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 37X12Н8Г8MФБ (40C1б) 

ГСО 2033-82П CO СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 12XН2 (40C4а) 

ГСО 2073-92П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА ШХ15 (УНЛ9) 

ГСО 2172-82П CO CTАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 13X14Н3B2ФР (25C4а) 

ГСО 2228-82/2231-82 СО СОСТАВА СТАЛИ ТИПА ВКЛ-3 (комплект 91-94) 

ГСО 2251-82 CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 31X19Н9MBБT (36C5) 

ГСО 2406-82 CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 12X21Н5T (15C8) 

ГСО 2409-92П СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 40ХН2МА (35С4а) 

ГСО 2410-82 CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННОЙ TИПА 10Г2Б (35C5а) 

ГСО 2450-82 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 10Г2БД (26С5а) 

ГСО 2748-92П СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 38Х2Н2МА (УНЛ15) 

ГСО 2771-91П CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 10XCНД (УНЛ10) 

ГСО 2813-83 СО СОСТАВА СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 95Х18 (СГ-9) 

ГСО 2942-90П/2951-90П СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 08Х10Н20Т2, 12Х18Н9Т, 

08Х20Н14С2, 31Х19Н9МВБТ, 45Х14Н14В2М (комплект СО ЛГ1-ЛГ11) 

ГСО 3038-93П/3046-93П СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИPОВАННЫХ ТИПОВ 20Х13, 15Х12ВHМФ, 

08Х17Т (комплект СО ЛГ12-ЛГ20)  

ГСО 3076-84 CO СОСТАВА CTАЛИ BЫCOKOЛEГИРOBАННOЙ 12Х18Н9 (CГ-10) 

ГСО 3198-85 СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 4Х2В5МФ (19С3) 

ГСО 3273-91П/3278-91П СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПА Р9К5 (комплект СО ЛГ21-ЛГ26) 

ГСО 3496-86 CO CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 4X5B2ФC (40C7а) 

ГСО 3576-86/3580-86 CO СОСТАВА CTАЛEЙ ЛЕГИРОВАННЫХ TИПОВ 10X11Н20T3Р, 09X14Н19B2БР 

(комплект СО ЛГ27-ЛГ31) 

ГСО 3582-86 CO СОСТАВА CTАЛИ ЭЛEKTРOTEXНИЧECKOЙ TИПА 2411 (CГ-11) 

ГСО 4482-87 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 37Х12Н8Г8МФБ (40С6) 

ГСО 4506-92П/4510-92П СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 

12Х18Н12Т (комплект СО ЛГ32-ЛГ36) 

ГСО 5024-89 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 20ХГНТР (43С3) 
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ГСО 5025-89 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 08Х15Н24В4ТР (43С4) 

ГСО 5026-89 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 10Х11Н20Т3Р (43С5) 

ГСО 5192-90 СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА СВ-04Х19Н9 (29С5) 

ГСО 5280-90/5283-90 СО СОСТАВА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ТИПА ВНЛ-3, ВНЛ-9 

(комплект) 

ГСО 5301-90 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 10Г2Б (7-2) 

ГСО 5302-90 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 10Г2Б (7-3) 

ГСО 5303-90 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 16Г2АФ (7-4) 

ГСО 5304-90 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 16Г2АФ (7-5) 

ГСО 5486-90 СО СОСТАВА СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА ПХ18Н9Т (СГ-14) 

ГСО 5487-90 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 13Х14Н3В2ФР (40С5а) 

ГСО 6149-91 CO СОСТАВА CTАЛИ ЛEГИРOBАННOЙ TИПА 12X2Н4А (16C7) 

ГСО 6382-92/6386-92 СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 5Х2МНФ, 40ХН2Л, 

3Х2МНФ, 20ХН4ФА, 5ХНМ (комплект УГ33-УГ37) 

ГСО 6406-92 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 20ХГР (5-1) 

ГСО 6407-92 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 27ХГР (5-2) 

ГСО 6408-92 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 30ХГ1 (5-3) 

ГСО 6549-93 СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 03Х23Н6 (С44) 

ГСО 7086-93 СО СОСТАВА СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 12Х18Н10Т (СГ-16) 

ГСО 7140-95 СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 20ХГНТР, 25С2Р, 40ХГТР 

(комплект СО УГ45-УГ48) 

ГСО 7469-98 СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 11ХФ, 10Г2Б, 10Г2С1, 

16Г2АФ, 18Г2АФ (комплект СО УГ64-УГ68) 

ГСО 7546-99 СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 15Х11МФ, 20Х13, 40Х13, 65Х13, 

20Х17Н2, 15Х5М, 12Х8ВФ (комплект СО ЛГ37-ЛГ43) 

ГСО 7547-99 СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПА 38Х2МЮА (комплект СО УГ51-УГ53) 

ГСО 7860-2000  СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ Р9К5, Р6М5 (комплект СО 

ЛГ44-ЛГ48) 

ГСО 7952-2001 СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 16ГС (С10-1) 

ГСО 7986-2002 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 35ГС (С58) 

ГСО 8085-94 СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 15Х5 (С23-1) 

ГСО 8099-2002 СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 30ХНМЛ, 30ХГ1, 5МФРЛ, 35ХГСА, 

20ХН4ФА, 25Х2ГНМФЛ, 12ДХН1МФЛ (комплект СО УГ81-УГ86) 

ГСО 8192-2002 СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ ШХ15, ШХ15СГ, ШХ4, 

ШХ20СГ, 20ХГНТР (комплект СО УГ75-УГ80) 

ГСО 8207-2002 СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ Р6М5К5, Р9М4К8, Р12Ф3, 

11Р3АМ3Ф2, Р6М5, Р9К5, Р6М5Ф3, Р18 (комплект СО РГ10-РГ18) 

ГСО 8456-2003 СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 12Х25Н16Г7АР, 10Х14АГ15, 

40Х15Н7Г7Ф2МС, 10Х14Г14Н4Т, 08Х18Г8Н2Т (комплект СО РГ19-РГ23) 
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ГСО 8458-2003 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 40Х13 (С60) 

ГСО 8517-2004 СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 40Х (УНЛ16) 

ГСО 8876-2007 СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 09Х14Н19В2БР, 

08Х15Н24В4ТР, 45Х22Н4М3, ХН35ВТ, 03Х21Н21М4ГБ, 31Х19Н9МВБТ, 

20Х25Н20С2, 10Х11Н23Т3МР, 03ХН28МДТ (комплект СО ЛГ56-ЛГ64) 

ГСО 9047-2008 СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПОВ 20ХН4ФА, Св-06Н3 (С61) 

ГСО 9110-2008 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ  ТИПА ШХ15 (7-6) 

ГСО 9454-2009 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 40Х13 (7-7) 

ГСО 9560-2010 СО СОСТАВА ПОРОШКА СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ  

ТИПА ПХ18Н15 (С62) 

ГСО 9975-2011 СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 120Г10ФЛ, 110Г13ФТЛ, 110Г13Л, 

130Г14ХМФАЛ, 110Г13Х2БРЛ (комплект ИСО ЛГ51-ИСО ЛГ55) 

ГСО 9980-2011 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 15ХСНД (ИСО УНЛ17) 

ГСО 10173-2012 СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 12ХН2, 40ХН, 09Г2С, 35ХГСА, 55С2А 

(комплект ИСО УГ 115 – ИСО УГ 119) 

ГСО 10214-2013 СО ПОРОШКА СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА ПХН28МДТ  

(ИСО С66) 

ГСО 10231-2013 СО СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 10ХСНД, 35, 

15ХСНД, 45, 14Г2 (комплект ИСО УГ120 – ИСО УГ124) 

ГСО 10310- 2013 СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 110Г13Л, 45Г17ЮЗ, 90Г29Ю9ВБМ-Ш  

(комплект ИСО ЛГ65 – ИСО ЛГ 68) 

ГСО 10311 -2013 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 09Г2С (ИСО УНЛ18) 

ГСО 10396-2014 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 38ХГН (ИСО УНЛ19) 

ГСО 10672-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АЗОТА И КИСЛОРОДА В СТАЛИ (ИСО 7-14) 

ГСО 10743-2016 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 20ХГ2Ц (ИСО УНЛ13в) 

ГСО 10744-2016 СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 45Х14Н14В2М, 09Х16Н4Б,  

31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 10Х11Н23Т3МР И СПЛАВОВ НА ЖЕЛЕЗОНИКЕ 

ЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПОВ 12ХН35ВТ, 06ХН28МДТ (комплект ИСО ЛГ76 - ИСО  

ЛГ82) 

ГСО 10755-2016 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Св-09Х16Н25М6АФ (ИСО 7-12) 

ГСО 10756-2016 СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т,  

10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 36Х18Н25С2, 08Х15Н24В4ТР  (комплект ИСО ЛГ70 – 

ИСО   ЛГ75) 

ГСО 10780-2016 СО МАССОВОЙ ДОЛИ УГЛЕРОДА И СЕРЫ В СТАЛИ (ИСО 6) 

ГСО 10811-2016 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ  ТИПА 09Г2С (ИСО УГ125) 

ГСО 10919-2017  СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 31Х19Н9МВБТ (ИСО С40е) 

ГСО 11008-2017/  

ГСО 11010-2017 

СО СОСТАВА СТАЛИ (набор С-85 СО ЛЕКО) 

ГСО 11313-2019 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 10Г2БД  (ИСО УГ102) 

ГСО 11367-2019 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 45Г17Ю3 (ИСО ЛГ69) 

ГСО 11507-2020/  

ГСО 11510-2020 

СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 20ХГР, 20ХГНТР, 5МФРЛ 

(набор ИСО УГ45/1 – ИСО УГ48/1) 
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ГСО 11577-2020 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (СТЗ CRM 180B) 

ГСО 11578-2020 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (СТЗ CRM 181А) 

ГСО 11579-2020 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (СТЗ CRM 182B) 

ГСО 11580-2020 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (СТЗ CRM 183B) 

ГСО 11581-2020 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (СТЗ CRM 184А) 

ГСО 11582-2020 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (СТЗ CRM 185А) 

ГСО 11583-2020 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (СТЗ CRM 186B) 

ГСО 11584-2020 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (СТЗ CRM 187B) 

ГСО 11585-2020 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (СТЗ CRM 188А) 

ГСО 11586-2020 СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (СТЗ CRM 189А) 

ГСО 11592-2020/ 
ГСО 11595-2020 

СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 5Х3В3МФС, 4Х5В2ФС, 9Х1, 5ХНМ 
(набор ИСО УГ133 – ИСО УГ136) 

ГСО 11699-2021/ 

ГСО 11701-2021 

 СО СОСТАВА СТАЛИ (набор СТ-1 СО УНИИМ) 

ГСО 11743-2021 

 

СО СОСТАВА ЦЕМЕНТУЕМОЙ ТЕПЛОСТОЙКОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ 

СТАЛИ ВКС17 (комплект) 

ГСО 11744-2021  

 

СО СОСТАВА ВЫСОКОПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ВКС18 

(комплект) 

ГСО 11829-2021/ 

ГСО 11832-2021 

СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 12Х1МФ, 20ХГНМ, 38Х2Н2МА, 

4Х5МФС (набор ИСО УГ137 – ИСО УГ140) 

ГСО 11916-2022 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 110Г13Л (ИСО ЛГ53/2) 

ГСО 11954-2022 СО МАССОВОЙ ДОЛИ БОРА В СТАЛИ (СО ЧМЗ ЧС-82) 

ГСО 12121-2023/ 

ГСО 12126-2023 

СО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ (набор ИСО УГ141 - ИСО УГ146) 

ГСО 12172-2023 СО СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 10ХСНД (ИСО УНЛ10) 
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ГСО 673-75 СО СОСТАВА ОКИСИ ХРОМА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ГСО 782-76/789-76  СО СОСТАВА ОКСИДА НИКЕЛЯ (комплект)  

ГСО 1634-2002 СО ПОРОШКА ЖЕЛЕЗНОГО ТИПА ПЖВ4 (Р16) 

ГСО 3011-2002 СО ПОРОШКА ЖЕЛЕЗНОГО ТИПА ПЖВ3 (Р21) 

ГСО 3257-85 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА В ШЛИФОВАЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛАХ (комплект) 

ГСО 5920-91 СО СОСТАВА ВЫСОКОЧИСТОГО КРЕМНИЯ 

ГСО 6298-92/6303-92  СО СОСТАВА ВОЛЬФРАМОВОГО АНГИДРИДА (комплект АВ-1)  

ГСО 6304-92/6308-92  СО СОСТАВА ВОЛЬФРАМОВОГО АНГИДРИДА (комплект АВ-2)  

ГСО 6507-92  СО ОКСИДА ЖЕЛЕЗА (III) ТИПА  МР-1 (Р26)  

ГСО 7011-93  СО СОСТАВА ДИОКСИДА ТИТАНА (комплект СО 58-65)  

ГСО 7357-97  СО СОСТАВА НИОБИЯ (V) ОКСИДА (комплект СО 1-6)  

ГСО 8382-2003  СО СОСТАВА ОКСИДА КОБАЛЬТА (комплект КО)  

ГСО 8608-2004  СО СОСТАВА ОКСИДА МЕДИ (комплект ОМ)  

ГСО 8656-2005  СО СОСТАВА ВАНАДИЯ ПЯТИОКИСИ ТЕХНИЧЕСКОЙ (Р30)  

ГСО 8776-2006  СО СОСТАВА ОКСИДА НИКЕЛЯ (комплект ОКН)  

ГСО 8799-2006  СО СОСТАВА ОКСИДА НИКЕЛЯ (комплект СООН-14)  

ГСО 9309-2009  СО СОСТАВА ОКСИДА КОБАЛЬТА (комплект ОК)  

ГСО 9441-2009 СО СОСТАВА КРЕМНИЯ (ВАМ-Y003) 

ГСО 9455-2009 СО СОСТАВА ПОРОШКОВ ОКСИДОВ ЦИНКА, ТИТАНА, ХРОМА,  

ЦЕРИЯ (SRM 674b) 

ГСО 9456-2009 СО КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО БОРОМ (SRM 2137)  

ГСО 10000-2011 СО СОСТАВА ОКСИДА КОБАЛЬТА (комплект К) 

ГСО 10198-2013 СО СОСТАВА ОКСИДА МЕДИ  (комплект ОМД)  

ГСО 10293-2013 СО СОСТАВА ОКСИДА НИКЕЛЯ (комплект НОК) 

ГСО 10414-2014 СО СОСТАВА КРЕМНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО (ТЕХНИЧЕСКОГО) МАРКИ 

Кр-00 

ГСО 10664-2015 СО СОСТАВА ОКСИДА МЕДИ (комплект МО) 

ГСО 10764-2016 СО СОСТАВА ОКСИДА КОБАЛЬТА (комплект ДОК) 

ГСО 10816-2016 СО СОСТАВА ЖЕЛЕЗА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ (Fe СО УНИИМ) 

ГСО 10910-2017 СО СОСТАВА ОКСИДА МЕДИ (комплект МОН) 

ГСО 11072-2018 СО СОСТАВА ОКСИДА КОБАЛЬТА (комплект ОКД) 

ГСО 11318-2019 СО СОСТАВА ОКСИДА КОБАЛЬТА (комплект КЭС) 
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ГСО 11423-2019 СО СОСТАВА ОКСИДА КОБАЛЬТА (КС-1) 

ГСО 11734-2021 СО СОСТАВА ОКСИДА НИКЕЛЯ (комплект ОНД) 

ГСО 12150-2023 СО СОСТАВА ОКСИДА НИКЕЛЯ (комплект ОН) 

ГСО 12161-2023 СО СОСТАВА ОКСИДА КОБАЛЬТА (комплект ОКС) 
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1.20   ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАДИОНУКЛИДЫ 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 1866-80/1870-80 СО СОСТАВА ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА (комплект СОУ-9) 

ГСО 2396-82 CO COCTABA ЗAKИCИ-OKИCИ УPAHA (U3O8) 

ГСО 2396-83П CO COCTABA ЗAKИCИ-OKИCИ УPAHA  (U3O8) 

ГСО 2893-84 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ УРАНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ( 

УВР-1) 

ГСО 3160-85 CO COCTABA УPAHOBOГO PУДHOГO TEЛA, ПEPECEЧEHHOГO 

CKBAЖИHOЙ (CУPT-1) 

ГСО 4166-87/4171-87 СО СОСТАВА ГРАФИТОВОГО КОЛЛЕКТОРА МИКРОПРИМЕСЕЙ  

(комплект СОГ-28) 

ГСО 4519-89/4523-89 CO COCTABA ГPAФИTA (комплект СОГ-21) 

ГСО 6398-92 СО СОСТАВА РУДНОГО ТЕЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ, ПЕРЕСЕЧЕННОГО СКВАЖИНОЙ (ТОРИЯ) (СТЕРЭ-Т2) 

ГСО 6399-92 СО СОСТАВА РУДНОГО ТЕЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ, ПЕРЕСЕЧЕННОГО СКВАЖИНОЙ (КАЛИЯ) (СТЕРЭ-К3) 

ГСО 6509-92/6513-92   СО СОСТАВА КАРБОНАТА ЛИТИЯ (комплект СОЛ-23) 

ГСО 7115-94  СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ УРАНА (VI) 

ГСО 7250-96  СО СОСТАВА РУДНЫХ ТЕЛ, СОДЕРЖАЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫЕ  

РАДИОНУКЛИДЫ (комплект СТЕРН-1) 

ГСО 7516-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-238 

ГСО 7517-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-236 

ГСО 7518-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0011 

ГСО 7519-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0031 

ГСО 7520-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0061 

ГСО 7521-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0075 

ГСО 7522-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0110 

ГСО 7523-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0165 

ГСО 7524-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0200 

ГСО 7525-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0255 

ГСО 7526-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0300 

ГСО 7527-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0335 

ГСО 7528-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0360 

ГСО 7529-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0380 

ГСО 7530-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0415 
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ГСО 7531-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0455 

ГСО 7532-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0500 

ГСО 7533-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0575 

ГСО 7534-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-0650 

ГСО 7535-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-1000 

ГСО 7536-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-1400 

ГСО 7537-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-2000 

ГСО 7538-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-2600 

ГСО 7539-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-3310 

ГСО 7540-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-3650 

ГСО 7541-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-5000 

ГСО 7542-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-7700 

ГСО 7543-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-9020 

ГСО 7544-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-9800 

ГСО 7545-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА СОИСУ-235 

ГСО 7548-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА КАЛЬЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО,   

ОБОГАЩЕННОГО ИЗОТОПОМ КАЛЬЦИЙ-40 

ГСО 7549-99 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА СТРОНЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО,  

ОБОГАЩЕННОГО ИЗОТОПОМ СТРОНЦИЙ-88 

ГСО 7678-99 СО СОСТАВА ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА (комплект СОУ ФД) 

ГСО 7679-99 СО СОСТАВА ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА (комплект СОУ Р) 

ГСО 7751-2000 СО СОСТАВА ГРАФИТОВОГО КОЛЛЕКТОРА МИКРОПРИМЕСЕЙ (ком-

плект СОГ-24) 

ГСО 7892-2001 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА И МАССЫ ДИОКСИДА УРАНА (комплект 1) 

ГСО 7893-2001 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА И МАССЫ ДИОКСИДА УРАНА (комплект 2) 

ГСО 7905-2001 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА И МАССЫ ДИОКСИДА ПЛУТОНИЯ (комплект 1) 

ГСО 7906-2001 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА И МАССЫ ДИОКСИДА ПЛУТОНИЯ (комплект 2) 

ГСО 7911-2001 СО СОСТАВА ГЕКСАФТОРИДА УРАНА 

ГСО 7980-2002 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА 

ГСО 8111-2002 СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ УРАНА (VI) (комплект СО U) 

ГСО 8180-2002 СО СОСТАВА УРАНИЛФТОРИДА (комплект СОУ Tc) 

ГСО 8363-2003 СО СОСТАВА ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА (УРАН ОБЩИЙ) 

ГСО 8392-2003  СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ УРАНА (VI) 
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ГСО 8433-2003 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА И МАССЫ УРАНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

(комплект ГСО ОУМ) 

ГСО 8454-2003 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ПЛУТОНИЯ В ДИОКСИДЕ ПЛУТОНИЯ  

(комплект) 

ГСО 8487-2003 СО СОСТАВА ГРАФИТОВОГО КОЛЛЕКТОРА МИКРОПРИМЕСЕЙ  

(комплект СОГ-37)  

ГСО 8510-2004 СО СОСТАВА РУДНЫХ ТЕЛ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ,  

ПЕРЕСЕЧЕННЫХ СКВАЖИНОЙ (комплект СТЕРН-3) 

ГСО 8544-2004  СО СОСТАВА КИСЛОТЫ БОРНОЙ, ОБОГАЩЕННОЙ ИЗОТОПОМ БОР-10 (БК) 

ГСО 8559-2004 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ УРАНОВОГО РУДНОГО ТЕЛА, ПЕРЕСЕЧЕН-

НОГО СКВАЖИНОЙ (комплект ГСО СОСВУРТ) 

ГСО 8567-2004 СО СОСТАВА ПЛУТОНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

ГСО 8568-2004 СО СОСТАВА РАСТВОРА ПЛУТОНИЯ-242 

ГСО 8569-2004 СО СОСТАВА ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА (комплект СОУ 8Р) 

ГСО 8715-2005 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ИЗОТОПА УРАН-235 (комплект 

СОППУ) 

ГСО 8735-2006 СО СОСТАВА ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА (комплект СОУ-18) 

ГСО 8780-2006 СО СОСТАВА ДИОКСИДА ПЛУТОНИЯ (СОПл-общ) 

ГСО 8781-2006 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ПЛУТОНИЯ (СО Пл-6) 

ГСО 8782-2006 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ПЛУТОНИЯ (СО Пл-20) 

ГСО 8783-2006 СО СОСТАВА РУДНЫХ ТЕЛ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ,  

ПЕРЕСЕЧЕННЫХ СКВАЖИНОЙ (комплект СТЕРН-Зел) 

ГСО 8798-2006 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА В ДИОКСИДЕ УРАНА  

(комплект ГСО ОУ) 

ГСО 9559-2010 СО СОСТАВА ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА (комплект СОУ Ч) 

ГСО 9566-2010 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ В ПОРОШКЕ ДИОКСИДА УРАНА  

(комплект ИВ) 

ГСО 9818-2011 СО СОСТАВА ТРИУРАНОКТООКСИДА 

ГСО 9837-2011 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА НИКЕЛЯ (SRM 986) 

ГСО 9884-2011 СО СОСТАВА БОРНОЙ КИСЛОТЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ИЗОТОПОМ 
10

В  

(SRM 952) 

ГСО 9885-2011 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА КАРБОНАТА СТРОНЦИЯ (SRM 987) 

ГСО 9886-2011 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ТАЛЛИЯ (SRM 997) 

ГСО 10052-2011 СО СОСТАВА УРАНОВОГО РУДНОГО ТЕЛА, ПЕРЕСЕЧЕННОГО  

СКВАЖИНОЙ (СО СУРТ) 

ГСО 10053-2011 СО СОСТАВА И СВОЙСТВ УРАНОВЫХ РУДНЫХ ТЕЛ, ПЕРЕСЕЧЕННЫХ 

СКВАЖИНОЙ (КОМПЛЕКТ СОСВУРТ) 

ГСО 10061-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В МОНОГИДРАТЕ ТРИОКСИДА УРАНА 

(МТУ) 

ГСО 10082-2012 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ХРОМА (SRM 979) 

ГСО 10083-2012 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА СВИНЦА  (SRM 981) 
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ГСО 10127-2012 СО СОСТАВА ГЕКСАФТОРИДА УРАНА (ГФУ) 

ГСО 10154-2012 СО СОСТАВА ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ   

В ГОРНЫХ ПОРОДАХ (комплект СО ЕРЭ) 

ГСО 10273-2013 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА НИКЕЛЯ, ОБОГАЩЕННОГО ИЗОТОПОМ  
60

Ni В АЗОТНОКИСЛОМ РАСТВОРЕ (
60

Ni CО УНИИМ) 

ГСО 10274-2013 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА СВИНЦА, ОБОГАЩЕННОГО ИЗОТОПОМ 
206

Pb В АЗОТНОКИСЛОМ РАСТВОРЕ (
206

Pb  CО УНИИМ) 

ГСО 10285-2013 СО СОСТАВА РАСТВОРА УРАНА (комплект РУ)  

ГСО 10493-2014 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА КАДМИЯ, ОБОГАЩЕННОГО ИЗОТОПОМ 
111

Cd, В РАСТВОРЕ  (
111

Cd СО УНИИМ) 

ГСО 10494-2014 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА СЕРЕБРА, ОБОГАЩЕННОГО ИЗОТОПОМ 
107

Ag, В РАСТВОРЕ (
107

Ag СО УНИИМ) 

ГСО 10592-2015 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА В ДИОКСИДЕ УРАНА (комплект СО 

ОУ) 

ГСО 10739-2015 СО МАССОВОЙ ДОЛИ УРАНА В ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА 

ГСО 10777-2016 СО СОСТАВА ГРАФИТОВОГО КОЛЛЕКТОРА МИКРОПРИМЕСЕЙ  (ком-

плект СОГ-30) 

ГСО 10834-2016 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА НИКЕЛЯ В АЗОТНОКИСЛОМ РАСТВОРЕ  

(
58

Ni СО УНИИМ) 

ГСО 10835-2016 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА СВИНЦА В АЗОТНОКИСЛОМ РАСТВОРЕ 

(
208

Pb СО УНИИМ) 

ГСО 10958-2017/ 

ГСО 10974-217 

СО АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА В КОМПОЗИТНОМ МАТЕРИАЛЕ  

НА ОСНОВЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС (набор - РАДЭК) 

ГСО 11193-2018/ 

ГСО 11205-2018 

СО АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В ИМИТАТОРАХ КОСТНОЙ БИО-

ЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ ФАНТОМА ТЕЛА И ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА (НАБОР 

РАДЭК АРДФ КБТ) 

ГСО 11206-2018/ 

ГСО 11218-2018 

СО АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В ИМИТАТОРАХ МЯГКОЙ (МЫ-

ШЕЧНОЙ) БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ ФАНТОМА ТЕЛА И ОРГАНОВ ЧЕ-

ЛОВЕКА (НАБОР РАДЭК АРДФ МБТ) 

ГСО 11219-2018/ 

ГСО 11231-2018 

СО АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В ИМИТАТОРАХ ЛЕГОЧНОЙ БИО-

ЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ ФАНТОМА ТЕЛА И ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА (НАБОР 

РАДЭК АРДФ ЛБТ) 

ГСО 11267-2019 

 

СО МАССОВОЙ ДОЛИ И ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ПЛУТОНИЯ В ДИОК-

СИДЕ ПЛУТОНИЯ 

ГСО 11522-2020 СО СОСТАВА РАСТВОРА УРАНА (РУ1) 

ГСО 11523-2020 СО СОСТАВА РАСТВОРА УРАНА (РУ2) 

ГСО 11648-2020 СО МАССОВОЙ ДОЛИ УРАНА И СОДЕРЖАНИЯ УРАНА-235 В ЗАКИСИ-

ОКИСИ УРАНА 

ГСО 11930-2022 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА РАСТВОРА МЕДИ (Cu65) 
 

ГСО 11931-2022 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА РАСТВОРА МЕДИ (Cu65-10) 

ГСО 11932-2022 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА РАСТВОРА ЦИНКА (Zn68) 

ГСО 11933-2022 СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА РАСТВОРА ЦИНКА (Zn68-10) 

ГСО 12277-2023 

 

СО СОСТАВА ТРИУРАНОКТАОКСИДА 
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1.21     ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 6541-92 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НЕРАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ КАОЛИНА В ТВЕР-

ДОЙ ОСНОВЕ МНВ-20 

ГСО 6591-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ФОСОФРА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-6) 

ГСО 6592-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АЛЮМИНИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-69) 

ГСО 6593-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВАНАДИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-71) 

ГСО 6594-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОЛЬФРАМА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-74) 

ГСО 6595-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ГЕРМАНИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-75) 

ГСО 6596-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ГАЛЛИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-76) 

ГСО 6597-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЖЕЛЕЗА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-77) 

ГСО 6598-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КАЛЬЦИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-79) 

ГСО 6599-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КРЕМНИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-81) 

ГСО 6600-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КОБАЛЬТА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-83) 

ГСО 6601-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МАГНИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-84) 

ГСО 6602-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НИКЕЛЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-85) 

ГСО 6603-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-87) 

ГСО 6604-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СКАНДИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-89) 

ГСО 6605-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СВИНЦА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-91) 

ГСО 6606-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕЛЕНА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-93) 

ГСО 6607-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЕБРА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-94) 

ГСО 6608-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СУРЬМЫ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-96) 

ГСО 6609-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СУРЬМЫ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-97) 

ГСО 6610-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СТРОНЦИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-98) 

ГСО 6611-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ТАНТАЛА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-99) 

ГСО 6612-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ТИТАНА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-100) 

ГСО 6613-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ТЕЛЛУРА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-103) 

ГСО 6614-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ФОСФОРА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-104) 

ГСО 6615-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НАТРИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-106) 

ГСО 6616-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-108) 

ГСО 6617-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ХРОМА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-109) 

ГСО 6618-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЦИНКА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-112) 

ГСО 6619-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЦИРКОНИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-113) 

ГСО 6620-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЦЕЗИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-114) 
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ГСО 6621-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЦЕЗИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-115) 

ГСО 6622-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЦЕРИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-116) 

ГСО 6623-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ БАРИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-118) 

ГСО 6624-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ГАФНИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-120) 

ГСО 6625-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МАРГАНЦА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-122) 

ГСО 6626-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ БРОМА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-123) 

ГСО 6627-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ РУБИДИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-124) 

ГСО 6628-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЫШЬЯКА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-125) 

ГСО 6629-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕДИ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-126) 

ГСО 6630-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ РЕНИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-128) 

ГСО 6631-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ОСМИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-129) 

ГСО 6632-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ПЛАТИНЫ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-130) 

ГСО 6633-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-131) 

ГСО 6634-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ РТУТИ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-132) 

ГСО 6635-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ТАЛЛИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-133) 

ГСО 6636-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВИСМУТА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-134) 

ГСО 6637-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЛАНТАНА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-135) 

ГСО 6638-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НИОБИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-137) 

ГСО 6639-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МОЛИБДЕНА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-138) 

ГСО 6640-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ПАЛЛАДИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-143) 

ГСО 6641-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КАДМИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-145) 

ГСО 6642-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ИНДИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-147) 

ГСО 6643-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ОЛОВА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-149) 

ГСО 6644-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЙОДА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-153) 

ГСО 6645-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ УРАНА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-155) 

ГСО 6646-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ТОРИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-156) 

ГСО 6647-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КАЛИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-157) 

ГСО 6648-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-163) 

ГСО 6649-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ИТТРИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-165) 

ГСО 6650-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ФТОРА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-188) 

ГСО 6651-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ БОРА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-199) 

ГСО 6652-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-45) 

ГСО 6653-93 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (СРМ-172) 
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ГСО 8465-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЖЕЛЕЗА, ОСАЖДЕННОГО НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНОГО 

РАСТВОРА (комплект, Fe) 

ГСО 8466-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МЕДИ, ОСАЖДЕННОЙ НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНОГО  

РАСТВОРА (комплект, Cu) 

ГСО 8468-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ТИТАНА, ОСАЖДЕННОГО НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНОГО 

РАСТВОРА (комплект, Ti) 

ГСО 8471-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АЛЮМИНИЯ, ОСАЖДЕННОГО НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНОГО 

РАСТВОРА (комплект, Al) 

ГСО 8472-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МАГНИЯ, ОСАЖДЕННОГО НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНОГО 

РАСТВОРА (комплект, Mg) 

ГСО 8473-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КРЕМНИЯ, ОСАЖДЕННОГО НА  ФИЛЬТР  ИЗ ВОДНОГО 

РАСТВОРА (комплект, Si) 

ГСО 8479-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МОЛИБДЕНА, ОСАЖДЕННОГО НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНОГО 

РАСТВОРА (комплект, Mo) 

ГСО 8480-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВАНАДИЯ, ОСАЖДЕННОГО НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНОГО 

РАСТВОРА (комплект, V) 

ГСО 8481-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ОЛОВА, ОСАЖДЕННОГО НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНОГО 

РАСТВОРА (комплект, Sn) 

ГСО 8482-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОЛЬФРАМА, ОСАЖДЕННОГО НА ФИЛЬТР ИЗ ВОД- 

НОГО РАСТВОРА (комплект, W) 

ГСО 8483-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КАЛЬЦИЯ, ОСАЖДЕННОГО НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНО-

ГО РАСТВОРА (комплект, Ca) 

ГСО 8484-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АЛЮМИНИЯ, ЖЕЛЕЗА, КАДМИЯ, КОБАЛЬТА,  МАР-

ГАНЦА,  МЕДИ, МОЛИБДЕНА, НИКЕЛЯ, СВИНЦА, ЦИНКА,  ОСАЖДЕННЫХ 

НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНОГО РАСТВОРА (МО-1) 

ГСО 8486-2003 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЖЕЛЕЗА, КОБАЛЬТА, МЕДИ, НИКЕЛЯ, ОСАЖДЕННЫХ 

НА ФИЛЬТР ИЗ ВОДНОГО РАСТВОРА (МО-3) 

ГСО 10013-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ МАГНИЯ   В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (КО-03) 

ГСО 10014-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ АЛЮМИНИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (КО-04) 

ГСО 10015-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (КО-79) 

ГСО 10016-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ОКСИДА КРЕМНИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (КО-81) 

ГСО 10017-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ КОБАЛЬТА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (КО-83) 

ГСО 10018-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СВИНЦА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (КО-91) 

ГСО 10019-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СТРОНЦИЯ В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (КО-98) 

ГСО 10020-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ТИТАНА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (КО-100) 

ГСО 10021-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НАТРИЯ И ХЛОРА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (КО-107) 

ГСО 10022-2011 СО МАССОВОЙ ДОЛИ БОРНОЙ КИСЛОТЫ  В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ (КО-163) 

ГСО 10696-2015 СО СОСТАВА ПРОДУКТОВ ИЗНАШИВАНИЯ АВИАЦИОННОГО  

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ (СОЧПИ  ГТД  СО УНИИМ) 

ГСО 10934-2017 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НАТРИЯ И ХЛОРА В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ  

(NaCl-ТМ СО УНИИМ) 

ГСО 10991-2017 СО МАССОВОЙ ДОЛИ СВИНЦА В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ (Pb-ТМ СО УНИИМ) 
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ГСО 11036-2018 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЖЕЛЕЗА В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ (Fe-ТМ CO УНИИМ) 

ГСО 11132-2018 

 

СО МАССОВЫХ ДОЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ В НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ 

КАТАЛИЗАТОРЕ (СО-ЭКОАЛЬЯНС-1) 

ГСО 11133-2018 СО МАССОВЫХ ДОЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ В НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ 

КАТАЛИЗАТОРЕ (СО-ЭКОАЛЬЯНС-2) 

ГСО 11277-2019 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖЕЛЕЗА, ОСАЖДЕННОГО НА ФИЛЬТР 
АФА-ХА ИЗ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ (В-Fe-02 СО УНИИМ) 

ГСО 11278-2019 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАРГАНЦА, ОСАЖДЕННОГО  
НА ФИЛЬТР АФА-ХА ИЗ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ (В-Mn-03 СО УНИИМ) 

ГСО 11341-2019 СО СОСТАВА ОТРАБОТАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА 

(СО АН-1) 

ГСО 11694-2021 

 

СО СОСТАВА ОТРАБОТАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА 

(СО АН-2) 

ГСО 11791-2021 СО МАССОВОЙ ДОЛИ ТИТАНА В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ (Ti-ТМ CO УНИИМ) 

ГСО 11881-2022 

 

СО СОСТАВА ОТРАБОТАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА  

(СО АН-3) 

ГСО 11921-2022 СО СОСТАВА КАТОДНОГО ОСАДКА (СО КО-2022) 

ГСО 11922-2022 СО СОСТАВА НАСЫЩЕННОГО АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ (СО НАУ/1-2022) 

ГСО 12171-2023 СО СОСТАВА ОСАЖДЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА СОРБЦИОННЫХ ФИЛЬТРАХ 

(комплект Ф1-Ф5) 

ГСО 12173-2023 СО МАССОВОЙ ДОЛИ БОРНОЙ КИСЛОТЫ В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ (БК-ТМ 
CO УНИИМ) 

ГСО 12227-2023 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ, ОСАЖДЕННОЙ НА ФИЛЬТР  

АФА-ВП ИЗ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ (В-Пыль-01-МК СО УНИИМ) 

ГСО 12228-2023 СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ, ОСАЖДЕННОЙ НА ФИЛЬТР  

АФА-ВП ИЗ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ  (В-Пыль-01-СМ СО УНИИМ) 
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II      ИЗМЕРЕНИЯ СВОЙСТВ 
 

2.1    ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 7891-2001 СО ПАРАМЕТРА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ (СИЛИЦИД ВАНАДИЯ), 

ПР-1 

ГСО 7967-2001 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА Д040 (МОНОДИСПЕРСНЫЙ  

ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) 

ГСО 7968-2001 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА Д050 (МОНОДИСПЕРСНЫЙ  

ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) 

ГСО 9399-2009 СО РАЗМЕРА КРИСТАЛЛИТОВ В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ  

ВЫСОКОЕМКОМ КОНДЕНСАТОРНОМ ПОРОШКЕ ТАНТАЛА (ВКПТ-2) 

ГСО 9442-2009 СО ДИАМЕТРА ПОЛИСТИРЕНОВЫХ СФЕР (SRM 1963А) 

ГСО 9443-2009 СО ДИАМЕТРА ПОЛИСТИРЕНОВЫХ СФЕР (SRM 1964) 

ГСО 9457-2009 СО ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РУБИНОВОЙ СФЕРЫ (SRM 1990) 

ГСО 9490-2009 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (SRM 1004b) 

ГСО 9999-2011 СО МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ НЕКОПТЯЩЕГО  ПЛАМЕНИ   

ЭТАЛОННОЙ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ (МВ НП) 

ГСО 10030-2011 СО ПАРАМЕТРОВ ШАГОВОЙ СТРУКТУРЫ В ТОНКОМ СЛОЕ МОНОКРИ-

СТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 

ГСО 10042-2011 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (МОНОДИСПЕРСНЫЙ ПОЛИСТИ-

РОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) ОГС-01ЛМ 

ГСО 10043-2011 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (МОНОДИСПЕРСНЫЙ ПОЛИСТИ-

РОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) ОГС-02ЛМ 

ГСО 10044-2011 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (МОНОДИСПЕРСНЫЙ ПОЛИСТИ-

РОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) ОГС-03ЛМ 

ГСО 10045-2011 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (МОНОДИСПЕРСНЫЙ ПОЛИСТИ-

РОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) ОГС-04ЛМ 

ГСО 10046-2011 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (МОНОДИСПЕРСНЫЙ ПОЛИСТИ-

РОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) ОГС-05ЛМ 

ГСО 10047-2011 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (МОНОДИСПЕРСНЫЙ ПОЛИСТИ-

РОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) ОГС-06ЛМ 

ГСО 10048-2011 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (МОНОДИСПЕРСНЫЙ ПОЛИСТИ-

РОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) ОГС-07ЛМ 

ГСО 10049-2011 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (МОНОДИСПЕРСНЫЙ  

ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) ОГС-08ЛМ 

ГСО 10050-2011 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (МОНОДИСПЕРСНЫЙ  

ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) ОГС-09ЛМ 

ГСО 10051-2011 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (МОНОДИСПЕРСНЫЙ ПОЛИСТИ-

РОЛЬНЫЙ ЛАТЕКС) ОГС-10ЛМ 

ГСО 10123-2012 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА СМС-3000 

ГСО 10156-2012 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА СМС-55 

ГСО 10178-2013 СО ШКАЛЫ НАНОМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА (CRM BAM-L200) 

ГСО 10189-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛМ-2 

ГСО 10190-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛМ-3 
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ГСО 10191-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛМ-5 

ГСО 10192-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛМ-10 

ГСО 10193-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛМ-15 

ГСО 10194-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛМ-20 

ГСО 10195-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛМ-43 

ГСО 10196-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛМ-65 

ГСО 10197-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛМ-90 

ГСО 10205-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА СМС-250 

ГСО 10206-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА СМС-500 

ГСО 10207-2013 СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА СМС-650 

ГСО 10572-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-005) 

ГСО 10573-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-008) 

ГСО 10574-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-015) 

ГСО 10575-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-020) 

ГСО 10576-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-025) 

ГСО 10577-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-035) 

ГСО 10578-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-045) 

ГСО 10579-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-065) 

ГСО 10580-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-100) 

ГСО 10581-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-160) 

ГСО 10582-2015 

 

СО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИ-

АЛА (КМК-270) 

ГСО 11022-2018  СО МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ НЕКОПТЯЩЕГО ПЛАМЕНИ НЕФТЕПРО-

ДУКТОВ (СО МВНП-ПА)  

ГСО 11887-2022 СО МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ НЕКОПТЯЩЕГО ПЛАМЕНИ НЕФТЕПРО-

ДУКТОВ (МВНП-СХ) 
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2.2 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 2468-82 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ВЛАГИ (комплект ЯМР)  

ГСО 3121-85/3124-85  СО ПЛОТНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД РАЗРЕЗОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

(комплект ГГКПНС) 

ГСО 7127-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-21) 

ГСО 7128-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-22) 

ГСО 7129-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-23) 

ГСО 7130-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-41) 

ГСО 7131-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-42) 

ГСО 7132-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-43) 

ГСО 7133-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-51) 

ГСО 7134-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-52) 

ГСО 7135-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-53) 

ГСО 7136-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-101) 

ГСО 7137-94 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-102) 

ГСО 7399-97 СО ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НАБОР CVS  01000-445) 

ГСО 7487-98 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ (НЕФТЬ) (ССН-3) 

ГСО 7754-2000 СО ВНЕШНЕЙ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗИСТЫХ  

КВАРЦИТОВ (СОУП -1) 

ГСО 7755-2000 СО ВНЕШНЕЙ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗИСТЫХ  

КВАРЦИТОВ (СОУП-2) 

ГСО 7912-2001 СО УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСПЕРСНОГО ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА 

ГСО 8102-2002 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-8) 

ГСО 8103-2002 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-9)  

ГСО 8104-2002 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-10)  

ГСО 8105-2002 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-11) 

ГСО 8106-2002 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-12)  

ГСО 8107-2002 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-13)  

ГСО 8108-2002 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-14)  

ГСО 8109-2002 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-15)  

ГСО 8156-2002 СО ПЛОТНОСТИ (НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ) (ПЛ-1) 

ГСО 8157-2002 СО ПЛОТНОСТИ (НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ) (ПЛ-2) 

ГСО 8158-2002 СО ПЛОТНОСТИ (НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ) (ПЛ-3) 

ГСО 8350-2003 СО ПЛАСТО-ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КАУЧУКА СКМС-30 АРКМ-15 

(СКС-30АРКМ-15)   
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ГСО 8351-2003 СО ПЛАСТО-ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КАУЧУКА БК 1675Н  

ГСО 8352-2003 СО ПЛАСТО-ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КАУЧУКА СКИ-3 (СКИ-3С)   

ГСО 8414-2003 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (комплект СОВт) 

ГСО 8522-2004 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛИ 

(комплект ПП-2-Ц/Ст) 

ГСО 8523-2004 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ДНП-10-ЭК) 

ГСО 8524-2004 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ДНП-20-ЭК) 

ГСО 8525-2004 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ДНП-30-ЭК) 

ГСО 8526-2004 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ДНП-40-ЭК) 

ГСО 8527-2004 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ДНП-50-ЭК) 

ГСО 8528-2004 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ДНП-60-ЭК) 

ГСО 8536-2004 СО АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(АДНП-10) 

ГСО 8537-2004 СО АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(АДНП-20) 

ГСО 8538-2004 СО АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(АДНП-30) 

ГСО 8539-2004 СО АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(АДНП-40) 

ГСО 8540-2004 СО АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(АДНП-50) 

ГСО 8541-2004 СО АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(АДНП-100) 

ГСО 8543-2004 СО УСЛОВНОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВУt)  

ГСО 8579-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-1) 

ГСО 8580-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-2) 

ГСО 8581-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-3) 

ГСО 8582-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-4) 

ГСО 8583-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-5) 

ГСО 8584-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-6) 

ГСО 8585-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭП-7) 

ГСО 8586-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-2) 

ГСО 8587-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-5) 

ГСО 8588-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-10) 

ГСО 8589-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-20) 
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ГСО 8590-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-30) 

ГСО 8591-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-40) 

ГСО 8592-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-60) 

ГСО 8593-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-80) 

ГСО 8594-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-100) 

ГСО 8595-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-150) 

ГСО 8596-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-200) 

ГСО 8597-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-300) 

ГСО 8598-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-600) 

ГСО 8599-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-1000) 

ГСО 8600-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-2000) 

ГСО 8601-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-4000) 

ГСО 8602-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-6000) 

ГСО 8603-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-10000) 

ГСО 8604-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-30000) 

ГСО 8605-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-60000) 

ГСО 8606-2004 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-100000) 

ГСО 8614-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-690-ЭК) 

ГСО 8615-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-730-ЭК) 

ГСО 8616-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-750-ЭК) 

ГСО 8617-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-780-ЭК) 

ГСО 8618-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-810-ЭК) 

ГСО 8619-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-850-ЭК) 

ГСО 8620-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-870-ЭК) 

ГСО 8621-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-880-ЭК) 

ГСО 8622-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-900-ЭК) 

ГСО 8623-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-1000-ЭК) 

ГСО 8624-2004 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-1330-ЭК) 

ГСО 8632-2004 СО ПОРИСТОСТИ И ПЛОТНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД ПЕРЕСЕЧЕННЫХ 

СКВАЖИНОЙ (комплект СО-НК) 

ГСО 8638-2004 СО рН ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВКЩ) 

ГСО 8784-2006 СО ПОРИСТОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПЕСЧАНЫХ И КАЛЬЦИТОВЫХ ГОРНЫХ 

ПОРОД, ПЕРЕСЕЧЕННЫХ СКВАЖИНОЙ  

(комплект № 1 ГУП ЦМИ «Урал-Гео»)  
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ГСО 8829-2006  СО рН ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВКЩ-2)  

ГСО 8837-2006  СО ВЛАЖНОСТИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  

ГСО 8881-2007  СО ВЯЗКОСТИ НЕФТИ (В-ТЦСМ)  

ГСО 8882-2007  СО ПЛОТНОСТИ НЕФТИ (П-ТЦСМ)  

ГСО 8883-2007  СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ (НЕФТЬ) (ДНП-ТЦСМ)  

ГСО 8941-2008 СО ПЛОТНОСТИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (ГК-П) 

ГСО 8942-2008 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (ГК-В) 

ГСО 8943-2008 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (ГК-ДНП) 

ГСО 8956-2008 СО ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ И ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ГОРНЫХ  

ПОРОД 

ГСО 9022-2008 СО ПЛОТНОСТИ И КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ (Н-ПВ) 

ГСО 9093-2008 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (КВ-М-МТ) 

ГСО 9094-2008 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (КВ-М-ТД) 

ГСО 9095-2008 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (КВ-М-МК) 

ГСО 9267-2008 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ (СТ-Н-ВК) 

ГСО 9269-2008 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТИ (СТ-Н-ДНП) 

ГСО 9274-2008 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ЦИНКОВОЙ ПЛЕНКИ НА СТАЛИ 

(комплект Zn/Fe) 

ГСО 9325-2009 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СТ-НП-ВК) 

ГСО 9327-2009 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(СТ-НП-ДНП) 

ГСО 9328-2009 СО ПЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СТ-НП-П) 

ГСО 9330-2009 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(ДНП-10-НС) 

ГСО 9331-2009 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ДНП-20-НС) 

ГСО 9332-2009 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ДНП-30-НС) 

ГСО 9333-2009 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ДНП-40-НС) 

ГСО 9334-2009 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(ДНП-50-НС) 

ГСО 9335-2009 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ДНП-60-НС) 

ГСО 9343-2009 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-690-НС) 

ГСО 9344-2009 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-730-НС) 

ГСО 9345-2009 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-780-НС) 

ГСО 9346-2009 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-810-НС) 

ГСО 9347-2009 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-850-НС) 
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ГСО 9348-2009 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-870-НС) 

ГСО 9349-2009 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-880-НС) 

ГСО 9350-2009 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-1000-НС) 

ГСО 9379-2009 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НИКЕЛЕВОГО  

ПОКРЫТИЯ НА ДЮРАЛЮМИНИИ (комплект ППТ-1-Н) 

ГСО 9381-2009 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛИ 

(комплект ПП-1-О/Ст) 

ГСО 9445-2009 СО УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, УДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ПОР И ДИАМЕТРА 

ПОР ЦЕОЛИТА (CRM ERM FD-107/BAM-PM 107) 

ГСО 9498-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-2-ЭК) 

ГСО 9499-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-5-ЭК) 

ГСО 9500-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-10-ЭК) 

ГСО 9501-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-20-ЭК) 

ГСО 9502-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-30-ЭК) 

ГСО 9503-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-60-ЭК) 

ГСО 9504-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-80-ЭК) 

ГСО 9505-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-100-ЭК) 

ГСО 9506-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-200-ЭК) 

ГСО 9507-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-300-ЭК) 

ГСО 9508-2009 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-1000-ЭК) 

ГСО 9517-2010 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СТ-НП-ВК40) 

ГСО 9518-2010 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СТ-НП-ВК50) 

ГСО 9519-2010 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СТ-НП-ВК100) 

ГСО 9561-2010 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ  

НА СТАЛИ (комплект ПП-О/Ст) 

ГСО 9651-2010 СО КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА (КТ-НКМ-0,25) 

ГСО 9652-2010 СО КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА (КТ-НКМ-0,65) 

ГСО 9726-2010 СО ПЛОТНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОНА (комплект) 

ГСО 9817-2011 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ДНП-ПА) 

ГСО 9821-2011 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (СО ПЛЖ-ПА-1) 

ГСО 9822-2011 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (СО ПЛЖ-ПА-2) 

ГСО 9823-2011 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (СО ПЛЖ-ПА-3) 

ГСО 9824-2011 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (СО ПЛЖ-ПА-4) 

ГСО 9935-2011 СО СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НАНОПОРИСТОГО МОДИФИЦИРОВАННО-

ГО СИЛИКАГЕЛЯ (комплект НМС СО УНИИМ) 

ГСО 9936-2011 СО СОСТАВА, ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НАНО-

ПОКРЫТИЯ ПЕРМАЛЛОЯ НА КРЕМНИИ (НПК-40 СО УНИИМ) 

ГСО 9937-2011 СО СОСТАВА, ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НАНО-

ПОКРЫТИЯ ПЕРМАЛЛОЯ НА КРЕМНИИ (НПК-100 СО УНИИМ) 

ГСО 9981-2011 СО СМАЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВСС) 
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ГСО 9982-2011 СО СМАЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НСС) 

ГСО 10070-2012 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ РЭВ-2-НС  

ГСО 10071-2012 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ РЭВ-5-НС   

ГСО 10072-2012 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ  РЭВ-10-НС 

ГСО 10073-2012 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ  РЭВ-20-НС  

ГСО 10074-2012 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ  РЭВ-30-НС  

ГСО 10075-2012 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ  РЭВ-60-НС  

ГСО 10076-2012 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ  РЭВ-100-НС  

ГСО 10077-2012 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ  РЭВ-200-НС   

ГСО 10078-2012 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ  РЭВ-300-НС  

ГСО 10079-2012 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ  РЭВ-1000-НС   

ГСО 10188-2013 СО СЧЕТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЧАСТИЦ В ЖИДКОСТИ ЛМ-СК 

ГСО 10226-2013 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-40) 

ГСО 10358-2013 СО СЧЕТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЧАСТИЦ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЖИДКОСТИ 

ГСО 10400-2014 СО рН ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СО ВКЩ-ПА) 

ГСО 10409-2014 СО ПЛОТНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОНА (ИМИТАТОР) комплект 

ГСО 10434-2014 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ РАВНОВЕСНОЙ 

СИСТЕМЫ (УГЛЕВОДОРОДЫ) (ДНП-1) 

ГСО 10435-2014 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ РАВНОВЕСНОЙ 

СИСТЕМЫ (УГЛЕВОДОРОДЫ) (ДНП-2) 

ГСО 10436-2014 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ РАВНОВЕСНОЙ 

СИСТЕМЫ (УГЛЕВОДОРОДЫ) (ДНП-3) 

ГСО 10437-2014 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ РАВНОВЕСНОЙ 

СИСТЕМЫ (УГЛЕВОДОРОДЫ) (ДНП-4) 

ГСО 10438-2014 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ РАВНОВЕСНОЙ 

СИСТЕМЫ (УГЛЕВОДОРОДЫ) (ДНП-5) 

ГСО 10439-2014 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ РАВНОВЕСНОЙ 

СИСТЕМЫ (УГЛЕВОДОРОДЫ) (ДНП-6) 

ГСО 10449-2014 СО НАНОПОРИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ (Al2O3 СО УНИИМ) 

ГСО 10583 -2015 

 

СО ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ  

(ИМИТАТОРЫ) (комплект ОПТВ СО УНИИМ) 

ГСО 10734-2015 СО СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НАНОПОРИСТОГО ЦЕОЛИТА   

(Zeolite CО УНИИМ) 

ГСО 10735-2015 СО СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НАНОПОРИСТОГО УГЛЕРОДА  

(С СО УНИИМ) 

ГСО 10746-2016 СО СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД В РАЗРЕЗАХ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

(ИМИТАТОРЫ) (комплект СО-ГГКПЛ) 

ГСО 10763-2016 СО СЧЕТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЧАСТИЦ В МАСЛЕ (МПМ-1) 

ГСО 10765-2016 15 СО СВОЙСТВ НЕФТЯНОГО БИТУМА (СО БИТ-ПА) 

ГСО 10858-2016 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-750-НС) 

ГСО 10859-2016 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-900-НС) 
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ГСО 10860-2016 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛ-1330-НС) 

ГСО 10861-2016 СО КАЖУЩЕЙСЯ ВЯЗКОСТИ МОТОРНОГО МАСЛА (СО ВЖ-НТ-ПА) 

ГСО 10880-2017 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ И ХИМИЧЕСКОГО  

СОСТАВА ПОКРЫТИЯ СПЛАВОМ НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗО НА КРЕМНИИ  

(комплект ППТМД-НЖ/Кр) 

ГСО 10900-2017 16 СО УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА (QSiO2 СО УНИИМ) 

ГСО 10904-2017 СО СВЕРХТВЕРДОГО КОМПОЗИТА МАРКИ MBR5025M  (СО MBR5025M) 

ГСО 10905-2017 СО СВЕРХТВЕРДОГО КОМПОЗИТА МАРКИ MBR7010M  (СО MBR7010M) 

ГСО 10913-2017/  

ГСО 10915-2017 

СО ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ И ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД 

(набор ОПГП СО ГЕОЛОГИКА) 

ГСО 10957-2017 СО МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ (ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ) СТАЛИ 

МАРКИ 20 

ГСО 11065-2018 СО СВОЙСТВ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (СО ГК-ПА-1) 

ГСО 11092-2018/  

ГСО 11105-2018 

СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НИКЕЛЕВОГО  

ПОКРЫТИЯ НА ДЮРАЛЮМИНИИ (набор СО УНИИМ ППТ-1-Н) 

ГСО 11112-2018 СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВК-М20) 

ГСО 11116-2018/ 

ГСО 11119-2018 

СО ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД (ИМИТАТОРЫ)  

(набор ОПГП СО УНИИМ) 

ГСО 11038-2018 СО ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТА ГЛИНИСТОГО (СУГЛИНКА) 

 

ГСО 11131-2018 СО СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НАНОПОРИСТОГО ОКСИДА КРЕМНИЯ  

(15-SIO2 СО УНИИМ) 

ГСО 11154-2018 СО СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НАНОПОРИСТОГО ОКСИДА КРЕМНИЯ  

(2,2-SiO2 СО УНИИМ) 

ГСО 11155-2018 СО СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НАНОПОРИСТОГО ОКСИДА КРЕМНИЯ  

(6-SiO2 СО УНИИМ) 

ГСО 11156-2018 СО СОСТАВА, ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВО-

ВИСМУТОВОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТМ-ОВ/М-1) 

ГСО 11157-2018 СО СОСТАВА, ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВО-

ВИСМУТОВОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТМ-ОВ/М-2) 

ГСО 11158-2018 СО СОСТАВА, ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВО-

ВИСМУТОВОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТМ-ОВ/М-3) 

ГСО 11159-2018 СО СОСТАВА, ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВО-

ВИСМУТОВОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТМ-ОВ/М-4) 

ГСО 11296-2019 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (СО ВЖ-1-ПА) 

ГСО 11297-2019 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (СО ВЖ-2-ПА) 

ГСО 11298-2019 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (СО ВЖ-3-ПА) 

ГСО 11346-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 1) 

ГСО 11347-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 2) 

ГСО 11348-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 3) 

ГСО 11349-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 4) 

ГСО 11350-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 
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И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 5) 

ГСО 11351-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 6) 

ГСО 11352-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 7) 

ГСО 11353-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 8) 

ГСО 11354-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 9) 

ГСО 11355-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 10) 

ГСО 11356-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 11) 

ГСО 11357-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ 

И ПОДСЛОЯ НИКЕЛЯ НА МЕДИ (СО УНИИМ ППТ О/Н/М 12) 

ГСО 11358-2019 

 

СО ПОРИСТОСТИ НАНОПОРИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  

(ХПРП-Al2O3 СО УНИИМ) 

ГСО 11359-2019 

 

СО ПОРИСТОСТИ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  

(Al2O3-9000 СО УНИИМ) 

ГСО 11376-2019 СО ПОРИСТОСТИ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  

(Al2O3-60000 СО УНИИМ) 

 ГСО  11445-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НИКЕЛЕВОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Н/Ме 1) 

ГСО  11446-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НИКЕЛЕВОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Н/Ме 2) 

ГСО  11447-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НИКЕЛЕВОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Н/Ме 3) 

ГСО  11448-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НИКЕЛЕВОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Н/Ме 4) 

ГСО  11449-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ СЕРЕБРЯНОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Ср/Ме) 

 ГСО  11450-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЗОЛОТОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Зл/Ме 1) 

ГСО  11451-2019 СО  ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЗОЛОТОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Зл/Ме 2) 

ГСО  11452-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ МЕДНОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-М/Ме 1) 

ГСО  11453-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ МЕДНОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-М/Ме 2) 

ГСО  11454-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ МЕДНОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-М/Ме 3) 

ГСО  11455-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ МЕДНОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-М/Ме 4) 

ГСО  11456-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ МЕДНОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-М/Ме 5) 

ГСО  11457-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-О/Ме 1) 

ГСО  11458-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-О/Ме 2) 

ГСО  11459-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЦИНКОВОЙ ПЛЕНКИ 
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(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Ц/Ме 1) 

ГСО  11460-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЦИНКОВОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Ц/Ме 2) 

ГСО  11461-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЦИНКОВОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Ц/Ме 3) 

ГСО  11462-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЦИНКОВОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Ц/Ме 4) 

 ГСО  11463-2019 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЦИНКОВОЙ ПЛЕНКИ 

(ИМИТАТОР ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛЕ) (СО ППТ-Ц/Ме 5) 

ГСО 11516-2020 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-ВНИИМ-50) 

ГСО 11517-2020 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-ВНИИМ-100) 

ГСО 11518-2020 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-ВНИИМ-200) 

ГСО 11519-2020 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-ВНИИМ-10000) 

ГСО 11520-2020 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-ВНИИМ-30000) 

ГСО 11521-2020 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-ВНИИМ-60000) 

ГСО 11544-2020/ 

ГСО 11545-2020 

СО МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛЕЙ (набор ИНКО МСС-МН 1) 

 

ГСО 11546-2020/ 

ГСО 11550-2020 

СО ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД (ИМИТАТОРЫ) (набор СО ГП) 

ГСО 11608-2020 СО УСЛОВНОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СО ВУ-ПА) 

ГСО 11626-2020 СО рН ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВКЩ-01-СХ) 

ГСО 11627-2020 СО рН ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВКЩ-02-СХ) 

ГСО 11628-2020 СО рН ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВКЩ-03-СХ) 

ГСО 11649-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЗОЛОТОГО ПОКРЫТИЯ 

НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект СО ЭК-З/М 1 - СО ЭК-З/М 8) 

ГСО 11650-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЗОЛОТОГО ПОКРЫТИЯ 

С НИКЕЛЕВЫМ ПОДСЛОЕМ НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект СО ЭК-З/Н/М 1 

- СО ЭК-З/Н/М 5) 

ГСО 11651-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЗОЛОТОГО ПОКРЫТИЯ 

С СЕРЕБРЯНЫМ ПОДСЛОЕМ НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект СО ЭК-З/С/М 1 

- СО ЭК-З/С/М 5) 

ГСО 11652-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ  КАДМИЕВОГО ПОКРЫ-

ТИЯ НА СТАЛИ МАРКИ 40Х13 (комплект СО ЭК-К/Ст 1 - СО ЭК-К/Ст 5) 

ГСО 11653-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫ-

ТИЯ С МЕДНЫМ ПОДСЛОЕМ НА СТАЛИ МАРКИ 40Х13 (комплект СО ЭК-

Н/М/Ст 1 - СО ЭК-Н/М/Ст 6) 

ГСО 11654-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫ-

ТИЯ НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект СО ЭК-Н/М 1 - СО ЭК-Н/М 5) 

ГСО 11655-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫ-

ТИЯ С НИКЕЛЕВЫМ ПОДСЛОЕМ НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект СО ЭК-

О/Н/М 1- СО ЭК-О/Н/М 4) 

ГСО 11656-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫ-

ТИЯ НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект СО ЭК-О/М 1 - СО ЭК-О/М 7) 

ГСО 11657-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ СЕРЕБРЯНОГО ПОКРЫ-

ТИЯ С НИКЕЛЕВЫМ ПОДСЛОЕМ НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект СО ЭК-
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С/Н/М 1 -  СО ЭК-С/Н/М 5) 

ГСО 11658-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ  СЕРЕБРЯНОГО ПОКРЫ-

ТИЯ НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект СО ЭК-С/М 1 - СО ЭК-С/М 8) 

ГСО 11659-2020 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ  ЦИНКОВОГО ПОКРЫ-

ТИЯ НА СТАЛИ МАРКИ 40Х13 (комплект СО ЭК-Ц/Ст 1 - СО ЭК-Ц/Ст 5) 

ГСО 11686-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (СО ПЛЖ-ПА-5) 

ГСО 11709-2021/ 

ГСО 11712-2021 

СО ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ И ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОРЫ) (набор СО ОПГП УНИИМ-КОРТЕХ)    

ГСО 11717-2021 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (ВЖ-01-СХ) 

ГСО 11718-2021 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (ВЖ-02-СХ) 

ГСО 11719-2021 СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (ВЖ-03-СХ) 

 

ГСО 11736-2021 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ДНП-10-СХ) 

ГСО 11737-2021 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ДНП-20-СХ) 

ГСО 11738-2021 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ДНП-30-СХ) 

ГСО 11739-2021 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ДНП-40-СХ) 

ГСО 11740-2021 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ДНП-50-СХ) 

ГСО 11741-2021 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ДНП-60-СХ) 

ГСО 11742-2021 СО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ДНП-100-СХ) 

ГСО 11758-2021 СО ПЛОТНОСТИ НЕФТИ (СТ-Н-ПЛ) 

ГСО 11771-2021 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ЗОЛОТОГО ПОКРЫТИЯ 

НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект СО УНИИМ З/М 1 - СО УНИИМ З/М 5) 

ГСО 11772-2021 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ СЕРЕБРЯНОГО ПОКРЫ-

ТИЯ НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект  

СО УНИИМ C/М 1 – СО УНИИМ C/М 5) 

ГСО 11773-2021 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫ-

ТИЯ НА СТАЛИ МАРКИ 40Х13 (комплект  

СО УНИИМ Н/Ст 1 - СО УНИИМ Н/Ст 4) 

ГСО 11774-2021 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ОЛОВЯННОГО ПОКРЫ-

ТИЯ НА МЕДИ МАРКИ М1 (комплект СО УНИИМ О/М 1 - СО УНИИМ О/М 4) 

ГСО 11775-2021 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ  КАДМИЕВОГО ПОКРЫ-

ТИЯ НА СТАЛИ МАРКИ 40Х13 (комплект  

СО УНИИМ К/Ст 1 – СО УНИИМ К/Ст 4) 

ГСО 11776-2021 СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ  ЦИНКОВОГО ПОКРЫ-

ТИЯ НА СТАЛИ МАРКИ 40Х13 (КОМПЛЕКТ  

СО УНИИМ Ц/Ст 1 – СО УНИИМ Ц/Ст 5) 

ГСО 11793-2021 СО СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (СВ-ДТ-ТНМ) 

ГСО 11854-2021 СО МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ МАРКИ 20 

ГСО 11859-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-690-СХ) 

ГСО 11860-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-730-СХ) 

ГСО 11861-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-750-СХ) 

ГСО 11862-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-780-СХ) 
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ГСО 11863-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-810-СХ) 

ГСО 11864-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-850-СХ) 

ГСО 11865-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-880-СХ) 

ГСО 11866-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-900-СХ) 

ГСО 11867-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-1000-СХ) 

ГСО 11868-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-1330-СХ) 

ГСО 11869-2021 СО ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ (ПЛЖ-1600-СХ) 

ГСО 11934-2022 СО РАБОТЫ УДАРА (ПОГЛОЩЕННОЙ ЭНЕРГИИ) СТАЛИ МАРКИ 45 

ГСО 12088-2022 

 

СО ПОРИСТОСТИ (ОБЪЕМНОЙ ВОДОНАСЫЩЕННОЙ) КАРБОНАТНЫХ 

ГОРНЫХ ПОРОД (комплект СО - НК) 

ГСО 12174-2023 СО ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЯНЫХ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ 

(ИМИТАТОР) (ДВ НДБ-1) 
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ГСО 149-86П СО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ (СОТС-1) 

ГСО 262-72 СО УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ И МОЛЯРНОЙ ДОЛИ ОСНОВНОГО 

КОМПОНЕНТА (БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА К-1) 

ГСО 886-76 СО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ МАРОК 12Х18Н9Т  

И 12Х18Н10Т (СОТС-2) 

ГСО 1363-78 СО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ (ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ) СОТС-5 

ГСО 2312-82/2316-82 СО ТЕМПЕРАТУР И ТЕПЛОТ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ (комплект СОТСФ) 

ГСО 4407-89 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ, 

МАСЛА) (ТОТ-1) 

ГСО 5504-90 СО УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ (БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА К-3) 

ГСО 7089-93 СО ПЕНЕТРАЦИИ БИТУМОВ (ГПИ-3) 

ГСО 7090-93 СО ПЕНЕТРАЦИИ БИТУМОВ (ГПИ-4) 

ГСО 7395-97 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(CRM 01000-329-51) 

ГСО 7396-97 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ (CRM 01000-852-51) 

ГСО 7397-97 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМУТНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ (CRM 01000-815-51) 

ГСО 7895-2001 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ КОФЕИНА 

ГСО 7945-2001 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ТЗ-1) 

ГСО 7946-2001 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ТЗ-2) 

ГСО 8133-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ЗАКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВЗТ-30-ЭК) 

ГСО 8134-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ЗАКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВЗТ-50-ЭК) 

ГСО 8135-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ЗАКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВЗТ-80-ЭК) 

ГСО 8136-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ЗАКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВЗТ-110-ЭК) 

ГСО 8137-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ЗАКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВЗТ-140-ЭК) 

ГСО 8138-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ЗАКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВЗТ-180-ЭК) 

ГСО 8150-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ОТКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВОТ-80-ЭК) 

ГСО 8151-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ОТКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВОТ-110-ЭК) 

ГСО 8152-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ОТКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВОТ-150-ЭК) 

ГСО 8153-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ОТКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВОТ-190-ЭК) 
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ГСО 8154-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ОТКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВОТ-230-ЭК) 

ГСО 8155-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ОТКРЫТОМ 

ТИГЛЕ (ТВОТ-270-ЭК) 

ГСО 8159-2002 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ) ТЗТ-6 

ГСО 8229-2003 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ХРУПКОСТИ (НЕФТЯНОЙ БИТУМ) ТХБ - 2 

ГСО 8230-2003 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ХРУПКОСТИ (НЕФТЯНОЙ БИТУМ) ТХБ - 3 

ГСО 8356-2003 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ТЗ-3) 

ГСО 8357-2003 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ТЗ-4) 

ГСО 8410-2003 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(CRM 01000-170-51) 

ГСО 8411-2003 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(CRM 01000-256-51) 

ГСО 8412-2003 СО ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ (ЗАМЕРЗАНИЯ) НЕФТЕПРОДУК-

ТОВ (CRM 01000-860-51) 

ГСО 8413-2003 СО ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО  

ТОПЛИВА НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ (CRM 01000-309-52) 

ГСО 8492-2003 СО ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗМЯГЧЕНИЯ БИТУМОВ ПО КОЛЬЦУ И ШАРУ (ТКИШ-1) 

ГСО 8493-2003 СО ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗМЯГЧЕНИЯ БИТУМОВ ПО КОЛЬЦУ И ШАРУ (ТКИШ-2) 

ГСО 8564-2004 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ  

(ТВЗТ-1-ОНПЗ) 

ГСО 8565-2004 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ  

(ТВЗТ-2-ОНПЗ) 

ГСО 8566-2004 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ  

(ТВЗТ-3-ОНПЗ) 

 

ГСО 8613-2004 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ, 

МАСЛА) (ТОТ-6) 

ГСО 8790-2006 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМУТНЕНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ (ТПМТ-1) 

ГСО 8791-2006 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМУТНЕНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ (ТПМТ-2) 

ГСО 8801-2006 СО ТЕМПЕРАТУРЫ НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

(ТНК МТ) 

ГСО 8802-2006 СО ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ  

ТОПЛИВ НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ (ПТФ ДТ-1) 

ГСО 8803-2006 СО ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ  

ТОПЛИВ НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ (ПТФ ДТ-2) 

ГСО 8804-2006 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ, 

МАСЛА) (ТОТ-7) 

ГСО 8926-2008 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-10-ЭК) 

ГСО 8927-2008 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-20-ЭК) 

ГСО 8928-2008 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-30-ЭК) 
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ГСО 8929-2008 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-40-ЭК) 

ГСО 8930-2008 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-50-ЭК) 

ГСО 9049-2008 

 

СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ  

(ОТ-М-1) 

ГСО 9050-2008 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ОТ-М-2) 

ГСО 9051-2008 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ОТ-М-3) 

ГСО 9096-2008 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ЗТ-М-1) 

ГСО 9097-2008 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ЗТ-М-2) 

ГСО 9098-2008 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ЗТ-М-3) 

ГСО 9351-2009 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-150-НС) 

ГСО 9352-2009 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-190-НС) 

ГСО 9353-2009 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-230-НС) 

ГСО 9354-2009 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-270-НС) 

ГСО 9355-2009 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-30-НС) 

ГСО 9356-2009 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-50-НС) 

ГСО 9357-2009 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-140-НС) 

ГСО 9358-2009 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-180-НС) 

ГСО 9521-2010 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(СТ-НП-ТВОТ) 

ГСО 9522-2010 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(СТ-НП-ТВЗТ) 

ГСО 9830-2011 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(СО ТВЗТ-ПА-1) 

ГСО 9831-2011 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(СО ТВЗТ-ПА-2) 

ГСО 10108-2012 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(СО ТЗН-ПА) 

ГСО 10109-2012 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(СО ТВОТ-ПА) 

ГСО 10269-2013 СО ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ (СО ПТФ-ПА) 

ГСО 10442-2014 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМУТНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ (СО ТПМТ-ПА) 
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ГСО 10451-2014 СО ТЕМПЕРАТУРЫ НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ (ТК) 

ГСО 10469-2014 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ  
(ТВЗТ-ВНИИМ-30) 

ГСО 10470-2014 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ  
(ТВЗТ-ВНИИМ-50) 

ГСО 10471-2014 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ  
(ТВЗТ-ВНИИМ-70) 

ГСО 10472-2014 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ  
(ТВЗТ-ВНИИМ-130) 

ГСО 10473-2014 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ  
(ТВЗТ-ВНИИМ-200) 

ГСО 10591-2015 СО ТЕМПЕРАТУРЫ НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
(СО ТНК-ПА) 

ГСО 10803-2016 17 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ) 
(ИНТЕГРСО ТЗТ-1) 

ГСО 10804-2016 18 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ) 
(ИНТЕГРСО ТЗТ-2) 

ГСО 10805-2016 19 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ) 
(ИНТЕГРСО ТЗТ-3) 

ГСО 10806-2016 20 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ) 
(ИНТЕГРСО ТЗТ-4) 

ГСО 10807-2016 21 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ) 
(ИНТЕГРСО ТЗТ-5) 

ГСО 10829-2016 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ, 
МАСЛА) (ИНТЕГРСО ТОТ-2) 

ГСО 10830-2016 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ, 
МАСЛА) (ИНТЕГРСО ТОТ-3) 

ГСО 10831-2016 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ, 
МАСЛА) (ИНТЕГРСО ТОТ-4) 

ГСО 10832-2016 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (УГЛЕВОДОРОДЫ, 

МАСЛА) (ИНТЕГРСО ТОТ-5) 

ГСО 9673-2016 СО ТЕМПЕРАТУРЫ  ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ  

(ТВОТ-ВНИИМ-80) 

ГСО 9674-2016 СО ТЕМПЕРАТУРЫ  ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ  

(ТВОТ-ВНИИМ-130) 

ГСО 10872-2017 СО ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ  

(СО ТКЛР-АКП-1ПК-001) 

ГСО 10873-2017 СО ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ  

(СО ТКЛР-АКП-1ПК-003) 

ГСО 10898-2017 СО УДЕЛЬНОЙ ЭНТАЛЬПИИ И УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ МОЛИБДЕНА 

(СОТС-6 УНИИМ) 

ГСО 10907-2017 22 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ  

ТВЗТ-80-НС 

ГСО 10908-2017 23 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ  

ТВЗТ-110-НС 

ГСО 10928-2017 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-80-НС) 

ГСО 10929-2017 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-110-НС) 
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ГСО 11035-2018 СО УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ (бензойная кислота БКТ-ЛЕКО) 

ГСО 11070-2018 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ БЕНЗОФЕНОНА (СО С13Н10О) 

ГСО 11071-2018 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ (СО С7Н6О2) 

ГСО 11111-2018 СО КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  

(СО КФ-ПА) 

ГСО 11169-2018 СО ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО  

ТОПЛИВА НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ (ПТФ-10-НС) 

ГСО 11170-2018 СО ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО  

ТОПЛИВА НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ (ПТФ-20-НС) 

ГСО 11171-2018 СО ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО  

ТОПЛИВА НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ (ПТФ-30-НС) 

ГСО 11172-2018 СО ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО  

ТОПЛИВА НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ (ПТФ-40-НС) 

ГСО 11173-2018 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-10-НС) 

ГСО 11174-2018 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-20-НС) 

ГСО 11175-2018 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-30-НС) 

ГСО 11176-2018 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-40-НС) 

ГСО 11177-2018 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-50-НС) 

ГСО 11629-2020 СО ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО  

ТОПЛИВА НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ (ПТФ-СХ) 

ГСО 11662-2020/ 

ГСО 11665-2020 

СО НИЗШЕЙ ОБЪЕМНОЙ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ ГАЗОВ  

(набор НОЭС-ВНИИМ) 

ГСО 11671-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-80-СХ) 

ГСО 11672-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-110-СХ) 

ГСО 11673-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-130-СХ) 

ГСО 11674-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-150-СХ) 

ГСО 11675-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-190-СХ) 

ГСО 11676-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-230-СХ) 

ГСО 11677-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВОТ-280-СХ) 

ГСО 11722-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-15-СХ) 

ГСО 11723-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-30-СХ) 

ГСО 11724-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-50-СХ) 

ГСО 11725-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-70-СХ) 
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ГСО 11726-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-110-СХ) 

ГСО 11727-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-140-СХ) 

ГСО 11728-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ 

(ТВЗТ-180-СХ) 

ГСО 11729-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ  

В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ (ТВЗТ-280-СХ) 

ГСО 11765-2021 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-01-СХ) 

ГСО 11766-2021 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-02-СХ) 

ГСО 11767-2021 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-03-СХ) 

ГСО 11768-2021 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-04-СХ) 

ГСО 11769-2021 СО ТЕМПЕРАТУР ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТТЗ-05-СХ) 

ГСО 11796-2021 СО ТЕМПЕРАТУРЫ НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(ТК-СХ) 

ГСО 11889-2022 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМУТНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ТПМТ-СХ) 

ГСО 11890-2022/ 

ГСО 11896-2022 

СО ТЕМПЕРАТУРЫ И УДЕЛЬНОЙ ЭНТАЛЬПИИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

МЕТАЛЛОВ И СОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ (набор СО СОТСФ-2) 

ГСО 11904-2022/ 

ГСО 11907-2022 

СО НИЗШЕЙ ОБЪЕМНОЙ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ ГАЗОВ  

(набор НОЭС-ГС-ВНИИМ) 

ГСО 11928-2022/ 

ГСО 11929-2022 

СО ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ (набор СО ТПКР) 

ГСО 11956-2022 СО ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ (ИНДУКЦИОННОГО ПЕРИОДА) 
БЕНЗИНОВ (СО ОСБ-ПА) 

ГСО 12005-2022/ 

ГСО 12007-2022 

СО ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ (набор СО ТК) 

ГСО 12149-2023 СО УДЕЛЬНОЙ (ВЫСШЕЙ) ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ ДОДЕКАНА (ДН-ВНИИМ) 

ГСО 12160-2023 СО ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ (КРИСТАЛЛИЗАЦИИ)  

НЕФТЕПРОДУКТОВ (СО ТЗК-ПА) 

ГСО 12229-2023/ 

ГСО 12230-2023 

СО ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ (набор СО СОТСФ-3) 
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ГСО 2129-89 СО УДЕЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ (СТАЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 

ХОЛОДНОКАТАНАЯ АНИЗОТРОПНАЯ) комплект СОТЭСЛ 

ГСО 10270-2013 СО ДИНАМИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ  СТАЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-

ЧЕСКОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ АНИЗОТРОПНОЙ 

ГСО 10271-2013 СО ДИНАМИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ  СТАЛИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ АНИЗОТРОПНОЙ (СОТЭС) 

ГСО 7374-97 СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД 

(УЭП-1) 

ГСО 7375-97 СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД 

(УЭП-2) 

ГСО 7376-97 СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД 

(УЭП-3) 

ГСО 7377-97 СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД 

(УЭП-4) 

ГСО 7378-97 СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД 

(УЭП-5) 

ГСО 8571-2004 СО ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ (МАСЛО ТРАНС-

ФОРМАТОРНОЕ) (tg δ-1) 

ГСО 8572-2004 СО ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ (МАСЛО ТРАНС-

ФОРМАТОРНОЕ) (tg δ-2) 

ГСО 8885-2007 СО ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (ПН-1) 

 

ГСО 9382-2009 СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ АВИАЦИОННЫХ 

ТОПЛИВ (УЭП АТ-1) 

ГСО 9444-2009  СО УДЕЛЬНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ ЖЕЛЕЗО-ИТТРИЕВОГО ГРАНАТА 

(SRM 2853)  

ГСО 11059-2018/  

ГСО 11062-2018 

СО МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТОТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ СПЛАВА NdFeB (набор МС NdFeB) 

ГСО 11148-2018/  

ГСО 11151-2018 

СО МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТОТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ СПЛАВА SmCo (набор MC SmCo) 

ГСО 11068-2018 СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ АВИАЦИОННЫХ 

ТОПЛИВ (СО УЭП-РТ-ПА) 

ГСО 11081-2018 СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МОНОКРИ-

СТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ (КОМПЛЕКТ К-1) 

ГСО 11388-2019 СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП -0,0002) 

ГСО 11389-2019  СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП -0,01) 

ГСО 11390-2019  СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП -0,1) 

ГСО 11391-2019  СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП -1) 

ГСО 11392-2019  СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП -10) 

ГСО 11393-2019  СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП -100) 
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ГСО 11394-2019  СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП -1000) 

ГСО 11395-2019  СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП -3500) 

ГСО 11396-2019  СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП -6000) 

ГСО 11397-2019  СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП -10000) 

ГСО 11471-2019/ 

ГСО 11482-2019 

СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КРЕМНИЯ  

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО (набор СО УНИИМ УЭС-К-30) 

ГСО 11496-2020 СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП-0,0005) 

ГСО 11497-2020 СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП-0,2) 

ГСО 11498-2020 СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП-2) 

ГСО 11499-2020 СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП-20) 

ГСО 11500-2020 СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП-200) 

ГСО 11501-2020 СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОР) (УЭСГП-2000) 

ГСО 11702-2021 СО МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ (СТАЛЬ) комплект СОМСМ-1) 

ГСО 11795-2021 СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО  

ТОПЛИВА (УЭП-ДТ-ТНМ) 

ГСО 11966-2022/ 

ГСО 11967-2022 

СО УДЕЛЬНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО (СЛОЕВОГО) ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ  КРЕМНИЯ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО (набор СО 

УНИИМ УПЭС) 

ГСО 12039-2022  СО КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ (СТАЛЬ) (комплект СОКС-2) 

ГСО 12091-2022/ 

ГСО 12096-2022 

СО УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

(ИМИТАТОРЫ) (набор СО УЭС УНИИМ-КОРТЕХ) 

ГСО 12104-2022 

 

СО МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТОТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ СПЛАВА ЮНДК (комплект МТМ-1) 

ГСО 12231-2023 СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(УЭП-СХ) 
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2.5  ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ, АКУСТИЧЕСКИЕ 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

 

 ГСО 7271-96 СО МУТНОСТИ (ФОРМАЗИНОВАЯ СУСПЕНЗИЯ) 

ГСО 7853-2000 СО ЦВЕТНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ (ХРОМ-КОБАЛЬТОВАЯ  

ШКАЛА) 

ГСО 8123-2002 СО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ (комплект ПП) 

ГСО 8214-2002 СО ЦВЕТНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ (ХРОМАТО-КОБАЛЬТОВАЯ  

ШКАЛА) 

ГСО 9464-2009 СО ДИФРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ  

(ОКСИД АЛЮМИНИЯ) (SRM 1976a) 

ГСО 9574-2010 СО ДИФРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 

(ГЕКСАБОРИД ЛАНТАНА), ПРФ-12 

ГСО 10225-2013 СО СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ И СДВИГОВЫХ  

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛАХ (КОМПЛЕКТ) 

ГСО 10440-2014 СО ДИФРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ  

(ОКСИД АЛЮМИНИЯ) (SRM 1976b) 

ГСО 10475-2014 СО ДИФРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ  КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ  

(ОКСИД АЛЮМИНИЯ) (SRM 1976b) 

ГСО 10660-2015 СО ДИФРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ  

(КУПРАТ ИТТРИЯ-БАРИЯ), ПРФС-23 а,в 

ГСО 10827-2016 СО ДИФРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ  

(СИЛИЦИД ВАНАДИЯ), ПРФ-9 (ПР-1) 

ГСО 10828-2016 СО ДИФРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ  

(КРЕМНИЙ), ПРФ-4 (ПРФ-3) 

ГСО 11167-2018 СО МУТНОСТИ ВОДЫ (МФ) 

ГСО 11398-2019 СО ЦВЕТНОСТИ ВОДЫ ПО ХРОМ-КОБАЛЬТОВОЙ ШКАЛЕ (Цв Cr-Co) 

ГСО 11420-2019 

 

СО ДИФРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ  

(ОКСИД АЛЮМИНИЯ) (SRM 1976с) 

ГСО 11483-2020 

 

СО ДИФРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ  

(ОКСИД АЛЮМИНИЯ) (SRM 1976с) 

ГСО 11431-2019 СО ЦВЕТНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ (ХРОМ-КОБАЛЬТОВАЯ ШКАЛА) 

(ЦВ-ЭК) 
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2.6 ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

 

      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 7865-2000 СО ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ФОТОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЙ 

(СОПОЛИМЕР С ФЕНАЗИНОВЫМ КРАСИТЕЛЕМ) СО ПД(Ф)Р-5/50  

ГСО 7903-2001 СО ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ФОТОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЙ 

(СОПОЛИМЕР С ФЕНАЗИНОВЫМ КРАСИТЕЛЕМ) СО ПД(Ф)Р-30/200 

ГСО 7904-2001 СО ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ФОТОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЙ 

(СОПОЛИМЕР С ФЕНАЗИНОВЫМ КРАСИТЕЛЕМ) СО ПД(Ф)Э-5/50 

ГСО 8181-2002 СО УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕПТУНИЯ-237 В ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА 

(комплект СОУ Nр) 

ГСО 8182-2002 СО УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПЛУТОНИЯ-239 В ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА 

(комплект СОУ Рu) 

ГСО 8909-2007  СО УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НУКЛИДОВ ПЛУТОНИЯ В ЗАКИСИ-ОКИСИ 

УРАНА (СОУА Pu 10)  

ГСО 8910-2007  СО УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НУКЛИДОВ ПЛУТОНИЯ В ЗАКИСИ-ОКИСИ 

УРАНА (СОУА Pu 100)  

ГСО 8916-2007  СО ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ФОТОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЙ 

(СОПОЛИМЕР С 4-ДИЭТИЛАМИНОАЗОБЕНЗОЛОВЫМ КРАСИТЕЛЕМ) СО 

ПД(Э) - 1/10  

ГСО 9447-2009 СО ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ФОТОННОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

(СИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО С ДОБАВКОЙ НИКЕЛЯ) (СО ПД(ДТС)-0,05/10) 

ГСО 12119-2023 СО УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОДНОГО РАСТВОРА ТРИТИЯ 
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2.7  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  

 
      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 6150-92Д СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ФЕРРИТНОЙ ФАЗЫ (комплект ИФС)  

ГСО 8069-94 СО КОКСУЕМОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (КК-1) 

ГСО 8070-94 СО КОКСУЕМОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (КК-2) 

ГСО 8072-94 СО КОКСУЕМОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (КК-4) 

ГСО 8575-2004 СО ЗОЛЬНОСТИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ (ЗЛ-1) 

ГСО 8576-2004 СО ЗОЛЬНОСТИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ (ЗЛ-2) 

ГСО 8577-2004 СО САМОВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ (ЦЕТАНОВОЕ  

ЧИСЛО) (ЦЧ-1) 

ГСО 8612-2004 СО КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРУЕМОСТИ ТОПЛИВ (КФ) 

ГСО 8690-2005 СО ИСПАРЯЕМОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПО МЕТОДУ НОАКА (ИМН) 

ГСО 8931-2008 СО САМОВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ (ЦЕТАНОВОГО ЧИСЛА) ПЕРВИЧНОГО 

ЭТАЛОННОГО ТОПЛИВА (ЦЧ ПЭТ-1) 

ГСО 8932-2008 СО САМОВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ (ЦЕТАНОВОГО ЧИСЛА) ПЕРВИЧНОГО 

ЭТАЛОННОГО ТОПЛИВА (ЦЧ ПЭТ-2) 

ГСО 9277-2008 СО РАСТЯЖИМОСТИ (ДУКТИЛЬНОСТИ) НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ (ДНБ-3) 

ГСО 9278-2008 СО РАСТЯЖИМОСТИ (ДУКТИЛЬНОСТИ) НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ (ДНБ-4) 

ГСО 10170-2012 СО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА ПОЛИЭТИЛЕНА  

(СО ПТР-ПА-1) 

ГСО 10268-2013 СО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА ПОЛИПРОПИЛЕНА  

(СО ПТР-ПА-2) 

ГСО 10218-2013 СО ОКТАНОВОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ (СО ОЧ-ПА) 

ГСО 10398-2014 СО ЦЕТАНОВОГО ЧИСЛА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (СО ЦЧ-ПА) 

ГСО 10673- 2015 СО ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ (ОКТАНОВОГО ЧИСЛА) БЕНЗИНОВ 

(ИНТЕГРСО ОЧ-1(М)) 

ГСО 10674- 2015 СО ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ (ОКТАНОВОГО ЧИСЛА) БЕНЗИНОВ 

(ИНТЕГРСО ОЧ-2(И)) 

ГСО 10675-2015 СО ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ (ОКТАНОВОГО ЧИСЛА) БЕНЗИНОВ 

(ИНТЕГРСО ОЧ-3(И)) 

ГСО 10676-2015 СО ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ (ОКТАНОВОГО ЧИСЛА) БЕНЗИНОВ 

(ИНТЕГРСО ОЧ-4(И)) 

ГСО 10729-2015 СО ПОТЕРЬ ОТ ИСПАРЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА (СО ИМН-ПА) 

ГСО 10874-2017 СО СМАЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  

(СО ССДТ-ПА) 

ГСО 11703-2021 СО ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ (ОКТАНОВОГО ЧИСЛА)  

БЕНЗИНОВ (ИМИТАТОР) (ОЧ-СХ) 

ГСО 11720-2021 СО ЦЕТАНОВОГО ЧИСЛА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (ЦЧ-СХ) 

ГСО 11834-2021 СО СМАЗЫВАЮЩЕЙ  СПОСОБНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО  ТОПЛИВА   

(ССДТ-СХ) 

ГСО 11836-2021 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ФЕРРИТНОЙ ФАЗЫ В АУСТЕНИТНЫХ И ФЕРРИТО-

АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЯХ (комплект СФФ-5) 
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      Номер 

в Госреестре 

 

                                             Наименование СО 

ГСО 11837-2021 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ФЕРРИТНОЙ ФАЗЫ В АУСТЕНИТНЫХ И ФЕРРИТО-

АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЯХ (комплект СФФ-7) 

ГСО 11838-2021 СО ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ФЕРРИТНОЙ ФАЗЫ В АУСТЕНИТНЫХ И ФЕРРИТО-

АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЯХ (комплект СФФ-П) 

ГСО 12136-2023 
 
 

СО ЭЛЕМЕНТНОГО И ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПОКРОВНО-

РАФИНИРУЮЩИХ ФЛЮСОВ (комплект СО СФУ-Ф) 

 

 
 


